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Opinnaytetyon aiheena on keramiikkataiteilija Rut Brykin taidekeramiikkalaatta Pirittan
konservointi. Teos on vuodelta 1955 ja se kuuluu Designmuseon kokoelmiin. Pirittan mate-
riaali on fajanssia, ja se on lasitettu etupuolelta paksuilla ja varikkailla kerroksilla. Piritta ol
esilla Arabian museossa kesaan 2012 asti, jolloin se putosi seinaltd pahasti vaurioituen ja
on siitd lahtien odottanut konservointia. Teos halkesi kolmeen osaan, ja sen pinnasta irtosi
12 lasitetta ja keramiikkamassaa sisaltdvaa suurempaa palaa ja noin 100 pienempaa sir-
paletta.

Rut Bryk on Suomen keramiikkataiteen keskeisia hahmoja. Han teki Arabian taideosastolla
viisi vuosikymmenta kestaneen uran, jonka aikana han siirtyi figuratiivisista modernin maa-
laustaiteen tyylisuuntien inspiroimista tdista abstraktin geometrisen ilmaisun pariin. Piritta
edustaa Brykin 1950-luvun tuotannolle tyypillista figuratiivista ty6ta, jonka tyylissa on savy-
j@ kubismista, naivismista ja kolorismista. Opinnadytetytssa kasitellddn my6s huokoisen
keramiikan konservoinnin problematiikkaa niin materiaalin maaritelmien kuin kaytannon
esimerkkien kautta.

Pirittan rakenne oli vaurioitunut jo keramiikan valmistukseen kuuluvassa polttovaiheessa,
jolloin massaan jaaneet hiili- ja rikkiyhdisteiden palokaasut aiheuttivat teoksen pinnan pul-
listumisen useasta kohtaa ja massan halkeamisen noin puolen sentin syvyydesta lasitteen
alta. Rakenne jai jannitykseen, joka paasi purkautumaan putoamisen yhteydessa aiheutta-
en pintaan pahoja deformaatioita.

Konservointisuunnitelman Iahtékohtana on teoksen rakenteellisen kunnon vahvistaminen
lisdvaurioiden ehkaisemiseksi. Uniikin taidekeramiikkaesineen yhtenainen ulkondkd on
yhta lailla tarkea, joten kasittelyyn kuuluu puutoskohtien taydentaminen ja retusointi. Kon-
servointitoimenpiteet sisalsivat pullistumien vaurioittaman rakenteen vahvistamisen, irron-
neiden palojen liimaamisen paikoilleen, rakenneosien yhdistamisen, puutoskohtien tayden-
tamisen ja retusoinnin. Konservointikasittelyn jalkeen teoksen rakenne on huomattavasti
kestavampi ja sen ulkonakd yhtenaistyi olennaisesti.

Avainsanat taidekeramiikka, fajanssi, konservointi, deformaatiot
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The subject of this thesis is the conservation of Finnish ceramic artist Rut Bryk’s art ceram-
ic tile Piritta. The piece is from 1955 and is part of the Design Museum'’s collection. Piritta’s
material is faience and it has thick and colourful glazing on its front side. Piritta was exhib-
ited at the Arabia museum until summer 2012 when it fell down from a wall and has sub-
sequently been awaiting conservation treatment. The artwork cracked into three parts, and
12 larger pieces containing both glaze and ceramic body along with roughly 100 smaller
shards came off the surface.

Rut Bryk is one of the key figures in Finnish art ceramics. Her career at the art department
of Arabia lasted five decades, during which she moved from figurative works of art inspired
by modern painting styles to abstract geometric expression. Piritta represents a figurative
piece typical to Bryk’s 1950’s body of work, whose style has shades of Cubism, Primitivism
and Colourist painting. The thesis also discusses problems in the conservation of porous
ceramics through definitions of the material and practical examples.

Piritta’s structure had already been damaged during the firing that is part of ceramic pro-
duction. Combustion gases of carbon and sulphur compounds remaining in the ceramic
body caused bloating in several parts of the surface, while the body cracked at roughly half
a centimeter below the glaze. Tensions remained in the structure, which released and
caused severe deformations to the surface when the piece fell.

The starting point for the conservation plan is strengthening the artwork’s structural condi-
tion to prevent further damage. A uniform appearance of a unique art ceramic object is
also of importance. Therefore the treatment includes filling missing areas and retouching.
The conservation treatment included strengthening the areas damaged by bloating, joining
broken pieces and structural parts, filling missing areas and retouching. The artwork’s
structure is significantly more sound and its appearance substantially more uniform after
the conservation treatment.

Keywords art ceramics, faience, conservation, deformations
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1 Johdanto

Opinnaytetyoni aiheena on Rut Brykin taidekeramiikkalaatta Pirittan konservointi. Vuo-
den 1955 teos on upeine varilasitteineen ja herkan naivistisella seka kubistisia savyja
omaavalla viivankaytolldadn edustava esimerkki taiteilijan figuratiivisen kauden tydsta.
Teos on lasitettua fajanssia ja sen mitat ovat 50 cm x 42 cm x 4 cm. Piritta oli esilla
Arabian taidemuseon nayttelyssa kesdan 2012 asti, jolloin se putosi seinalta ja karsi
mittavia vaurioita (Thiel 2016). Teos halkesi kolmeen suureen osaan, ja siita irtosi lu-
kuisia pienempia paloja ja sirpaleita (kuva 1). Museon henkildkunta kerasi palaset tal-

teen, ja siita asti teos on ollut varastoituna odottaen konservointia (Vilhunen 2015).

Rut Bryk
“Piritta”
Ennen konservointia

é
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Kuva 1. Teos ennen konservointia. Pienimmat sirpaleet eivat ole mukana kuvassa.

Taidekeramiikka tarkoittaa uniikkeja tai pienissa sarjoissa keramiikan menetelmilla
valmistettuja teoksia, joiden lahtékohta on usein ei-kaupallinen (Hellman 2004, 8). Se
haastaa perinteisen lansimaisen jaottelun vapaan taiteen ja taideteollisuuden eli poh-

jimmiltaan kasityolaisyyden valilla. Etenkin Rut Brykin tuotanto on aina liikkunut talla



rajapinnalla (Aav 2007, 9). Taidekeramiikan konservointi noudattelee pitkalti yleisia
keramiikan konservoinnin periaatteita, mutta esineiden luonne uniikkeina taideteoksina
ja usein kokeellisten valmistustapojen aiheuttama rakenteen heterogeenisyys ja mah-
dollinen epastabiilius tuovat aiheeseen omat erityispiirteensa. Ala on sen verran margi-

naalinen, ettd nimenomaisesti sille omistettua kirjallisuutta tai julkaisuja ei tahdo 16ytya.

Konservoinnin kohteena oleva taidekeramiikkalaatta on valmistettu osana pienta sar-
jaa. Tiedossani on nelja muuta saman muotin avulla valmistettua ja samalla nimella
kulkevaa Brykin teosta. Kyseisen Pirittan konservoinnin tarve on hyvin konkreettinen:
taidekeramiikkalaatta oli vaurioitunut lasitteen alta jo poltossa ja sen rakenteeseen oli
jaanyt huomattavia jannitteita, jotka paasivat putoamisen seurauksena purkautumaan
tuhoisin seurauksin. Lasitettu pinta deformoitui pahasti ja irtoili laajoilta alueilta. Alta
paljastui keramiikkamassaan poltosta jaaneita ilmataskuja, toisin sanoen massan sisal-
I& noin puolen sentin syvyydessa kulkee useita leveita halkeamia pinnan suuntaisesti.
Kaiken edella mainitun johdosta teoksen luettavuus ja taiteellinen arvo ovat merkitta-
vasti karsineet. Lisaksi teoksen keramiikkamassan hauraudesta ja suurista rakenteelli-
sista vaurioista johtuen varovainenkin kasittely voi aiheuttaa lisad murenemista, mur-

tumia ja palojen irtoilua.

Tyoni toinen luku luo lyhyen katsauksen Rut Brykin elamaan ja etenkin pitkaan taiteili-
januraan Arabian tehtaan taideosastolla seka kuvailee hanen keraamisen tuotantonsa
paalinjat vuosien varrella. Brykin taiteellinen ilmaisu kulki ensimmaisten vuosikymmen-
ten koristeellisesta figuratiivisuudesta yha pelkistetympaan geometriseen tyyliin ja mo-
numentaaliteosten pariin (Aav 2007, 9-10). Kolmannessa luvussa kuvailen konservoin-
tikohteen, seka kerron taidekeramiikkalaatan valmistusprosessista ja sen vaikutuksesta

teoksen vaurioitumiseen. Luvun lopussa on Pirittan vauriokartoitus.

Kasittelen neljannessa luvussa huokoisen keramiikan konservointiin liittyvaa problema-
tiikkaa kaytannon menetelmien ja eettisen pohdinnan nakokulmista. Pohjustan aihetta
maarittelemalla lahteiden pohjalta mita keramiikka ja sen paamateriaali savi oikeastaan
ovat. Viidennessa luvussa kayn yksityiskohtaisesti lapi konservointisuunnitelman. Kon-
servoinnin tavoitteena on saattaa teos jalleen turvalliseksi kasitella ja esteettisesti yh-
tenaiseksi. Menetelmina kaytan ilmataskujen tayttamista ja rakenteen tukemista tayte-
aineen avulla viskoottiseksi tehdylla liimalla, murtopintojen konsolidointia, osien lii-

maamista paikoilleen ja teoksen puutoskohtien taydentamista ja retusointia. Konser-



vointikertomus muodostaa kuudennen luvun. Teoksen laajat deformaatiot vaikuttavat

konservoinnin lahestymistapaan ja valittuihin metodeihin.

Opinnaytetyoni aihe on erityisen ajankohtainen, sillda vuonna 2016 tulee kuluneeksi
sata vuotta keramiikkataiteilija Rut Brykin syntymasta, ja esimerkiksi modernin taiteen
museo EMMAssa avautuu 12.5.2016 hanen tuotantoaan esitteleva laaja nayttely Tai-
kalaatikko. Piritta on edustava tyo Brykiltd ja on hienoa saada se konservoitavaksi juuri

tana vuonna.



2 Rut Bryk — keramiikkataiteilja

Kuva 2. Rut Bryk Arabiassa. (Designmuseo / Arabian museo)

Linnea Rut Bryk (1916-1999) oli kotimaassaan tunnustettu ja kansainvalisestikin palkit-
tu keramiikkataiteilija, jota pidetdadn yhtena Suomen keramiikkataiteen keskeisistd uu-
distajista. Han teki viisi vuosikymmenta kattaneen uran Arabian taideosastolla (kuva 2)
ja hanen tyylinsa kehittyi vuosien saatossa varikkaan figuratiivisesta pelkistettyyn ja
geometriseen, lahes pelkastaan valkoiseen ilmaisuun. (Aav 2007, 9-10.) Bryk oli naimi-
sissa toisen kuuluisan suomalaisen, muotoilija Tapio Wirkkalan kanssa ja heilld on
kaksi lasta, Sami ja Maaria. Sami on sisustusarkkitehti ja Maaria kuvataiteilija. (Jdameri
2007, 20-21.)

2.1 Varhaiset vuodet ja opiskelu Ateneumissa

Rut Bryk syntyi Tukholmassa 16.10.1916 itavaltalaisen Felix Brykin ja Sortavalasta

l&htdisin olevan Aino Makisen vanhimmaksi tyttareksi. Hanella oli kaksi isoveljea, Bea-



to ja Petri, sekd kymmenvuotiaana kuollut pikkusisko Brita. Felix oli ammatiltaan Linné-
tutkija ja entomologi, erikoisalanaan perhosten tutkimus. Han opiskeli nuoruudessaan
myos taidemaalausta Firenzessa, jossa han tapasi ensi kertaa Ainon. Ainosta tuli ajalle
tyypillisesti kotiaiti. Perhe vietti kesat Ainon synnyinsijoilla Sortavalan Helylassa, johon
he rakensivat kesakotinsa Kokonpellon. Karjalan luonto ja perhoset muodostuivat Rut
Brykille erityisiksi ja nakyvat toistuvasti hanen taiteessaan. Bryk pitdd nuoresta asti
vanhempiensa antamaa taidekasvatusta hyvin merkityksellisend myoéhemman uransa

suunnannayttajana. (Jaameri 2007, 13-14, 16.)

Brykin vanhemmat erosivat hanen ollessaan kuusivuotias, ja Aino muutti lasten kanssa
Tukholmasta Helsinkiin. Perheen taloudellinen tilanne huononi merkittavasti. Vanhem-
mat sailyivat erosta huolimatta puhevaleissa ja olivat sdanndllisessa kirjeenvaihdossa
loppuun asti. Ero kuitenkin traumatisoi Rutia, eika han puhunut asiasta oikeastaan kos-
kaan. Toinen kipea asia oli siskon kuolema Rutin ollessa neljatoista. Han kasitteli kuo-

lemaa vield vuoden 1942 Kivipiirroksessaan Kuollut nukke. (Jaameri 2007, 14.)

Bryk haaveili arkkitehdin urasta ja pyrki ylioppilaskirjoitusten jalkeen Teknilliseen kor-
keakouluun. Hanet hyvaksyttiin opiskelemaan, mutta isoveljiensa painostuksesta han
ei koskaan aloittanut siella opintojaan. Veljien mukaan Rut oli liian hauras talle raskaal-
le alalle. Sen sijaan han aloitti grafiikan opinnot Taideteollisessa oppilaitoksessa Ate-
neumissa. (Kalha 1989, 10.) Rut Bryk piti erityisesti sommittelun ja tekstauksen tun-
neista. Han osallistui opiskeluaikanaan alttarivaatteen suunnittelukilpailuun, jossa han
voitti ensimmaisen, toisen ja kolmannen palkinnon (Kalha 1989, 13-14, 20). Bryk piti
aikaansa Taideteollisessa oppilaitoksessa niin innostavana, etta olisi omien sanojensa
mukaan "mennyt uudestaan opiskelun loputtua” (Kalha 1989, 21). Han kuitenkin val-
mistui vuonna 1939 (Maunula 1999).

Vastavalmistuneena graafikkona Bryk ei saanut vakituista tyopaikkaa mutta teki enti-
sen opettajansa Arttu Brummerin rohkaisemana ja ty6elamayhteyksissa auttamana
kuvitustoita seka suunnitteli muun muassa ryijyja ja kuvakudoksia. Hanen toitdan oli
esilla taideteollisuusnayttelyissa, ja naiden tdiden perusteella Arabian taideosaston
johtaja Kurt Ekholm kutsui hanet vuonna 1942 kahdeksi viikoksi kokeilemaan keramiik-
kataidetta. (JAameri 2007, 17-18; Kalha 1989 25-30, 33; Maunula 1999.) Kahden viikon
kokeilusta seurasi lopulta viisikymmenta vuotta kestéanyt ura keramiikan parissa (Jaa-
meri 2007, 18; Maunula 1999).



2.2 Viisi vuosikymmenta Arabian taideosastolla

Arabian tehtaalla oli ainakin 1920-luvulta asti tyoskennellyt taiteilijoita kayttdesineita
valmistavien kasityolaisten ohella. Tyra Lundgren koordinoi tehtaan taiteellista toimin-
taa vuodesta 1929 eteenpain, ja vuonna 1932 toimitusjohtaja Carl Gustaf Herlitz nimitti
Kurt Ekholmin tehtaan taiteelliseksi johtajaksi. Ekholmin visiona oli perustaa tehtaalle
itsendinen taideosasto ja samalla edesauttaa suomalaisen keramiikkakulttuurin muo-
dostumista. Aluksi taideosasto toimi erillisessa puurakennuksessa tehtaan vieress3,
mutta vuonna 1937 osasto sai omat tilansa tehtaan viidennesta kerroksesta, ja vuodes-

ta 1944 eteenpain osasto toimi ikoniseksi muodostuvissa tiloissa saman rakennuksen

yhdeksannessa kerroksessa. (Kumela 2004, 19-21.)

Kuva 3. Arabian taideosaston taiteilijoita. Vasemmalta Auni Siimes, Michael Schilkin, Toini
Muona, Friedl Kjellberg, osaston johtaja Kurt Ekholm, Lea von Mickwitz, Birger Kaipiainen ja
Rut Bryk. (Indav Oy:n arkisto)

Tahan "keraamikkojen taivaaseen” Rut Bryk saapui vuonna 1942 (Kumela 2004, 22).
Osastolla tydskentelivat silloin muun muassa Aune Siimes, Toini Muona, Michael
Schilkin ja Birger Kaipiainen (kuva 3). Kaipiaisesta muodostui keramiikassa kokemat-

toman Brykin oppi-isa ja kannustaja. Brykin varhaiset keramiikkatyot taideosastolla



ovatkin Kaipiaiselta "lainatulla” rapsutustekniikalla toteutettuja (Kalha 1989, 34). Han ei
koskaan mieltanyt itsedan keraamikoksi, silla hanella ei ollut alalle varsinaista koulutus-
ta. Muut taiteilijat ja Arabian tyontekijat kuitenkin opastivat hanta tyossaan, ja han eri-
koistui keraamisten laattojen valmistamiseen ja tydstadmiseen kolmiulotteisemman

muotokielen kehittdmisen sijaan. (Jadmeri 2007, 19; Sarje 2007, 32.)

Bryk opiskeli maaratietoisesti taiteellisen tyonsa ohessa keramiikan valmistamisen
lainalaisuudet, kuten erilaisten massojen ja lasitteiden kayttaytymisen poltossa. Taiteili-
jan silmaa miellyttavat variyhdistelmat syntyivat usein paallekkaisista lasitekerroksista.
Bryk kehittikin yndessa Arabian tehtaan insind6ri Helge Forsbergin kanssa yli 200 eri-
varista lasitetta omaan kayttéonsa. (Jaameri 2007, 19; Sarje 2007, 38; Vakkari 2007,
52.) Tehdas auttoi myds muokkaamaan massoja ja valmistamaan kipsimuotteja (Ku-
mela 2004, 22).

Rut Brykin tydskentelyd kuvataan "luonnolliseksi ja vaivattomaksi”, toisaalta myoés hi-
taaksi ja puntaroivaksi. Naennainen ristiriita liittynee vuosien saatossa syntyneeseen
muutokseen Brykin taiteellisessa tuotannossa sen siirtyessa pois pienehkoéista figuratii-
visista toista kohti yha suurempia mosaiikkimaisia seinateoksia. Suurimmatkin, yli 30
neliometrin kokoiset, ty6t tehtiin vaakasuorassa Brykin arvioidessa kokonaisuutta tik-
kailta kasin. (Jaameri 2007, 19-20.)

Brykin tyot menivat yleensa hyvin kaupaksi, joten Arabian tehtaan myyntipaallikkd Hol-
ger Carring toivoi, ettd Bryk ottaisi itselleen apulaisen tydskentelya nopeuttamaan. Car-
ring sai tahtonsa Iapi, ja apulaiset tulivat osaksi Brykin tydskentelya 1960-luvulla. (Kal-
ha 1989, 49-50.) Vuodesta 1967 eteenpain aina taiteilijan kuolemaan saakka Brykin
apulaisena toimi Kirsti Bruun. Tuolloin Bryk oli siirtynyt tuotannossaan pienista laatoista
tai kaakeleista koostuviin seinateoksiin, joiden valmistaminen yksin olisi ollut toivotto-
man hidasta. Bryk sommitteli teokset, jotka Bruun liimasi yhteen ja rappasi saumat.
Suurimmissa teoksissa saattoi olla noin 30 000 erillistd palaa. (Jaameri 2007, 19.) Pa-
lat saattoivat myos tulla uunista hieman eri kokoisina, joten tyoskentelyyn kuului tarkis-

taa jokainen pala ja tarvittaessa hioa se muita vastaavaksi (Kalha 1989, 91).

Arabian tehtaan johto vaati taideosastolla tyoskentelevilta taiteilijoilta puolen vuoden
valein viisi tuote- tai koriste-ehdotusta massatuotantoa varten, mutta Bryk ei tehnyt
uransa aikana Arabialle yhtdan massatuotantoon asti paassytta teosta tai esinetta
(Kumela 2004, 22; Vakkari 2007, 52). Sarjojen valmistamisesta Bryk toteaa: "Ehka jos-



kus on ehdotettu jotakin, mutta sitten jatetty hienotunteisesti rauhaan” (Kalha 1989,

57). ’En ole ikina tehnyt mitdan, mista en ole itse pitanyt” (Jaédmeri 2007, 20).

Bryk oli liittynyt taideteollisuustaiteen liitto Ornamoon ennen uraansa Arabialla voidak-
seen osallistua Tukholmassa jarjestettavaan taideteollisuusnayttelyyn valmistamillaan
painetuilla kankailla. Vuonna 1945 han tapasi Ornamon juhlissa tulevan aviomiehensa
Tapio Wirkkalan, joka oli lomalla jatkosodasta. Pari avioitui samana vuonna. (Jaameri
2007, 20; Kalha 1989, 29.) Brykia ja Wirkkalaa yhdistivat taiteellisuuden lisaksi intohi-
mo matkustukseen ja arvostus luontoa kohtaan. Rut ja Tapio olivat toistensa tarkeim-
mat ja ankarimmat kriitikot; he kannustivat toisiaan jatkuvaan kehittymiseen ja yha vai-

kuttavampiin suorituksiin. (Kalha 1989, 71; Sarje 2007, 42.) Kuvassa 4 ovat Tapio

Wirkkala ja Rut Bryk yhdelld monista matkoistaan, kuvaajana Sami Wirkkala.

Kuva 4. Tapio Wirkkala ja Rut Bryk. (Tapio Wirkkala Rut Bryk Saatio)

Aivan erityisesti Rut Bryk piti Italiasta, mutta myds Lapin eramaamaisemilla oli hdneen
ja Tapio Wirkkalaan inspiroiva vaikutus. Tama nakyy useissa toissa, kuten Brykin vii-
meiseksi jaaneessa julkisessa teoksessa Jaavirta (1991), joka on sijoitettu Mantynie-
meen. Sarje (2007, 47) kuvailee Rut Brykin taidetta luonnosta ammentavaksi ja sita
kunnioittavaksi. Pari matkusti laajasti myds Intiassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa
(Jéémeri 2007, 23-25).



Arabian tehdas muuttui vuosikymmenten varrella ja sen taideosasto kutistui Suomen
taideteollisuuden muotoutumiselle merkityksellisistd alkuajoista, mutta Rut Bryk sai
jatkaa tyoskentelyddn kuolemaansa saakka. Hanen omien sanojensa mukaan suuret
persoonat ja todelliset lahjakkuudet jaivat yksi toisensa jalkeen pois, mutta voidaan
todeta, ettd yksi heista kuitenkin jatkoi aina 1990-luvulle asti (Kalha 1989, 56).

2.3 Brykin keraaminen tuotanto

Rut Brykin keraamisen tuotannon ensiaskeleet seurasivat tiiviisti Birger Kaipiaista, joka
oli toiminut Arabian tehtaan taideosastolla jo vuodesta 1937. Vaikka Kaipiainen oli Bry-
kia vain vuoden vanhempi, muodostui hanesta silti tarked mentori keramiikan suhteen
taysin ummikolle Brykille. Kaipiainen opetti hanelle lasitusta, yleista tekniikkaa ja ennen
kaikkea “rapsutustekniikkansa”, jolla Bryk valmisti ensimmaiset omat tyonsa. (Sarje
2007, 33.) Tekniikassa polttamattomaan keramiikkaan rapsutettiin kuvioita, jonka jal-
keen teos lasitettiin yksivarisella valkoisella lasitteella. Lasitteen paalle maalattiin pens-
selilla eri vareja. Bryk koki tekniikan pidemman paalle rajoittavan ilmaisuaan, eika han

halunnut luoda taiteilijauraansa ”lainatun” tekniikan avulla. (Kalha 1989, 38-39.)

Tie Kaipiaisen vaikutuksen alta kavi opiskelemalla lasitusmenetelmien uusia mahdolli-
suuksia tehtaalla tyoskennelleen insindori Helge Forsbergin avustuksella. Vuodesta
1948 eteenpain Bryk kaytti tdissaan uutta laattatekniikkaa, jolla Pirittakin on valmistettu
(Kalha 2004, 32). Bryk muistelee 1ammdlla vuosisadan puolivalissd kaytdssaan olleita
voimakkaan varisia lasitteita, jotka hanen harmikseen sittemmin poistuivat markkinoilta
myrkyllisyytensad vuoksi. Esimerkiksi voimakkaan punainen lasite ja siitd johdetut

oranssin savyt sisalsivat uraania. (Kalha 1989, 40.)

Bryk hyodynsi tdissdan useita erilaisia keramiikkamassoja, paaasiassa kuitenkin fa-
janssia, johon oli sekoitettu eri maaria samottia. Arabian tehtaan kemistit kehittivat Bry-
kin toiveiden mukaan ainakin seitseman erilaista keramiikkamassaa. Taiteilijalla ei
omien sanojensa mukaan ollut lainkaan kemian osaamista, joten han esitti vain toivo-
muksia massan varistd ja muista ominaisuuksista, jotka kemistit parhaansa mukaan
pyrkivat toteuttamaan. Joissain tdissaan Bryk kaytti useita erilaisia lasittamattomia ke-

ramiikkamassoja vierekkain varivaikutelman luomiseksi. (Kalha 1989, 61-62.)

Hannu Sarje luonnehtii Brykin taidetta venalaisvaikutteiseksi, mystisen ortodoksiseksi

(2007, 33). Tama on helppo nahda taiteilijan figuratiivisen kauden tdissa, mutta myo-
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hemman ilmaisun pelkistyneisyys ei jata tilaa ortodoksiselle mystiikalle ja muotokielen
koristeellisuudelle. Jotakin alkukantaista yksinkertaisten elementtien toistuvan rytmin
mystisyyttd voi niissdkin nahda. Itaiset vaikutteet kumpusivat osaltaan varmasti Brykin
perheen Karjalassa viettamista kesista, jotka jattivat nuoreen Rutiin vahvan jaljen. Ajoit-
tain venalaisvastaisessa Suomessa Brykin taidetta ei kuitenkaan vieroksuttu, vaan se

nahtiin kiinnostavan eksoottisena ja syvallisena. (Sarje 2007, 34.)

Sarjen mukaan moderni maalaustaide, ja ennen kaikkea Marc Chagallin, Henri Matis-
sen ja Henri Rousseaun teokset, oli merkittdva innoittaja Brykin figuratiivisen kauden
taiteelliselle tuotannolle (2007, 34). Bryk nimesi kuitenkin suurimmaksi innoittajakseen
taltd saralta Georges Braquen kubistiset maalaukset, joiden vaikutuksen voi nahda
selvasti useiden teosten simultaanisessa esitystavassa. Kubismin ohella Brykin kera-
miikkalaatoissa nakyy selvasti taipumus kolorismiin ja leikkisdan koristeellisuuteen.
(Sarje 2007, 37.)

Uskonnolliset aiheet olivat toistuvasti Iasna Rut Brykin 1950-luvun tuotannossa, kuten
teoksissa Madonna (1950) ja Viimeinen ateria (1950). Tahan vaikuttivat varmasti taitei-
lijan rakkaus Italiaa ja sen katolilaista kirkkokulttuuria kohtaan seka syva kiintymys re-
nessanssitaiteilijoiden teoksiin kuten Andrea Mantegnan Madonna di Mantegnaan.
(Sarje 2007, 37-39.) Brykin teoksissa onkin jotain selvasti maalauksellista verrattuna
useimpiin muihin suomalaisiin taidekeraamikkoihin. Taiteilija olisikin luultavasti ryhtynyt
maalaamaan tauluja, jos han ei olisi voinut tyydyttdd mielihaluaan keramiikan kautta
(Kalha 1989, 52).

Rajanveto on jossain maarin liukuva, mutta 1960-luvulle saavuttaessa Rut Bryk hylkasi
yha enenevassa maarin figuratiivisen ilmaisun ja siirtyi etupdassa suorakulmaisista
osista koostuvien keramiikkateosten valmistamiseen. Uuden suunnan voi kuvitella ai-
nakin osaltaan kummunneen Brykin haaveesta opiskella arkkitehdiksi. Sarje (2007, 43)
mainitsee lisaksi syiksi konventioiden vastaisen kapinan seka irrottautumisen naiselli-
suuden kaavoista. Bryk kuitenkin hyddynsi 1950-luvulla kayttamaansa kaakelinvalmis-
tustekniikkaa vield 1960-luvun suorakulmaisissa tdissaan. Uuden tyylin teoksissa oli
alkuun usein voimakkaat varit, mutta myéhemmin varinkayttd muuttui enemman mini-
malistisen pointillistiseen suuntaan. "lhan pienen pieni vari voi olla enemman kuin hyvin
paljon varia”. (Sarje 2007, 43-44; Kalha 1989, 40.)
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Monumentaality6t nousivat keskeisiksi Brykin ilmaisussa vuoden 1960 Milanon trien-
naaliin valmistamansa teoksen Kaupunki jalkeen. Hanen téitdan on tilattu esimerkiksi
Helsingin kaupungintaloon (Kaupunki auringossa, 1975), Suomen Intian suurlahetys-
t66n New Delhiin (Kevaan tulo pohjoiseen, 1984) seka presidentin virka-asuntoon Man-
tyniemeen (Jaavirta, 1991). (Sarje 2007, 46-47.) Kuvassa 5 Bryk tydskentelee vuoden

1967 teoksensa Pilvi aarella.

Kuva 5. Rut Bryk monumentaaliteoksen Pilvi aarella. Positiivi ja negatiivi luovat elavan pinnan.
(Designmuseo / Arabian museo)

Brykin 1960-luvun jalkeisen ilmaisun keskeisia elementteja on hallittu leikki positiivilla ja
negatiivilla, eli muodoltaan vastaavien osien asettamisella koholle tai kuopalle. Talla
tavoin han sai valddreitd monokromaattiseenkin ilmaisuun. Muotokieli muuttui jatkuvas-
ti pelkistetymmaksi ja abstraktimmaksi, mutta Bryk ei hylannyt taysin yksittaisten laatto-
jen koristelua tai esittavampiakaan toita. (Sarje 2007, 44-47.) Bryk siirtyi fajanssin si-
jaan kayttdamaan korkeapolttoista posliinia abstrakteissa monumentaalitdissaan (Kalha
1989, 89). Han luonnosteli monumentaalitydnsa tekemalla niistd ensin pienoismallit
(Kalha 1989, 91).
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Rut Brykin taiteilijapersoonalle hyvin ominaista oli tdydellinen haluttomuus selittaa tai
analysoida julkisesti omia t6itaan tai niiden tekoprosessia. Hanen mukaansa teoksista
katoaisi jotain olennaista, "se selittdmattomissa oleva”, mikali katsojalle annettaisiin
ohjeet tulkintaan. Bryk myds vaitti, ettei itsekaan osaa selittaa, mista hanen tyonsa
kumpuavat ja miksi hdn on paatynyt tiettyyn ratkaisuun. (Jéameri 2007, 22; Kalha
1989, 55.)

Rut Bryk sai elamansa aikana useita palkintoja ja tunnustuksia taiteellisesta tyostaan.
Merkittdvimpia ovat Milanon triennaalin Grand Prix —palkinto vuodelta 1951, Premio
Ravenna —palkinto Faenzan kansainvalisessa keramiikkakilpailussa ja 1982 mydnnetty
Suomen Valkoisen Ruusun | luokan ritarimerkki. Helsingin yliopisto mydnsi hanelle
elamantydstdan kunniatohtorin arvon vuonna 1994. (Maunula 1999; Vakkari 2007,
158.)
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3 Piritta-keramiikkalaatta

3.1 Teoksen kuvaus

Rut Bryk valmisti konservointikohteena olevan taidekeramiikkalaattateoksen Piritta
Arabian taideosastolla vuonna 1955. Teoksesta on olemassa ainakin viisi versiota:
kahdesta niista on kuva Designmuseon Rut Bryk —julkaisussa, kaksi, joista toinen kuu-
luu nykyaan Kyosti Kakkosen kokoelmaan, on myyty Bukowskis—huutokaupassa (liit-
teet 2 ja 3) ja yksi on nyt konservoitavana (Bukowskis 2015; Bukowskis 2014; Frilander
2015; Vakkari 2007, 88). Teos on ulkomitoiltaan 50 cm x 42 cm x 4 cm. Laatta on taus-
tapuoleltaan kovera, ja massan paksuus on ohuimmillaan noin 10 mm. Ainakin Bu-
kowskis—huutokaupan kautta vuonna 2015 myydyssa Pirittassa on taustapuolen kes-
kella noin 6 cm:n etaisyydelld yla- ja alareunoista pystysuoraan kulkeva tukilista sa-

masta keramiikkamassasta (lite 2, kuva 18), mutta konservoinnin kohteena olevassa

versiossa tata listaa ei ole.

Kuva 5. Pirittan fajanssimassan rakenne nakyy selvasti vauriokohdasta.
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Pirittan materiaali on lasitettua fajanssia. Teoksen kadantépuoli on lasittamaton. Fajans-
simassa on kevytta, huokoista ja helposti murenevaa. Se on variltdan lahes valkoista,
jossa on mukana hieman keltaista ja harmaata sek& paljain silmin havaittavia mustia
pisteitd (kuva 5). Mikroskooppisesti tarkasteltuna massassa nakyy mustien pisteiden
lisaksi my6s punertavia partikkeleita. Arabian tehtaan laboratorio kehitti yhteistydssa
Brykin kanssa ainakin seitseman ominaisuuksiltaan erilaista keramiikkamassaa, joista
oletettavasti yhtd on kaytetty tdman teoksen valmistukseen (Kalha 1989, 61-62). Bryk
kuvailee esimerkiksi massoja numero kaksi ja kolme hieman kellertaviksi, samottia
sisaltaviksi fajanssimassoiksi, joten on hyvin mahdollista, ettéd Pirittassakin on kaytetty
niista toista (Kalha 1989, 61).

L ks

Kuva 6. Lasitteen detaljikuva. Bryk kaytti useita eri lasitteita paallekain, eivatka kaikki varit ole
sulautuneet yhteen.

Varilasitteet ovat yhta lailla yhteistyossa laboratorion kanssa taiteilijan tarpeisiin kehitet-
tyja. Bryk kaytti usein montaa paallekkaista lasitekerrosta tietyn varisavyn aikaansaa-
miseksi. (Sarje 2007, 38.) Teoksen kuva-aiheen aariviivat ovat koholla pinnasta ja osin
ilman lasitetta. Teoksen muotti on valmistettu kipsista, jota Bryk viela viimeisteli tyova-

lineilladan sen ollessa kosteaa. Muotin avulla han valmisti useamman version samasta
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tyosta. Bryk viimeisteli jokaisen "vedoksen” tyostamalla yha kosteaa ja plastista kera-
miikkamassaa tyovalineilld ennen polttoa, ja jokaiseen versioon kaytettiin myds eri la-
sitteita. Pirittan keramiikan pintaa on myds maalattu ennen lasitusta, mika nakyy pin-
nan syvennyksien mustana varina ja joidenkin koholla olevien aariviivojen tummana
ymparyksena. Se, ettad kyseessa on nimenomaisesti ennen lasitetta pintaan lisatty vari-

aine ilmenee murtopinnoista. Lasitetun pinnan yksityiskohdat nakyvat kuvassa 6.

Pirittan tyyli on naivistinen ja herkka, ja siind on savyja kubistisesta ilmaisusta ja kolo-
rismista. Teos valmistui samana vuonna, kun taiteilijan tytdr Maaria syntyi. Sarjen mu-
kaan Piritta esittaa taiteilijaa leikkimassa tyttarensa kanssa. Bryk teki 1950-luvulla usei-
ta madonnamotiivisia teoksia, joihin henkildkohtaisempi Piritta rinnastuu. (Sarje 2007,
37.) Aitihahmon vaatteiden lomassa on kaksi pienempaé ihmishahmoa. Vuonna 2015
Bukowskis—huutokaupassa myydyn version taustapuolella on kirjoitus Aiti tanssittaa
Pirittaa kaksoset vatsassa”. Ehka Pirittassa onkin kyse taiteiljan haaveesta saada lisaa
lapsia. Samalta vuodelta on myds Pirittan peilikuvaa suuresti muistuttava Tanssi, jossa
kaksosten sijaan aitihahmon vatsassa on vain yksi lapsi. Rut Bryk ja Tapio Wirkkala

eivat kuitenkaan saaneet lisda lapsia Maarian jalkeen.

Teoksen aitihahmo istuu sangylla selka pystyssa sylissaan esiliina tai viltti. Han pitelee
molemmilla k3silldan jalkojensa paalla seisovan lapsen oikeaa katta. Lapsi leikkii va-
semmalla kadelldan hiuksillaan. Alareunassa olevan sangyn jalat ulottuvat muuta teos-
ta pidemmalle molemmissa reunoissa. Sanky siis muodostaa teoksen alareunan aari-
viivat. Sangyssa on kaikkiaan nelja eri varein ja tekstuurein koristeltua kerrosta. Aidin ja

lapsen taustalla on oksia ja lintuja hieman turkoosiin taittuvaa sinista taivasta vasten.

3.2 Laatan valmistustekniikka

Rut Brykin 1950-luvun keraamisen tuotannon yksi tyypillisista piirteista oli saman ai-
heen versiointi. Tahan vaikuttivat etenkin muotteihin perustuvan valmistustekniikan
soveltuvuus useisiin perakkaisiin "vedoksiin” seka Arabian tehtaan puolelta tullut kevyt

painostus hyvin myyvien tdéiden kaupallistamiseen. (Kalha 1989, 48-49.)

Teoksen ensimmainen askel oli kipsimuotin valmistus. Lahteet eivat kerro, milla tavoin
Bryk valmisti muottinsa, mutta tyypillisesti muotilla valmistettavan uniikkiteoksen malli

muotoillaan ensin savesta. Mallin ymparille rakennetaan kehikko puusta, messingista
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tai muusta soveltuvasta materiaalista, johon valetaan kipsia. (Salmenhaara 1983, 121.)

Kuvassa 7 nakyy esimerkki ylla kuvaillusta tydvaiheesta.

Kuva 7. Puinen kehikko on tiivistetty savella ja siten kipsivalua varten valmis. (Sandy Bruck-
ner)

Bryk tydsti vield kosteaa kipsimuottia irrotettuaan sen pohjasta savisen mallin: Pirittan
koholla olevat aariviivat nayttavat selvasti kipsimuottiin tyOkalulla tehdyiltd vedoilta.
Vastaavan vaikutelman aikaansaaminen savista mallikappaletta tyéstamalla olisi huo-
mattavasti vaikeampaa. Muotin voi valmistaa myds matalapolttoisesta keramiikasta,

puusta tai muusta imukykyisesta materiaalista (Buys & Oakley 1993, 6).

Seuraavaksi muotoillaan kuivuneen kipsimuotin avulla varsinaisen teoksen massa ha-
luttuun muotoon. Teoksen epasaanndllisen paksuiset aariviivat viittaavat siihen, etta
levyna ollut massa on paineltu muottiin kiinni ja tasoitettu sitten lastoilla tai vastaavilla
tyokaluilla. Massa irrotetaan muotista sen kuivuttua nahkamaiseksi (Buys & Oakley
1993, 6). Tassa vaiheessa Rut Bryk viimeisteli jokaisen version omaksi uniikiksi teok-

sekseen tydstamalld pehmeadad savimassaa erilaisten tydkalujen avulla. Konservointi-
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kohteen pinnassa nakyy paljon veitsella tehtyja viivoja ja tietyn muotoisten tyokalujen

painalluksia. Pirittan versioissa on keskenaan huomattavan erilainen viimeistely.

Seuraavana vaiheena laatan valmistuksessa on raakapoltto, jolla savimassa muute-
taan keramiikaksi. Bryk maalasi mustaa varia teoksen pintaan raakapolton jalkeen ko-
rostamaan tekemiaan tyostojalkia ja koholla olevia aariviivoja. Variaineen on taytynyt
kestaa lasituspolton korkea lampdtila. Bryk kaytti lasituksessa hyvakseen useita eri
vareja paallekkain ja erotti laajat lasitepinnat toisistaan teosten savimassaan tekemil-
I1&dan koholla olevilla aariviivoilla. Teokset menivat uuniin l1ahes valkoisina ja tulivat va-

rikkaind ulos. Bryk ei juurikaan kayttanyt krakleeta teoksissaan. (Kalha 1989, 53.)

Kuuluisillekin keraamikoille syntyi toisinaan sekundaa, kuten silloin kun teos on rikki tai
lasitus kiehunut. Bryk lunasti itse sekundatditdan samoin kuin Tapio Wirkkala. Brykin
mielesta sekundat olivat itse asiassa usein "paljon parempia kuin priimat”. (Kalha 1989,
54.) Ei ole tietoa, oliko konservointikohteeni luokiteltu priimaksi vai sekundaksi, silla
putoamiseen asti teoksen vauriot olivat pinnan pullistumia lukuun ottamatta massan

sisalla piilossa.

3.3 Tekniikan aiheuttamat vauriot teokseen

Taidekeramiikassa jokainen teos on uniikki ja eroaa myds samasta aiheesta ja samalla
muotillakin valmistetuista versioista. Uniikkia taidekeramiikkaa valmistettaessa aine-
vahvuudet eivat ole pitkallisen testauksen tuloksena toimiviksi havaittuja, vaan taiteili-
jan luovan prosessin ja kokemuksen muovaamia. Lisdksi luonnonmateriaaleilla tyds-
kennellessa kaupallisenkin tuotteen ominaisuuksiin kuuluu maaritellyn toleranssin si-
sainen heterogeenisuus, joka voi olla ratkaiseva tekija vaurioiden synnyssa (Fraser
1986, 61). Valmistaessaan samasta muotista useamman version, Bryk tydsti huolelli-
sesti jokaisesta omanlaisensa. Lisaksi kokenutkin taiteilija tai assistentti tuo kasityoval-
taiseen prosessiin oman kadenjalkensa ja luonnollisen vaihtelun lopputuloksen laadus-
sa. Esimerkiksi lasitteet saattavat levita suunniteltujen alueiden ulkopuolelle, ja poltto

voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia.

Konservointikohteeni tapauksessa teoksen keramiikkamassaan on syntynyt huomatta-
via jannitteita ja suoranaisia vaurioita poltossa. Keramiikan vaurioituminen halkeamalla
on asteittainen prosessi, jossa pienet vauriot leviavat yha laajemmiksi. Tulevia vaurioita

syntyy erityisesti silloin, kun jo hieman kuivunutta savimassaa kasitelldaan mekaanisesti
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esimerkiksi tekemalla siihen reikia tai muuten tyostamalla. Ehja lasitekerros peittaa
keramiikkamassan virheitd ja ehkadisee halkeamia. (Fraser 1986, 84-85.) Mikali lasite
paasee krakeloitumaan, se heikentdd merkittavasti keraamisen esineen kestavyytta.
Krakeloitumisen syntyyn vaikuttavat muun muassa lasitteen paksuus, keramiikkamas-
san ja lasitteen [ampdlaajenemiskertoimet seka huokoisen massan laajeneminen kos-
teuden vaikutuksesta. (Fraser 1986, 73.)

Liian pitka tai liian nopea polttoaika voi aiheuttaa lasitetulle keramiikalle vaurion, jonka
nimi on englanniksi bloating eli karkeasti suomennettuna pullistuminen. Liian pitka polt-
to saa keramiikkamassan sisaltaman sulatteen kuplimaan, jolloin vapautuva kaasu
nousee pintaan. Liian nopealla poltolla keramiikkamassan pinta sintraantuu ja estaa
yha hajoavien hiiliyhdisteiden poistumisen rakenteesta. Kaasuja voi muodostua lisaksi
rautaoksidien- ja sulfidien, kalsiumsulfaattien ynnd muiden yhdisteiden pilkkoutuessa.
Korkeassa lampoétilassa pehmennyt massa pullistuu kaasujen vaikutuksesta. (Buys &
Oakley 1993, 9; Fraser 1986, 61.) limién vaikutus nakyy Pirittan pinnassa laajojen alu-

eiden pullistumina.

3.4 Dokumentointi ja kuntokartoitus

Teos putosi Arabian museon seinaltd kesalld 2012 seinarakenteen pettdessa (Thiel
2016). Putouksen seurauksena teos halkesi kolmeen suureen osaan ja lukuisiin pie-
nempiin paloihin ja sirpaleisiin. Lasitetta ja allaoclevaa keramiikkamassaa irtosi murto-
pintojen vieresta laajoilta alueilta, ja halkeilu jatkui myds muuten ehjaksi jaaneille koh-
dille.

Laadin teokselle yksityiskohtaisen kuvallisen vauriokartoituksen Adobe Photoshopilla
(kuva 8). Merkitsin kuvaan teoksessa esiintyvat vauriotyypit eri varein, jolloin yleisku-
van saa yhdella silmayksella. Teoksen pinta on deformoitunut Iahes kauttaaltaan, joten
deformoituneiden kohtien merkitseminen ei olisi ollut mielekasta. Pahimmat deformaa-

tiot sijoittuvat kuitenkin vaaleansinisellda merkittyjen vaurioiden yhteyteen.

Suurin halkeama kulkee diagonaalisesti oikeasta ylakulmasta vasempaan alakulmaan
lapi teoksen. Murtopinnan ylimman kolmanneksen ymparilta puuttuu lasitetta ja allaole-
vaa keramiikkamassaa yhteensa noin 150 cm?n alueelta. Toinen suuri halkeama kul-
kee horisontaalisesti vasemmasta reunasta noin 17 cm:n korkeudelta diagonaaliseen

halkeamaan asti.
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B Halkeama
|:| Halkeama keramiikkamassassa lasitteen alla (ilmatasku)

B Kolhu

Kuva 8. Teoksen vauriokartoitus.

Suurempia irtonaisia paloja, joiden pinta-ala on vahintddn 2 cm?, on kaksitoista kappa-
letta. Niiden lisaksi pienempia siruja on lahemmas sata, joiden lisaksi on viela runsaasti

hienojakoista murua. Kuvassa 9 on keskikokoisia sirpaleita. Useimmat irronneet palat
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ovat pinnasta ja sisaltavat siis lasitetta, mutta myds pelkasta varjagdmattomasta kera-

miikkamassasta koostuvia, teoksen sisalta ironneita paloja on kymmenittain.

Kuva 9. Teoksesta irronneita sirpaleita. Osa sirpaleista on jo liimattu teokseen kuvanottohet-
kella.

Keramiikkamassa on haljennut noin puolen sentin syvyydesta lasitteen alta monesta
kohtaa irti teoksen rungosta, toisin sanoen hieman lasitteen alapuolella keramiikka-
massassa on ilmataskuja. Kyseessa on siis poltossa syntynyt pullistuma eli bloating-
iimio. Lasitteeseen ja keramiikkamassaan poltossa syntyneet jannitteet paasivat pur-
kautumaan teoksen pudotessa, minka jaljilta pinta on pahasti deformoitunut ja halkeillut
laajoilta alueilta. Suurimmat deformaatiot sijoittuvat teoksen oikeaan ylaneljanneksee-
en. Pullistumia on runsaasti myos muuten ulkoisesti ehjaksi jaaneilla alueilla, mika ker-
too teoksen pinnan olevan hyvin hauras ja altis vaurioitumaan pienistakin iskuista tai

pintaan kohdistuvan paineen vaikutuksesta. Rakenteen heikkoudesta johtuen otin te-
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oksesta ennen konservointia vain kuvan suoraan paalta, silla teoksen kdantamisesta

syntyva riski lisdvaurioiden syntymiseen oli suuri.

Teoksen etupuolen alareunassa on viisi kappaletta noin 5-15 mm:n levyista kolhua,
joiden kohdalta puuttuu lasite ja hieman allaclevaa keramiikkamassaa. Pienempia kol-
huja on myds muualla teoksessa. Kolhut ovat voineet syntya jo ennen teoksen putoa-
mista, silla alareuna on vasenta alakulmaa lukuun ottamatta muuten ehja. Vasemmas-
ta alakulmasta puuttuu karkeasti puolet sangynjalasta. Puuttuva alue levenee teoksen

alareunaa kohden.

Kuva 10. Teoksen kaantdpuoli.

Pirittan kadantdpuolella on jonkin verran tummaa likaa. Taakse on lisaksi piirretty lyijy-
kynalla ylareunaa kohti osoittava nuoli ja kirjoitettu "RIKKI” (kuva 10). Teoksen etupuo-
lelle alareunaan keskivaiheille on liimattu pieni paperinen lappu, jossa lukee "N:o 1569.
R. Bryk 1955”. Bryk teki ilmeisesti osan Pirittan versioista jo vuonna 1954, mutta kysei-
nen versio on mita ilmeisimmin vuodelta 1955 (Bukowskis 2015; Vakkari 2007, 88).

Taustapuolella kummassakin alakulmassa reunan paalla on harmaasta kumimaisesta
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materiaalista tehdyt pienet tassut, joiden tarkoituksena on ilmeisesti tasapainottaa teos
ja jakaa painon aiheuttama rasitus tasaisemmin koko reunan alueelle. Suuren vaurioi-
tumisriskin vuoksi otin kaantdpuolesta kuvan vasta liimattuani teoksen kasaan ja sil-

loinkin asettamalla teoksen pystyasentoon muovirakeilla taytettyyn laatikkoon.

Pirittan tapauksessa erillisistd kemian tai fysiikan menetelmia ja ilmidita hyddyntavista
tutkimuksista, kuten rontgenfluoresenssi tai infrapunaspektroskopia, ei olisi ollut kon-
servoinnin kannalta suurta hy6tya, silld niiden tuoma lisdinformaatio teoksen sisalta-
mista alkuaineista ja yhdisteista ei olisi muuttanut konservointikasittelyja. Huokoinenkin
keramiikka on kemiallisesti hyvin stabiilia ja museo-olosuhteissa erittdin hyvin sailyvaa.
Kemiallisten ilmididen sijaan merkityksellisia ovat teoksen mekaaniset vauriot ja raken-
teellinen kestavyys; olennaista on tietdd, miksi Pirittan pinta on niin deformoitunut ja
miten huokoisesta ja hauraasta fajanssista koostuvaa esinettd voi konservoida. Rut
Brykin tuotanto on seka hyvin tunnettua etta tutkittua, minka lisaksi materiaalipuolesta

kiinnostunut tutkija voi saada lisatietoja suoraan Arabian tehtaalta.
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4 Huokoinen keramiikka ja sen konservoinnin problematiikka

Jotta voi kasitelld huokoisen keramiikan konservointia, pitdd ymmartaa mita keramiikka
on ja mita tarkoitetaan huokoisella keramiikalla. Luon katsauksen saven ja keramiikan
maaritelmiin ja kasittelen taman jalkeen huokoisen keramiikan konservoinnin erityispiir-
teitd. Tarkastelen myds aiheen kannalta merkityksellisia ilmidita, jotka eivat suoraan

liity konservointikohteen ongelmiin.

4.1 Saven ja keramiikan maaritelmat

Keramiikan paamateriaali on aina poltettu savi. Kansainvaliset saveen erikoistuneet
tutkimuslaitokset AIPEA (Association Internationale pour I'Etude des Argiles) ja CMS
(The Clay Mineral Society) maarittelevat saven luonnossa esiintyvaksi materiaaliksi,
joka koostuu suurimmaksi osaksi hienojakoisista mineraaleista, on tarpeeksi vetta si-
saltdessaan plastista ja kovettuu kuivuessaan tai poltossa. Savi sisaltdd useimmiten
verkko- eli fyllosilikaattiryhman mineraaleja, kuten kaoliinia, mutta voi sisaltdd myds
muita plastisuutta lisdavia ja kuivuessaan kovettuvia yhdisteitd. Saveen mahdollisesti
sisaltyvat muut faasit voivat koostua esimerkiksi kvartsista, kalsiitista, maasalvasta, eri
oksideista tai hydroksideista seka orgaanisista faaseista. Hienojakoisuuden maaritelma
saven yhteydessa vaihtelee tieteenaloittain: geologit maarittelevat saven koostuvan
partikkeleista, jotka ovat pienempia kuin 2 ym:3, kun taas kemistit maarittavat kooksi 1
pum:n. (Guggenheim & Martin 1995, 255-256.)

Savi syntyy ensisijaisesti maan sisaltd nousevan erittdin kuuman vulkaanisen héyryn
osuessa graniitti- tai muuhun kivikerrokseen, jonka sisaltdma maasalpa hajoaa kaolii-
niksi, piiksi tai piidioksidiksi ja potaskaksi. Kaoliinia ei juurikaan esiinny puhtaana luon-
nossa, vaan se sisaltda useimmiten monia muitakin faaseja, jotka osaltaan vaikuttavat
saven ominaisuuksiin. Luonnossa esiintyva savi kelpaa harvoin sellaisenaan keramiik-
kamassaksi. Puhdas kaoliini on plastisilta ominaisuuksiltaan heikkoa, kutistuu paljon
kuivuessaan ja vaatii huomattavan korkean polttolampétilan sintraantuakseen. Taman
johdosta puhtaan saven sekaan lisataan aina tayteaineita, kuten plastisuutta lisdavaa
pallosavea, alumiinioksidia ja sulatetta. (Acton & Smith 2003, 8-10; Rajala 1991, 1-3.)

Keramiikalla tarkoitetaan poltettua savea, joka on muuttunut kemiallisilta ominaisuuksil-

taan veteen liukenemattomaksi. Keramiikan valmistukseen soveltuvan saven paamate-
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riaali on piidioksidi, joka on yleisesti hiekan, piikiven tai kvartsin muodossa. Lisaksi tar-
vitaan alumiinioksidia, joka parantaa saven muokattavuutta ja vahentaa kutistumista,
seka sulatetta kuten kalsiumia, bariumia, strontiumia tai magnesiumia. Sulate alentaa
saven sulamispistetta. Poltolla tarkoitetaan savimassan lampoétilan hidasta ja kontrolloi-
tua nostamista tietyn rajan yli, jolloin vesiliukoinen savi muuttuu veteen liukenematto-
maksi keramiikaksi. Polton yhteydessa savelle tapahtuu faasimuutos, kvartsin inversio,
jonka yhteydessa kvartsin kemiallinen rakenne muuttuu a-kvartsista p-kvartsiksi. Mate-
riaalin tilavuus kasvaa ja kidevesi poistuu rakenteesta. Puhtaan kvartsin faasimuutos
tapahtuu jo 574°C:n lampédtilassa, mutta ilman ylla lueteltuja lisdaineita muutos ei ole
pysyva, vaan lampdtilan laskiessa B-kvartsi muuttuu takaisin a-kvartsiksi. Poltto voi-
daan tehda joko hapettavassa tai pelkistavassa ymparistossa, joilla vaikutetaan ennen
kaikkea lopputuloksen ulkonakdon. (Acton & Smith 2003, 8-9, 14-17.) Tarkea vaihe
poltossa tapahtuu 700-900°C Iampétilassa, jolloin massan sisaltamat hiili- ja rikkiyhdis-
teet palavat pois muodostaen dioksidi- ja trioksidikaasuja. Mikali osa yhdisteista jaa
palamatta, myohemmassa vaiheessa vapautuvat palokaasut voivat johtaa bloating-

iimioéon, kuten Pirittan tapauksessa on kaynyt. (Buys & Oakley 1993, 9.)

Keramiikkaa valmistettaessa polttoja on yleensa kaksi, joista ensimmaisella aikaan-
saadaan kvartsin inversio eli savimassan muuttuminen keramiikaksi ja jalkimmaisella
keramiikan pinta lasitetaan. Lasitteet koostuvat enimmakseen piidioksidista, jonka se-
kaan on lisatty sulatetta, kuten natriumkarbonaattia, potaskaa tai lyijya. Varilasitteissa
on mukana lisaksi erilaisia yhdisteitd kuten metallioksideja varid tuomassa. (Acton &
Smith 2003, 19; Rajala 1991, 7-9.)

4.2 Huokoinen keramiikka

Keraamisia esineitd voidaan luokitella muodon, savimassan, koristelun, lasitteen tai
valmistuspaikan perusteella (Buys & Oakley 1993, 13-17). Polttolampétilan mukaan
keramiikka luokitellaan joko kivitavaraksi, mikali kyse on korkeasta lampdtilasta, tai
hieman epamaaraiseen earthenware-kasitteen alle polttolampdtilan ollessa verrattain
matala. Kasitteelle ei I0ydy suoraa kaanndsta. Kivitavara, johon myos polttolampdtilan
perusteella posliini kuuluu, on sintraantunutta ja siten l1ahes vetta lapaiseméatonta. Polt-
tolampétila on yli 1150°C ja alle 1400°C. Earthenware-kasitteella tarkoitetaan huokois-
ta keramiikkaa, johon kuuluvat esimerkiksi fajanssi ja terrakotta. Polttolampdétila vaihte-

lee 750°C:n ja 1150°C:n valilla. Ympari maailman tunnetaan lukuisia eri historiallisia
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keramiikkalaatuja, ja maaritelmat vaihtelevat hieman lahteen mukaan. (Acton & Smith
2003, 9-11; Buys & Oakley 1993, 14; Fraser 1986, 1-2; Oakley & Kamal 2002, 5-6.)

Rut Brykin Piritta on valmistettu erittdin huokoisesta ja kevyesta fajanssista. Huokoisel-
la keramiikalla tarkoitetaan posliiniin verrattuna matalassa lampdétilassa poltettua sa-
vea, jonka rakenne ei ole sintraantunut, eli savihiukkaset eivat ole sulautuneet toisiinsa
kiinni. Fajanssiksi nimitetaan tinaa sisaltavalla lasitteella pinnoitettua huokoista ja vaa-
leaa keramiikkamassaa, jonka polttolampétila on noin 1050—-1150°C. Tinayhdiste tekee
lasitteesta vahemman lapikuultavan, eika siis toimi lasitteen sulatteena. (Buys & Oak-
ley 1993, 17; Hellman 2004, 250.) Teoksen keramiikkamassan vari on hieman keltai-
seen faittuva vaaleanharmaa. Rakenne ei ole taysin homogeenista: keramiikkamas-
sassa on paljain silmin havaittavissa tummempia pisteitd vaaleamman massan seassa

ja mikroskopoimalla myds punaisia pisteita.

Huokoisuuden kasitteelle on useita maarittelyja tieteenalasta riippuen, mutta yksinker-
taisesti ilmaistuna kyse on ei-kiintean aineen tilavuuden suhteesta mitattavan naytteen
koko tilavuuteen. Salmenhaara (1986, 27) esittelee keraamikoille helpon tavan maarit-
taa poltetun kappaleen huokoisuus:

vedelld kyllastetty paino — kuiva paino
x 100

kuiva paino
Earthenware-keramiikan huokoisuus on tyypillisesti 5 ja 15 prosentin valilla (Acton &
Smith 2003, 9).

Verrattain matalasta polttolampdtilasta johtuen huokoisen keramiikan lasitteet ovat
yleisesti ottaen huomattavasti varikkdampia kuin kivitavarassa, silla variaineet eivat
kesta korkeita polttolampdtiloja. Lasitteet ovat lisaksi pehmeampia. Lasite on huokoi-
sessa keramiikassa selvarajaisena omana kerroksenaan, joka ei juurikaan sekoitu ke-
ramiikkamassan kanssa. (Buys & Oakley 1993, 26; Acton & Smith 2003, 9.)

4.3 Huokoisen keramiikan konservoinnin problematiikka

Keramiikka on kestavaa verrattuna useimpiin muihin historiallisissa esineissa tavatta-
viin materiaaleihin. Tama ei kuitenkaan tarkoita sita, ettd keramiikkaesineet olisivat
kaikissa oloissa kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiileja. (Oakley & Kamal 2002, ix.) Lah-
tOkohtaisesti suurin vaaratekija on kasittelyn tai ymparilla vallitsevien olosuhteiden ai-

heuttama mekaaninen vaurioituminen. Myds huolimattomasti tehdyt konservointikasit-
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telyt tai entisdinnit voivat helposti aiheuttaa mittavaa vahinkoa. Keramiikka kestaa ylei-
sesti hyvin puristusta, mutta huonosti jannitysta. Etenkin huokoinen keramiikka on altis-
ta murtumille ja naarmuille. (Buys & Oakley 1993, 18-19.) Kasittelen ennen kaikkea
huokoisen keramiikan konservointiin liittyvia erityiskysymyksia yleisella tasolla. Arkeo-
loginen keramiikka muodostaa oman kokonaisuutensa, jonka konservoinnin problema-

tiikkaa en kasittele tdssa opinnaytety6ssa.

Kuten kaikessa konservoinnissa, huokoisesta keramiikasta valmistetun esineen huolel-
linen tarkastelu ja havaintojen dokumentointi ennen mihinkdan toimenpiteisiin ryhtymis-
ta on ensiarvoisen tarkeaa. Esineen ulkonako, paino, tuntuma ja eri kohdista kevyesti
napauttamalla muodostuva aani kertovat jo paljon materiaalista ja sen paikallisesta
kunnosta. Suhteellisen kevyt paino keraamisen esineen kokoon nahden kertoo sen
olevan huokoista, samoin kuin verrattain suuri ainevahvuus. Lasittamattomat tai vauri-
oituneet alueet mahdollistavat keraamisen massan tarkastelun esimerkiksi mikroskoo-
pin avulla. (Buys & Oakley 1993, 40-44.)

Huokoisen keramiikan konservoinnin paaasiallinen problematiikka liittyy materiaalin
kykyyn absorboida nestefaasissa olevia yhdisteita ja hienojakoisia kiinteita partikkelei-
ta. Jokainen konservointitoimenpide tulee suunnitella huokoisuutta silmallapitaen. Yksi
konservoinnin keskeisistd ideaaleista, kasittelyjen poistettavuus, on tdman johdosta

hyvin ongelmallinen huokoisen keramiikan kanssa.

Materiaalin tahriintuminen on yleinen huokoisen keramiikan ongelma. Tahrat muodos-
tuvat ensin esineen pinnalle, mutta lian tyypista riippuen ne etsiytyvat helposti myos
syvemmalle rakenteeseen. Tahroja voi muodostua esimerkiksi ruoasta, seisovasta
vedesta, metalliosista sekd noesta ja ilmansaasteista. Orgaaniset jdamat keramiikan
rakenteessa mahdollistavat myds homeenkasvun, mikali suhteellinen ilmankosteus on
tarpeeksi korkea. Myds konservointikasittelyissa kaytetyt materiaalit leviavat helposti
aiotun alueen ulkopuolelle. Esineeseen tehdyt merkinnat voivat olla vaikeasti poistetta-
vissa. (Buys & Oakley 1993, 24-26.)

Vesiliukoisten suolojen imeytyminen huokoiseen keramiikkaan voi aiheuttaa pitkalla
aikavalilla merkittavia rakenteellisia vaurioita. [Imié koskee ensisijaisesti arkeologista
materiaalia, mutta myos eraat konservointikasittelyt voivat edesauttaa suolojen liuke-
nemista ja imeytymista. Naitd ovat metallitahrojen poistaminen hapolla, rasva- ja vaha-

tahrojen poistaminen emaksella seka pahimpana keramiikan valkaisu kloridipitoisella
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valkaisuaineella. Myos kipsin tai muiden tayteaineiden lisdaminen eristamattéman pin-
nan paalle johtaa kontaminaatioon. Rakenteeseen paasseet suolat kiteytyvat veden
haihtuessa, jolloin niiden tilavuus kasvaa. Mikali ympariston kosteus vaihtelee, ilmio voi
toistua lukemattomia kertoja ja johtaa vakaviin vaurioihin rakenteessa tai pinnan irtoi-
luun. (Buys & Oakley 1993, 23-24.)

Huokoisen keramiikan rakenteeseen voi jaada vesiliukoisia komponentteja, jotka voivat
liueta pois mikali konservoitavaa esinettd liotetaan pitkdan vesiastiassa esimerkiksi
suolanpoistotarkoituksessa. Kipsi liukenee sellaisenaan veteen ja kalsiumkarbonaatti
reagoi vedessa usein esiintyvan hiilidioksidin kanssa muodostaen vesiliukoista kal-
siumbikarbonaattia. (Buys & Oakley 1993, 19, 26-27.)

Vanhojen liimausten, tadydennysten, retusointien ja muiden korjausten poistaminen on
tyypillinen konservointitoimenpide historialliselle keramiikalle, silla aiemmin kaytetyt
materiaalit ovat usein vanhetessaan menettineet toivotut ominaisuutensa (Buys &
Oakley 1993, 78-79). Keramiikkaa on valmistettu yli kymmenentuhannen vuoden ajan
ja rikkoutuneita keraamisia esineitd korjattu ldhes yhta kauan. Konsolidointikasittelyja-
kin on tehty ainakin 1950-luvulta lahtien. Vanhojen korjausten historiallinen arvo ja ma-
teriaalin poistamisen eettisyys edellyttdvat oman pohdintansa, mutta huokoisen kera-
miikan tapauksessa erityinen huoli on alkuperaisen materiaalin vaurioituminen tai kon-
taminoituminen. (Buys & Oakley 1993, 63-69.)

Aiempia kasittelyja huokoisesta keramiikasta poistettaessa lahtokohtana on kayttaa
mekaanisia menetelmia kontrolloidusti mahdollisimman pitkalle, jotta liuottimien tai
muiden kemikaalien aiheuttamat vaikutukset jaisivat mahdollisimman paikallisiksi. Me-
kaanisten poistomenetelmien tuottama pdly etsiytyy helposti materiaalin huokosiin ja
on vaikeasti poistettavissa, joten kasiteltdvan alueen reunat voi suojata valiaikaisesti
limajalkia jattamattomalla teipilla. Kemikaalien imeytymista huokoiseen materiaaliin voi
ehkaista liottamalla esinetta vedessa ennen kasittelya, jolloin vesimolekyylit tayttavat
huokoset. Aiemmin mainitut mahdolliset ongelmat vesiliukoisten yhdisteiden kanssa
tulee kuitenkin ottaa huomioon. (Buys & Oakley 1993, 75-79.)

Puhdistamisella tarkoitetaan keramiikan konservoinnissa minka tahansa alkuperaiseen
koostumukseen kuulumattoman materiaalin poistamista. Huokoinen keramiikka on eri-
tyisen altis likaantumaan olosuhteiden, kayton ja myos konservointitoimenpiteiden seu-

rauksena. Puhdistustoimenpiteitd harkitessa tulee ottaa huomioon materiaalin huokoi-
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suuden lisaksi sen verrattain heikko mekaaninen kestavyys. Huokoisen keramiikan
lasitteet ovat kivitavaraan verrattuna pehmeita ja siten naarmuuntuvat erityisen helpos-
ti. (Buys & Oakley 1993, 84-98.)

Hyvin hauraan huokoisesta keramiikasta valmistetun esineen tapauksessa konsolidoin-
tikasittely voi tulla kyseeseen. Tama koskee ennen kaikkea arkeologista keramiikkaa,
mutta myos historialliset esineet voivat edellyttda paikallisten murenevien vauriokohtien
konsolidointia esineen sailymisen varmistamiseksi. Konsolidointi tapahtuu impregnoi-
malla esineen rakenteeseen soveltuvaa ainetta, jonka tulee ennen kaikkea sitoa irralli-
set rakenneosat toisiinsa. Kasittelyn tulisi muuttaa esineen ulkondkdéa mahdollisimman
vahan. Koska konsolidointiainetta ei ole mahdollista taysin poistaa rakenteen sisalta,
vanhenemisominaisuudet ovat erityisen tarkeita ottaa huomioon. Paikalliset konsoli-
dointikasittelyt voivat aiheuttaa esineen rakenteeseen uusia jannitteita, joten niiden
tulee olla mahdollisista konservointitoimenpiteistad viimeinen vaihtoehto. (Buys & Oak-
ley 1993, 99-105.)

Huokoisen keramiikan luonteesta johtuen sen konservoinnissa on ensisijaisesti harkit-
tava minimaalisen intervention 1ahestymistapaa, silla kaytanndssa kaikki asiaankuulu-
valla varovaisuudellakin suoritetut aktiiviset konservointitoimenpiteet jattavat pysyvat
jalkensa kohteeseen (Buys & Oakley 1993, 29). Useiden keraamisten esineiden merki-
tys muodostuu kuitenkin ennen kaikkea niiden esteettisesta ulottuvuudesta, jolloin kon-
servaattori voi tuntea painetta aktiivisten konservointitoimenpiteiden valintaan. Rikkou-
tuneiden arkeologisten ja osin myos historiallisten keraamisten esineiden taydellisiksi
taydentamisesta ja retusoinnista on vahitellen luovuttu museomaailmassa, jolloin niiden
autenttisuus ja historiallinen todistusvoima sailyvat paremmin. Huolellinen tapauskoh-

tainen harkinta konservointikasittelyissa on avainasemassa.
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5 Konservointisuunnitelma ja menetelmien testaukset

Pirittan konservoinnin tavoite on selva: useaan palaan murtunut teos konservoidaan
ehjaksi kokonaisuudeksi. Herkasti lisaa vaurioituvan teoksen vahvistaminen on pitkaai-
kaisen sailyvyyden nakokulmasta valttamatonta, joten konservointi sisaltad ennen
kaikkea rakenteellisiin ongelmiin puuttumista. Koska kyseessa on taidekeramiikkateos,
toimenpiteissa on myds otettava huomioon esineen visuaalinen yhtenaisyys historiallis-

ten merkitysten lisaksi.

Historiallisena esineena Piritta kertoo taidekeramiikan valmistuksesta Arabian tehtaan
taideosastolla 1950-luvulla ja etenkin Rut Brykin kayttamista materiaaleista ja teknii-
koista. Vauriot kertovat omaa tarinaansa fajanssiesineen kayttaytymisesta poltossa ja
massan sisaltdmien jannitteiden alituisesta pyrkimyksesta purkautua heikoimmasta
rakenneosasta kasin. Naitd nakodkulmia tarkeampaa on kuitenkin Pirittan rooli uniikkina
taideteoksena, jolloin pinnan retusoiminen yhtenaiseksi on yhta tarkeda kuin maalaus-

taiteen konservoinnissa.

Pirittan ideaalitila on siis aika ennen seinaltd putoamista, jolloin valmistuksessa synty-
neet rakenteelliset vauriot ovat nakyvissa pinnan pullistumina, mutta teos on muuten
ulkonadltaan yhtenainen ja ehja. Koska ideaalitilan maarittely on Pirittan tapauksessa

yksiselitteista, en perehdy opinnaytetydssa aiheeseen taman yksityiskohtaisemmin.

5.1 llmataskujen tayttdminen ja rakenteen vahvistaminen

Teoksen rakenteen vahvistamiseksi ja tulevien vaurioiden ehkaisemiseksi on tarkeaa
tayttdad keramiikkamassassa olevat ilmataskut sopivalla materiaalilla. Nykyisessa kun-
nossa teoksen kasitteleminen ei ole turvallista: laatan pinta on "liuskoittunut” laajoilta
alueilta ohuiksi levyiksi, jotka halkeavat helposti uudestaan tai murtuvat kokonaan irti
teoksesta. Tayttamalla ilmataskut estetdan pinnan painuminen ja murtuminen. Sopiva

tayteaine sitoo myds irtonaisen liuskan kiinni teoksen runkoon.

Materiaalin valinnassa on otettava huomioon sen soveltuvuus kevyen ja huokoisen
fajanssin kanssa. Materiaalin on oltava massaltaan fajanssia muistuttavaa, eikéa se saa
olla merkittavasti kovempaa. Lisaksi materiaalia pitaa pystya lisddmaan kontrolloidusti

haluttuun kohtaan. Konservointikasittelyn poistettavuus on alan keskeisia periaatteita,
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mutta se on ongelmallinen huokoisen keramiikan konservoinnissa: varokeinoista huo-
limatta kaytetyt materiaalit imeytyvat jossain maarin massan sisaan, eika niiden taydel-
linen poistaminen ole mahdollista. Realistisena vaatimuksena poistettavuuden sijaan
onkin se, ettd konservointikasittelyn on oltava toistettavissa tai teoksen oltava uudel-
leenkasiteltavissa jollakin muulla metodilla tai materiaaleilla nyt tehtavien toimenpitei-

den jalkeen.

Ylla luetellut vaatimukset sulkivat pois useita keramiikan konservoinnissa yleisesti kay-
tettyjd materiaaleja, kuten Kipsin ja spatulalla levitettavat tayteaineet. limataskuista
muotin ottaminen ei ole mahdollista, joten kipsivalu pitaisi tehda suoraan huokoiseen
teokseen. Kipsi imeytyisi kontrolloimattomasti massan sisaan ja sen kovettumisproses-
sin aikaiset vaihtelut tilavuudessa ja lampotilassa aiheuttaisivat todennakoisesti lisa-
vaurioita. Spatulalla levitettavia tayteaineita ei taas saisi tarpeeksi syvalle ilmataskuihin.
Paadyin lopulta kayttamaan tayteaineella viskoottiseksi muokattua liimaa. Valitsin Pa-
raloid B-72:n sen erinomaisten vanhenemisominaisuuksien ja moniin muihin stabiileihin
liimoihin verrattuna hyvan poistettavuuden vuoksi (Horie 2010, 159; Podany, Garland,
Freeman & Rogers 2001). Paraloid B-72 on Rohm and Haas —yrityksen valmistama
polyetyylimetakrylaatin ja polymetyyliakrylaatin 70:30 suhteessa muodostama kopoly-
meeri (Koob 2009, 113).

Vaikka teoksen fajanssimassa on hyvin huokoista, hidastaa se silti liuottimien haihtu-
mista rakenteen sisélle tehtavissa korjauksissa. Siksi kaytan 100-prosenttiseen aseto-
niin liuotettua Paraloid B-72:a, sillda asetoni haihtuu nopeiten Paraloid B-72:n mahdolli-
sista liuottimista. Nopea jahmettyminen estaa myos liimaseosta valumasta taytettavien

alueiden alareunaan ja mahdollisesti halkeamista ulos.

Pirittan keramiikkamassassa sijaitsevat ilmataskut ovat keskimaarin korkeimmillaan
leveyssuunnassa keskivaiheilla, joten teoksesta irronneita kappaleita vastaavilla mur-
topinnoilla ilmataskujen aukot ovat hyvin ahtaita. Seindmaalausten ja -mosaiikkien
konservoinnissa on kaytetty tekniikkaa, jossa irtonaisen pintakerroksen ja seinan valiin
on injektoitu ominaisuuksiltaan soveliasta liima-ainetta. Tekniikka on huomattavasti
vahemman kajoava, kuin perinteinen tapa irrottaa pintakerros ja siirtda se uudelle alus-
talle. (Ferragni, Forti, Malliet, Mora, Teutonico & Torraca 1984, 110.) Paatin soveltaa
samaa metodia Pirittan konservointiin ja injektoida limaseoksen paikoilleen, silla teok-
sen pinnan irrottaminen ja uudelleenkiinnittaminen ei ollut eettisesti tai konservointitek-

nisesti perusteltavissa.
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5.2 Tayteaineen valinta

Tayteaineen tulee tehda Paraloid B-72 —asetoniliuoksesta riittavan viskoottista ja tikso-
trooppista, ettd se pysyy mahdollisimman hyvin paikoillaan ja tayttaa ilmataskut tehok-
kaasti ylareunaan asti. Sen tulee kuitenkin virrata kohtuullisesti injektioruiskun lapi tuk-
kimatta neulaa. Liséksi tayteaineen on oltava kemiallisesti mahdollisimman stabiili ja

inertti.

Kirjallisuuslahteet mainitsevat piituhkan ja lasipallot (glass microballoons) mahdollisina
tayteaineina Paraloid B-72:lle (Appelbaum 2007, 339; Byrne 1985, 78-79; Oakley &
Kamal 2002, 75). Molemmat aineet ovat epaorgaanisia ja inertteja, joten ne soveltuvat
hyvin konservointikayttoon. Piituhka on vaihtoehdoista selvasti hienojakoisempaa: se
muodostuu halkaisijaltaan 7-14 nanometrin kokoisten partikkelien ryhmista, joiden pin-
ta-ala on 200-400 neliometria. Piituhkaa lisataan tyypillisesti 1-5 prosenttia liiman ko-
konaispainosta, jolloin seoksesta tulee hyvin tiksotrooppista (Byrne 1985, 78-79). Lasi-
palloista pystyy valmistamaan tyokaluilla muovattavaa massaa taydennyksiin, mutta
vahemman viskoottisena seoksena ne soveltuvat myds aikomaani kayttotarkoitukseen.
(Appelbaum 2007, 339). Oakley ja Kamal (2002, 75) mainitsevat tyypilliseksi sekoitus-

suhteeksi kolme osaa lasipalloja yhteen osaan liimaa.

Valmistin koe-erat liimaseoksista sekoittamalla kumpaakin ainetta 40-prosenttiseen
Paraloid B-72:een asetonissa. Kaytetyt tayteaineiden maarat perustuivat aistinvarai-
seen arviointiin; etenkaan lasipalloja en sekoittanut Oakleyn ja Kamalin ohjeen mukais-
ta maaraa, silla tarkoituksena oli valmistaa injektoitava seos. Piituhka muutti liiman
geelimaiseksi ja erittdin viskoottiseksi. Pienempi maara ei sen sijaan antanut lii-
maseokselle tarpeeksi rakennetta. Testin perusteella piituhka ei siis soveltunut aiko-
maani kayttotarkoitukseen. Lasipallot paksunsivat seosta juuri sopivasti ja tekivat sen
hyvin tiksotrooppiseksi. Viskoottisuuden astetta oli helppo saadella lisdamalla palloja,
liimaa tai pelkkaa liuotinta seokseen. Lasipallo — Paraloid B-72 —seosta pystyi myos
injektoimaan sopivan pienelld neulalla. Ty6skentelyn oli kuitenkin oltava nopeaa ja yh-

tajaksoista, silla muuten seos jahmettyi ja tukki neulan.
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5.3 Murtopintojen konsolidointi ja osien paikoilleenliimaus

Huokoisen keramiikan murtopinnat tulee konsolidoida laimealla liimalla ennen varsi-
naista osien liimaamista yhteen (Koob 2009, 115). Konsolidoinnilla tukitaan murtopin-
nan huokoset ja luodaan tiivis pinta, johon paksumpi liima tarttuu eikd imeydy raken-
teeseen. Vaikka kasittelyjen poistettavuus ja toistettavuus ovat keskeisia konsolidointi-
aineen valintakriteereja, taydellinen poistettavuus huokoisesta keramiikasta ei ole
mahdollista. (Podany ym. 2001.)

Tein kolmelle teoksen sisalta ironneelle palalle testin konsolidointiin kaytettavan liiman
sopivaa konsentraatiota etsiessani. En hionut palojen reunoja tasaiseksi, silla halusin
tarkastella mahdollisimman autenttista konsolidointiskenaariota. Kasittelin yhden palan
10-prosenttisella Paraloid B-72 —asetoniliuoksella, toisen 5-prosenttisella liuoksella ja
kolmannen jatin kasittelemattad. Tarkastelin tuloksia silméamaaraisesti ja Leican MS5-
stereomikroskoopin avulla. Kuvasin naytteet mikroskooppiin kiinnitetylla Leica DFC420-
kameralla ja LAS V3.8-kuvausohjelmalla. Konsolidointikasittely tummentaa massaa
aavistuksen verran, mutta muuten ulkonakd ei silmin havaittavasti muutu. Mikroskoop-
pisesti tarkasteltaessa 5- ja 10 %:lla Paraloid B-72 —asetoniliuoksilla kasitellyissa pa-

loissa oli pienia kiiltokohtia, mutta visuaalinen muutos jai vahaiseksi (liite 2).

Paatin kayttda konsolidointiin 5-prosenttista Paraloid B-72 —asetoniliuosta varmistaak-
seni, ettd pienimmatkin, muutaman millin pituiset, sirut sopivat ongelmitta paikoilleen.
Suurimpiin, koko teoksen lapi kulkeviin halkeamiin kdytan 10-prosenttista liuosta, silla
niiden kohdalla keskeisintd on liimasauman rakenteellinen kestavyys. Levitan konsoli-
dointiaineen pienella keinokuitusiveltimella murtopinnoille. Kestavan limasauman ai-
kaansaamiseksi on erittain tarkeda varmistaa, ettd konsolidointikerros on taysin kuiva

ennen varsinaista limausta (Podany ym. 2001).

Murtopintojen konsolidoinnin  jalkeen liimaan irronneet osat paikoilleen 40-
prosenttiseksi valmistetulla Paraloid B-72 —asetoniliuoksella. Liuoksen lopullinen kon-
sentraatio on hieman korkeampi, silla lasipurkkiin valmistettuna asetonia haihtuu purkin
jokaisella avauskerralla. Saadan liiman konsentraatiota tarvittaessa lisdamalla siihen
asetonia. Aiemmin mainitut vanhenemisominaisuudet ja hyva liukenevuus yleisiin liuot-
timiin puoltavat Paraloid B-72:n kaytt6a keramiikan konservoinnissa. Se ei mydskaan
haurastu tai kellastu merkittavasti ajan kanssa (Koob 2009, 115). Paraloid B-72:n me-

kaanisesta lujuudesta ei ole juurikaan tehty tutkimuksia, ja vahaiset tutkimukset keskit-
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tyvat mittaamaan kalvon lujuutta kahden pinnan valisen liimauksen kestavyyden sijaan.
Sitad on kuitenkin kaytetty menestyksekkaasti keramiikan konservoinnissa yli 40 vuoden
ajan, ja liimapinnan lujuus on osoittautunut kdytannossa riittdvaksi. Liuottimen haihtu-
misnopeus on keskeisessd asemassa suurten limasaumojen kestavyydessa, silla hi-
taasti haihtuvat liuottimet voivat jadda kuukausiksi ilmaan kosketuksissa olevalta pinta-
alaltaan pieniin saumoihin, jolloin liima jaa joustavaksi ja on olemassa riski saumojen

likkumiseen tai avautumiseen. (Koob 2009, 113; Podany ym. 2001)

Toinen vaihtoehto liimaukseen olisi ollut kayttda epoksihartsia tai muuta Paraloid B-
72:a lujempaa polymeeria, mutta limasauman materiaalin ei tulisi olla merkittavasti
kovempaa ja kestdvampaa kuin konservoitavan esineen materiaalin, silla muuten mah-
dolliset uudet vauriot syntyvat ehjaan rakenteeseen vanhojen murtopintojen viereen.
(Podany ym. 2001). Asetoniin liuotetun Paraloid B-72:n nopea kuivumisaika on tyds-
kentelyn kannalta edullista, silla teoksen pinnasta irronneet palat voi liiman levittamisen
jalkeen yksinkertaisesti painaa kiinni paikoilleen. Paloja ei voi teipata kiinni kuin yhdelta
puolelta, jolloin riittavan tiiviin sauman aikaansaaminen pitkan kovettumisajan omaavil-
la epoksihartseilla on kyseenalaista. Podany ym. (2001) esittivat myos hypoteesin, etta
lopullisen liimasauman lujuus riippuu ennen kaikkea pintojen konsolidointiaineen vah-

vuudesta, silla liima tarttuu konsolidoituun pintaan, eika alkuperaiseen materiaaliin.

Jokaisella irronneella palalla on periaatteessa yksi oikea paikka, mutta Pirittan pinnan
deformaatioiden vuoksi "oikean” asennon paatteleminen on vaikeaa. Poltossa synty-
neet pullistumat ovat aikaansaaneet suuria jannitteita, jotka purkautuivat teoksen mur-
tuessa ja murtuneiden alueiden reunat sojottavat eri suuntiin. Etenkin suurempia paloja
liimatessa yksi puoli voi sopia taydellisesti vastaavaan murtopintaan, mutta tall6in toi-
nen reuna ei sovikaan paikalleen. Jokainen suurempi limaus on siis kompromissi, jos-
sa tasapainoillaan rakenteellisen kestavyyden, visuaalisen ilmeen ja seuraavien palo-

jen yhteensopivuuden kanssa.

Pinnasta irronneiden palojen reunat ulottuvat usein teoksen lapi kulkevien halkeamien
reunojen yli, jolloin suurten kappaleiden liimaaminen yhteen vaikeutuu entisestaan:
paikoilleen liimatut palat voivat deformaatioiden vuoksi luonnolliselta tuntuvassa asen-
nossa estaa teoksen runko-osien yhteensopimisen. Paraloid B-72:n alhainen lasinmuu-
toslampatila (40 °C) on olennainen tekija nain monimutkaisessa liimausprosessissa,
silla kertaalleen liimattuja kappaleita on vaajaamatta saadettava hieman eri asentoon

tai jopa irrotettava kokonaan, jotta seuraavatkin palat sopivat paikoilleen (Rohm and
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Haas 2007). Tahan tarkoitukseen kaytan hiustenkuivaajaa ja tarvittaessa myds aseto-
nin imeyttamista saumoihin. Jalkimmaisessa vaihtoehdossa on vaarana, etta asetoniin
liukeneva Paraloid B-72 imeytyy teoksen rakenteeseen. Hiustenkuivaaja ei valttamatta
riitd avaamaan suuria saumoja, eika sen lampovaikutus ole tarkasti kohdistettavissa

vain haluttuihin saumoihin, jolloin vaihtoehtoja asetonille ei kaikissa tapauksissa ole.

Tydskentelyn on paikoin oltava myds erittdin nopeaa, silla vaikka asetonin nopea haih-
tuminen on monin tavoin suotuisaa tadssa konservointiprosessissa, murtopinnalle levite-
tyn liiman ei saa antaa jahmettya liikaa — silloin saumasta ei tule tiivista jahmettyneen
liiman muuttaessa murtopinnan muotoa. Jo levitettya liimaa voi tarpeen vaatiessa not-
kistaa levittamalla sen paalle hieman asetonia siveltimella. Keramiikan paloja liimatta-
essa pyritdan pienemmista paloista muodostamaan ensin suurempia kokonaisuuksia,
jotka sitten yhdistetdan. Olennaista on varoa "lukitsemasta” paloja ulos kokonaisuudes-
ta, jolloin jokin pala ei enda sopisikaan paikalleen suurempaan kokonaisuuteen. (Buys
& Oakley 1993, 109-110.) Kaytanndssa tama tarkoittaa sita, etta useita paloja on liimat-
tava paikoilleen samalla kertaa ja niiden asentoa saadettava liiman ollessa viela jous-
tavaa, jotta deformoituneen kokonaisuuden "oikea” muoto on mahdollista saada ai-

kaan.

Pirittan pinnan deformaatiot ovat ikavia, mutta keramiikka ei materiaalina lahtékohtai-
sesti jousta juuri yhtdan ennen murtumista, joten maalaustaiteen, paperin tai tekstiilien
konservoinnissa kaytetyt yleiset periaatteet deformaatioiden suoristamisesta eivat pade
tdssa tapauksessa. Teoksen deformaatiot ovat seurausta valmistusvaiheessa synty-
neistd jannitteista, joiden voidaan uniikkiteoksesta puhuttaessa katsoa olennaisesti
kuuluvan kokonaisuuteen — olivat ne kuinka vahingossa syntyneita tahansa. Deformaa-
tioiden poistaminen ”“suoristamalla” eli palojen limaaminen kompression avulla janni-
tyksessa paikoilleen ei tule kysymykseen, silla toimenpide olisi anteeksiantamattoman
kajoava ja synnyttaisi vaistamatta huomattavia lisavaurioita: palat murtuisivat todenna-
koisesti jo limausvaiheessa uusista kohdista ja onnistuneenkin kasittelyn jaljilta teok-
seen jaavat jannitteet tulisivat aikanaan purkautumaan tuhoisin seurauksin. (Culham,
Notman & Tennent 1999, 168-169.)

Aloitan Pirittan kolmen paakappaleen liimaamisen yhdistamalla teoksen lapi kulkevan
diagonaalisen halkeaman ylapuoliset osat toisiinsa, minka jalkeen teos on kahdessa
osassa. Ylapuolen osien tarkka yhteensovittaminen on kriittisessd asemassa teoksen

puoliskojen yhteensopivuuden kannalta. Onnistuneen liimauksen jalkeen Pirittan puo-
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liskot liitetdan toisiinsa, jolloin teos on jalleen kokonainen lukuun ottamatta irtonaista
vasenta alakulmaa, jonka paikoilleen liimaamisen jatan viimeiseksi. Pinnasta irronnei-
den palojen ja sirpaleiden tulee periaatteessa olla paikoillaan ennen koko teoksen halki
kulkevien murtopintojen yhdistamista, mutta tarkeintd on saada teos kokonaiseksi ja
murtopinnoiltaan mahdollisimman tiiviiksi. Mikali joku pinnasta irronnut pala estaa pai-
kalleen liimattuna teoksen rakenneosien yhdistamisen, se on irrotettava ja liimattava

paikoilleen vasta myéhemmin.

5.4 Taydennys ja retusointi

Huokoisen keramiikkamassan tdydentamiseen soveltuvat esimerkiksi kipsi ja sen joh-
dannainen, selluloosaa siséaltava Polyfilla, aiemmin kuvaillut lasipallot seka taydennyk-
siin erityisesti kehitetty Modostuc. Modostuc sisaltaa kalkkia, kaoliinia, polyvinyyliase-
taattia ja akryyliesteria. Se on rakenteeltaan hienojakoista ja liukenee veteen seka eta-
noliin ja asetoniin. (Hubert 2003.) Kipsin tapauksessa taydennys tehdaan erilaisten
muottien avulla, silla kipsivalun tekeminen suoraan huokoiseen kohteeseen ei ole eetti-
sesti hyvaksyttavaa. Polyfillan ja Modostucin tapauksissa taydennys voidaan tehda
suoraan kohteeseen, kunhan keramiikan pinta on ensin eristetty laimealla Paraloid B-
72 —asetoniliuoksella. Keramiikkamassa taydennetaan puuttuvilta kohdiltaan ymparoi-
van massan tasoon. Taydennysaineita voi varjata keramiikkamassaa vastaavaksi esi-

merkiksi kuivapigmenteilla tai jalkikateen tehtavalla retusointimaalauksella.

Lasin taydennyksiin on tyypillisesti kaytetty epoksihartseja, silla niiden joukosta 16ytyy
useampi vaihtoehto, joiden taitekerroin on erittain I&hella lasia. Niilld tehdyt taydennyk-
set ovat ideaalitilanteessa murtopintojen varjoja lukuunottamatta huomaamattomia.
Epoksihartsit eivat kuitenkaan ole liuottimilla kokonaan poistettavissa, joten niiden kayt-
t0 on eettisesti ongelmallista (Markgren 1996, 39; Horie 2010, 296). Yhtena ratkaisuna
ongelmaan on valmistaa jokaisesta puutoskohdasta esimerkiksi kipsi- tai silikonivalulla
muotti, joka jahmetyttyaan poistetaan paikaltaan ja jonka ymparille tehddan uusi valos
silikonista. Nain valmistuneen muotin avulla epoksitdydennykset voidaan valmistaa
irrallaan konservointikohteesta ja kiinnittaa paikoilleen pienelld maaralla esimerkiksi
Paraloid B-72 —asetoniliuosta. (Koob 2006, 95-101.) Epoksitdydennysten toinen on-
gelma on hidas kovettumisaika, jonka vaikutuksesta oikean savyn etsiminen koepaloja
valmistamalla voi kestda pahimmillaan useita viikkoja. Suurin ongelma on kuitenkin
epoksihartsien huono valonkestavyys ja sen aiheuttamat varinmuutokset. (Horie 2010,

290, 296.) Edes yleisesti konservoinnissa kaytetyistd epoksihartseista stabiileimpana
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pidetty Hxtal NYL-1 ei selvinnyt ikdannytystesteista kiitettavasti, joskin sen varimuutok-

set ovat verrattain pienia. (Coutinho, Ramos, Lima & Fernandes 2009, 127- 132.)

Paraloid B-72:sta voi myds valmistaa savytettyja kalvoja, jotka lisdksi kovettuvat epok-
siin verrattuna nopeasti. Ongelmaksi muodostuvat kalvoon usein jaavat ilmakuplat,
joita voi ehkaista tekemalla Paraloid B-72 —liuoksen asetoniin tai etanoliin, johon lisa-
tdadn pieni maara hitaasti haihtuvaa liuotinta, kuten ksyleenia. Ksyleenin kayttéa pyri-
tdan yleensa valttdmattdan konservoinnissa sen haitallisuuden vuoksi, mutta huolelli-
sesti vetokaapissa tydskentelemalla terveysriski on hyvin pieni. Valos tulee viela peit-
taa kellolasilla tai muulla sopivan kokoisella lasiastialla 48 tunnin ajaksi liuottimien haih-
tumisen hidastamiseksi. (Koob 2006, 105-106.) Etanolia sisaltavat Paraloid B-72 —
liuokset jaavat joskus sameiksi, joten liiman oikean koostumuksen etsiminen on kes-
keista onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Markgren (1996, 54) on retusoinut
fajanssilautasen pinnan savyttamalla Paraloid B-72:a pigmenteilla, mutta lautasen lasi-
tekerros on huomattavasti Pirittan lasitteita ohuempaa, eika tekniikka ole siten suoraan
sovellettavissa konservointikohteeseen. Tein muutaman savytyskokeilun Paraloid B-

72:lle, mutta lopputulos oli epatyydyttavan opaakki (kuva 11).

Kuva 11. Paraloid B-72:n savytyskokeilu.

Lasitteen tdydentdminen on aina vaikeampaa kuin keramiikkamassan taydentaminen.

Pirittan upean variset lasitteet ovat vaihtelevan paksuisia, pinnat ovat osin kaltevia ja
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lopullinen vari on usein monen varikerroksen aikaansaannos. Varialueet eivat ole
myoskaan homogeenisia, vaan eri varisia lasitealueita on rajatuilla alueilla vierekkain.
Taydennyksen oikea savyttaminen on keskeisessd asemassa koko tdydennysosien
visuaalisen ilmeen onnistumisessa. Nain haastavien taydennysten tekeminen liima-
ainetta savyttamalla olisi helposti itsenaisen opinnaytetyon laajuinen aihe ja veisi valta-
vasti aikaa savytyskokeiluineen, joten paatin sen sijaan tehda lasitteen retusoinnin

maalaamalla.

Valitsin Buys & Oakleyn (1993, 120) havainnollistaman menetelman: puutoskohtien
tayttdmisen opaakilla materiaalilla, jonka paalle retusointimaalataan oikea savy. Taytan
puutoskohdat lasitteen pintaan asti Modostucilla, jonka paalle maalaan Goldenin akryy-
livareilld ymparoivan lasitteen varisen pinnan. Maalaamalla pystyn ottamaan teoksen
lasitteiden heterogeenisen ulkonadn huomioon ja mukailemaan myds lasitteen alla
olevia yksityiskohtia. Akryylimaalit tekevat pinnasta matan, joten kasittelen lopuksi re-

tusointimaalaukset korkeakiiltoisella lakalla, joka myds suojaa maalipintaa vaurioilta.

Tein lakkaamista varten kokeita Regalrez 1094-hiilivetyhartsilla Shellsol D40:ssa ja
Golden Polymer Varnish with UVLS (Gloss) -lakalla. Valmistin koepinnan kaakelille
levittamalla siihen Modostucia, jonka paalle maalasin retusointiin kayttamillani akryyli-
vareilla. Paatin kayttda Goldenin lakkaa, silld se muodosti erittdin kiiltdvan pinnan ak-

ryylimaalikerroksen paalle muutaman levityskerran jalkeen.
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6 Konservointikertomus

Pirittan konservointikertomus on jaoteltu toimenpiteiden mukaan omiksi alaluvuikseen,
jotka seuraavat toisiaan paapiirteittain kronologisesti. Kadytannossa eri tydvaiheet limit-
tyivat jonkin verran, silla esimerkiksi ilmataskujen tayttamista pystyi jatkamaan vasta
seuraavan suuren kappaleen paikoilleenlimauksen jalkeen. Kuvailemani toimenpiteet

pysyivat kuitenkin samoina lapi konservointiprosessin.

6.1 llimataskujen tayttaminen

IImataskujen tayttamisella vahvistin teoksen rakennetta ja pyrin estamaan lisavaurioi-
den synnyn laatan pintarakenteissa. Valmistelin tyon tayttamalla kaksi sopivan kokoista
muovilaatikkoa muovirakeilla ja asettamalla tayttamista odottavat Pirittan osat niihin
murtopinta ja halkeama ylospain. Viskoottisuuden lisdksi painovoima varmistaisi lima-

aineen paikallaanpysymisen.

Valmistin ilmataskujen tayttamiseen soveltuvaa seosta taydentamalla 40-prosenttista
Paraloid B-72 —asetoniliuosta lasipalloilla, jotka olin todennut soveltuviksi tahan kaytto-
tarkoitukseen. Sekoitin ainekset Melinex-kalvolla paallystetyn keraamisen kaakelin
paalla kielilastaimella, jonka avulla my6s taytin injektioruiskun valmiilla seoksella. Sopi-
va sekoitussuhde perustui aistinvaraiseen arviointiin. Olin peittanyt ruiskun paan maa-
larinteipilla, silld en halunnut liiman tukkivan injektioneulaa. Poistin lopuksi teipin ja pu-

ristin ylimaaraiset ilmat pois, minka jalkeen asetin injektioneulan paikoilleen.

Esinekonservointiluokasta saatavilla olevat lasipallot olivat rakenteeltaan enemmankin
hienojakoista lasijauhetta kuin -palloja, mutta paatin silti kayttaa niita, jotta saan tyon
edistymaan. Aine oli kuitenkin riittavan hienojakoista toimiakseen aiotussa kayttotarkoi-
tuksessa teoksen rakenteen vahvistajana. Mybhemmassa vaiheessa sain kaytettavaksi
parempilaatuisia lasipalloja, joita siirryin heti hyddyntdamaan. Materiaalien ero on hieno-
jakoisuudessa ja siten seoksen kasiteltavyydessa — paikoilleen injektoitu massa tayttaa
kummassakin tapauksessa sille asettamani vaatimukset, eivatkd aluksi kayttdmani

lasipallot aiheuta ongelmia teokselle.

Injektoin valmista seosta yleensa kahdessa erassa ilmataskuihin: ensimmaisella kerral-

la taytin ilmataskut lahes tayteen, ja seuraavalla kerralla keskityin reunojen tasaami-
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seen. Pienempia kohtia tayttdessani yksi injektointikerta oli riittava. Reunojen tasaami-
nen osoittautui myéhemmin joissain kohdissa ongelmalliseksi, silla pinnasta irronnei-
den palojen murtopinnat olivat paikoin hyvin kolmiulotteisia; jouduin kaivamaan lasipal-
lo-liimaseosta skalpellilla pois, jotta pala sopisi paikalleen. Injektioruisku ilmeisesti pu-
halsi liimaseokseen ilmaa, silld seos paisui kuplamaisesti asetuttuaan paikoilleen. Siis-
tin ulospain jaavat saumat asetonin, pienen siveltimen, vanupuikkojen ja skalpellin
avulla. Ylla mainittuja yksittaistapauksia lukuun ottamatta ilmataskujen tayttdminen
sujui ongelmitta ja lopputulos on siisti ja jamakka. Kuvissa 12 ja 13 nakyy pullistuman

vaurioittaman alueen reuna ennen kasittelya ja sen jalkeen.

Kuva 12. Deformoituneen alueen reuna ennen rakenteen vahvistamista lasipalloseoksella.

Kuva 13. Deformoituneen alueen reuna kasittelyn jalkeen.
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Ensimmaisessa vaiheessa taytin teoksen kahden suurimman kappaleen reunojen |a-
hella sijaitsevat avoimet ilmataskut. Toistin tayttokasittelyn muutamalle myohemmassa
vaiheessa liimaamalleni suurelle palalle, jotka kiinnittyivat 1ahinna reunoistaan teok-
seen ja joiden alla oli suuria ilmataskuja. Laatan pintaa kynnella naputtelemalla vaikutti
silta, ettd rakenteessa on lisaa piilossa olevia ilmataskuja. Niihin ei kuitenkaan paase
kasiksi kajoamatta teokseen esimerkiksi poraamalla. Lisaksi suurin osa Pirittasta selvisi
pudotuksesta pelkalla pinnan halkeilulla ja deformaatioilla ilman rakenteen irti halkea-
mista, joten mielestani destruktiivisiin ja kajoaviin lisdtoimenpiteisiin ei ole minkaanlai-

sia perusteita.

6.2 Murtopintojen konsolidointi ja murtuneiden palojen limaaminen paikoilleen

Puhdistin aluksi murtopinnat asetonilla kostutetuilla pumpulipuikoilla. Kasittelin teoksen
murtopinnat 5-prosenttisella Paraloid B-72 —asetoniliuoksella lukuun ottamatta lapi te-
oksen kulkevia halkeamia, joihin kaytin 10-prosenttista liuosta. Tein konsolidointikasit-
telyn vahintaan vuorokautta ennen saumojen liimaamista, jotta liuotin oli varmasti tay-
sin haihtunut rakenteesta. Kasittelyn jalkeen murtopinnat tuntuivat sormella kokeillen
huomattavasti stabiilimmilta; aiemmin murtopinnasta irtosi kevyellakin kosketuksella
hienojakoista murua, mutta kasittelyn jalkeen ilmio loppui kokonaan. Ulkoinen muutos
konsolidointikasittelyn jalkeen rajoittui massan pieneen tummumiseen. Mikroskoopilla

nakyvat kiiltokohdat eivat erottuneet paljaalla silmalla.

Aloitin palojen limaamisen pienista siruista, joiden paikkojen etsimiseen ja I6ytamiseen
kului huomattavan paljon aikaa. Siirryin pian my6s yhdistelemaan pienempia paloja
toisiinsa sopivan kokoisten kokonaisuuksien muodostamiseksi. Vastoin lasin ja kera-
miikan liimaamisen yleista periaatetta, jouduin tyoskentelemaan reunoilta kohti keskus-
taa eli teoksen halki kulkevia murtopintoja. Pienemmat palat, jotka tulivat suoraan teok-
seen kiinni, sopivat useimmiten ongelmitta paikoilleen, silld niiden kohdalta pinta ei ollut

deformoitunut tai ne olivat itse osa deformoitunutta aluetta.

Designmuseon henkildkunnan mukaan kaikki teoksen palaset olivat tallella, mutta tyon
edetessa osoittautui, ettad pienia paloja jai puuttumaan sieltd taaltd. Osa sirpaleista oli
lisdksi niin pienia, ettd niiden oikean paikan loytaminen olisi vienyt kokonaisuuteen
nahden kohtuuttoman paljon aikaa. Koska kaikki palaset eivat olleet tallella ja tayden-

tamista seka retusointia joutui joka tapauksessa tekemaan, paatin lopettaa pienimpien
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sirpaleiden paikkojen etsimisen kohtuullisen ajan jalkeen ja keskittyd saamaan konser-
voinnin aikataulussaan valmiiksi. Lasitetta sisaltavia sirpaleita jai limaamatta arviolta
yksi kymmenesosa ja ne muodostavat paikoilleen limaamieni palojen pinta-alaan nah-

den merkityksettoman pienen osuuden.

Kuva 14. Teos liimattuna kokoon lukuun ottamatta viimeista suurta palaa. Puutoskohdat naky-
vat diagonaalisen murtopinnan reunoilla.

Pirittan kolme varsinaista rakenneosaa liimasin levittamalla runsaasti 40-prosenttista
Paraloid B-72 —asetoniliuosta kummallekin konsolidoidulle murtopinnalle ja painamalla
kappaleet yhteen. Olin asettanut suuremman kappaleen muovirakeilla taytettyyn laatik-
koon, jolloin se pysyi pystyssa ilman pitelemistd. Painovoima edisti sauman istuvuutta
ja pystyasennossa kappaleiden asennon hienosaataminen ennen liiman kovettumista
oli helppoa. Pinnan deformaatiot aiheuttivat jonkin verran ongelmia, silld useat pinnasta
irronneet palat ja sirpaleet ulottuivat murtopinnan yli eivatka valttamatta sopineetkaan
taysin vastakkaisen puolen kanssa yhteen. Jouduin irrottamaan muutaman palan ja
limaamaan ne yhtaaikaisesti teoksen suurten kappaleiden yhdistamisen kanssa. Suu-

rista osista liimasin ensin teoksen ylapuolen ja sen alareunasta murtuneen kulman yh-
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teen, jonka jalkeen yhdistin teoksen puoliskot toisiinsa. Osat sopivat toisiinsa teoksen
deformaatiot huomioon ottaen erittdin hyvin. Puoliskojen véliseen saumaan jai noin
puolen millin rako, joka ei ole visuaalisesti hairitseva tai aiheuta runsaan Paraloid B-
72:n kayton vuoksi rakenteen kestavyydelle ongelmia. Osa raosta selittyy myds hau-
raan fajanssimassan murenemisella ja murtopinnan muodon muuttumisella ennen kon-
servointia. Olin jattanyt puuttuvan vasemman alakulman pois tahan asti, silla se olisi
haitannut puoliskojen yhteensovittamista. Liimasin alakulman paikoilleen puoliskojen
liimauksen ollessa kuivumassa. Viimeista palaa lukuun ottamatta kasaan liimattu teos

nakyy kuvassa 14.

Kuva 15. Viimeisen puuttuvan palan kolo. Ymparoivat alueet ovat pahasti deformoituneita.

Viimeisen pinnasta puuttuvan suuren keramiikkapalan kanssa jouduin turvautumaan
kajoaviin toimenpiteisiin. Pala oli vaikean muotoinen, ja omalla paikallaan se ulottui
reilusti teoksen paamurtolinjan molemmin puolin. Kokeilin asettaa palan tarkasti paikal-
leen molemmille teoksen puoliskoille, mutta kummassakin tapauksessa se esti puolis-
kojen sovittamisen yhteen. Paatin liimata teoksen puoliskot ensin yhteen ja asettaa

puuttuvan palan lopuksi paikalleen. Palan paikka nakyy kuvassa 15. Hioin ensin reunat
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lasitteen alta sisdanpain viistoiksi pienilla metalliviiloilla, jolloin palan olisi pitanyt aset-
tua ongelmitta paikoilleen. Teoksen pinnan voimakkaiden deformaatioiden johdosta
lasitteen reunat ottivat vield kiinni ympardivaan lasitteeseen, joten jouduin myos varo-
vasti hiomaan lasitetta irtonaisen palan muutamalta sivulta. Kaytin hiomiseen hioma-
paperilla paallystettyjd puupuikkoja ja viimeistelyyn Micro Mesh —kankaita. Aloitin kar-
keudesta 320 ja paadyin aina 6000:een asti. Sain palan sopimaan reunoja hiomalla
paikoilleen niin, ettd se sulautui hyvin ymparistdéénsa. Suoraan sivulta katsoessa Pirit-
tan pinnan deformaatiot nakyvat joka tapauksessa selvasti, mutta muokkaamani pala ei

yksittdisena nouse hairitsevasti esille.

6.3 Taydennys ja retusointi

Liimattuani Pirittan kokonaiseksi taytin teoksen lapi kulkevien halkeamien raot lasipal-
loilla vahvistetulla Paraloid B-72 —asetoniseoksella, jonka tydnsin saumaan sili-
konisiveltimella. Toimenpide paransi sauman ulkonakda ja vahvisti entisestdan teoksen
rakenteellista kestavyytta. Taytin myos pinnan pienempia halkeamia lasitteen alareu-
naan asti samalla seoksella laimennettuani sitd hieman asetonilla. Poistin my6s lyijy-

kynamerkinnat teoksen takaa Alron-sienella.

Reunojen kolhuihin ja suurempiin puutoskohtiin kdytin Modostuc:ia, silla sen tyostami-
nen haluttuun muotoon on mielestani lasipalloihin verrattuna helpompaa ja pinnasta
saa hionnalla erittdin silean. Rakensin suurempien puutoskohtien muodon useammalla
Modostucin levityskerralla, jolloin aineen pieni kutistuminen kuivuessa ei muodostanut
ongelmaa. Paatettyani retusoida lasitteen puutoskohdat maalaamalla, taytin myds nii-
den alueet pintaan asti Modostucilla. Viimeistelin taytdskohdat pyyhkimalla niiden paal-
ta kevyesti veteen kostutetulla pumpulipuikolla sekd mydhemmin hiomalla kuivuneet

alueet Micro Mesh —kankailla.

Retusointimaalasin tdydennysten paalle vedelld ohennetuilla Goldenin akryylivareilla
kayttaen pientd pehmeéakarvaista synteettista sivellintd. Pyrin maalaaman ensin mah-
dollisimman autenttisen pohjasavyn, jonka paalle mukailin paikallisia varivaihteiluita ja
yksityiskohtia. Akryylivarit jattivat pinnan mataksi, mutta varisavyjen puolesta retusoin-

timaalaukset sulautuivat kiitettavasti ympardiviin alueisiin (kuva 16).
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Kuva 16. Vasen alareuna ennen ja jalkeen retusointimaalausta. Paksumman lasitekerroksen
paalle tulevat varialueet ovat viela maalaamatta.

Lakkasin lopuksi retusointimaalaukset Goldenin polymeerilakalla tehden pinnasta lasi-
maisen kiiltdvan. Tasaisen lakkapinnan aikaansaaminen oli yllattavan haastavaa, mutta
usean lakkakerroksen jalkeen pinnasta tuli lasimaisen kiiltava ja taydennetyt kohdat
sulautuivat varsin hyvin ympardiviin alueisiin. Kuvassa 17 on Piritta etupuolelta kuvat-

tuna konservoinnin jalkeen. Tarkemmat kuvat 16ytyvat liitteesta 5.

Rut Bryk
“Diritta”

Konservoinnin jilkeen

7 | o' s "0 ' 70 80

Kuva 17. Konservoinnin jalkeen edesta.
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7 Lopuksi

Opinnaytetydni on ennen kaikkea kaytannonlaheinen katsaus yhden taidekeramiikka-
esineen konservointiin. Pirittan konservoinnin tarve oli harvinaisen yksiselitteinen, jol-
loin tydn kaytannon osuuden muodostavan konservointikasittelyn suunnitteleminen ja
toteuttaminen oli palkitsevaa. Taustatutkimus auttaa ymmartamaan Pirittaa paremmin
seka taideteoksena ettd keraamisena esineend. Oli mielenkiintoista 16ytéa kuvia Pirit-
tan muista versioista. Saatavilla olevien kuvien perusteella on mahdotonta sanoa,
ovatko muut versiot kuin konservointikohde vaurioituneet jo valmistuvaiheessa. Piilossa
olevat vauriot ja rakenteeseen syntyneet jannitteet ovat tyypillisia ongelmia keramiikas-
sa, ja ne voivat tulla nakyviksi taysin yllattaen. Ennen konservointikasittelya kasitykseni
oli, ettd Pirittan kaikki vauriot johtuivat ensisijaisesti pudotuksesta. Laatta oli kuitenkin
vaurioitunut jo valmistusvaiheessa joko liian nopean tai liian pitkan polton seurauksena,
mika aiheutti pinnan pullistumista ja rakenteellisia vaurioita. Nama vauriot ohjasivat

koko lahestymistapaa konservointiongelmiin.

Pirittan konservoiminen oli haastava ja opettavainen kokemus, joka monipuolisti kasi-
tystani keramiikan konservoinnista monella tapaa. Ensinnakin se laajensi aiempaa tie-
tamystani keramiikan vaurioitumistavoista ja siten konservoinnissa eteen tulevista on-
gelmista. Toisekseen konservointikasittely konkretisoi hyvin selvasti sen, etta ratkaisut
ovat aina kompromisseja: Pirittan pahoin deformoitunut pinta aiheutti toistuvia haasteita
I6ytda ironneiden palojen "oikeat” paikat ja muodostaa ehed kokonaisuus. Teoksen
konservointiin kuului huomattava maara pohdintaa ja eri vaihtoehtojen tutkimista. Toi-
saalta varsinaiset konservointitoimenpiteet sujuivat hyvin, kun niita edeltavat tutkimuk-
set ja paatokset oli tehty. Kenties vaikeinta oli hyvaksya se tosiasia, ettd taydellista
jalked on mahdotonta tehda — teoksen pinta tuli joka tapauksessa jagamaan huomatta-

van deformoituneeksi.

Konservoinnin lopputulos on Pirittan [&htdkunnon ja vaurioiden luonteen huomioonotta-
en hyva ja olen itse siihen tyytyvainen. Teos oli kolmessa kappaleessa, siita oli irronnut
yli sata sirpaletta ja se oli vaarassa vaurioitua lisda kevyestakin kasittelysta. Konser-
voinnin jalkeen teos kestaa jalleen normaalia museoesineen kasittelya ja sen ulkonako
on yhtendinen. Tekemani taydennykset ovat poistettavissa alkuperaistd materiaalia
vahingoittamatta. Lahempaa tarkasteltuna katsojalle on selvaa, etta teos on aiemmin
vaurioitunut, mutta havainto kertoo vain omaa kieltdan teoksen valmistuksesta ja histo-

riasta. Pirittan rakenteessa keramiikkamassan sisalla on edelleen ilmataskuja, jotka
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eivat ole pintaan asti avoimia. Teoksen pinta on siis yha erittdin herkka vaurioitumaan,
joten sitd ei saa asettaa yldsalaisin lepaamaan. Seinalle ripustaminen on mahdollista,
kunhan teos tuetaan hyvin useasta kohdasta. Opinnaytety6ssa oli alun perin tarkoitus

pohtia my06s teoksen uutta ripustusta, mutta aihe rajautui pois aikataulusyista.

Taidekeramiikan konservoinnista on hyvin vahan kirjallisuutta, joten toivon, etta tyoni
tuo oman pienen lisdnsa alan erityispiirteiden kartoittamiseen. Aiheesta tehdylle katta-
valla katsaukselle olisi varmasti tilausta, ja rohkaisen kokeneita konservaattoreita tart-

tumaan aiheeseen.
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