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Teksti ja kuvat Jorma J. Imppola

Kiinalainen saastatsunami, 1 penni 1882

Kuluvan vuoden syyskuun alussa arvioitavakseni tuli varsin hyvalaatuinen kiinalainen tekele 1 pennin
rahasta 1882.

Kuva 1. Aito ja kopioitu 1 penni 1882, aidon arvo- ja tunnuspuoli vasemmalla, tekeleen oikealla.
Tekeleen arvopuoli on suorastaan pelottavan hyvéd, mutta tunnuspuolten vertailu paljastaa selkeésti

tekeleen laadun huonommaksi.



Tekele painaa 1,75 grammaa, eli verrattuna aidon rahan normipainoon 1,28 grammaa on se miltei puoli

grammaa eli noin 40% ylipainoinen. Taméan 40% ylipainon takia on raha merkittavasti aitoa paksumpi,

mika ilmenee selkeasti kuvan 2 vertailusta.

Kuva 2. Rahojen paksuuden vertailua. Aito raha ylinng, tekele alinna. Kuten kuvasta selvasti huomaa,
on tekele huomattavasti aitoa rahaa paksumpi.

Tekeleen arvopuoli, vaikka onkin varsin hyvin tehty, poikkeaa kuitenkin aidon rahan arvopuolesta.
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Kuva 3. Sana PENNI ja vuosiluvun 1882 suhteiden vertailua. Aito ylinnd, tekele alinna. Huomaa

punaisten korostusviivojen havainnollistama vuosiluvun liian oikealla oleva kohdistus.



Kuva 3. Tunnuspuolten vertailua. Aito raha vasemmalla, tekele oikealla. Huomaa kuvan aidon rahan
yksityiskohta 1, eli katko monogrammin alavasemmassa kiemurassa, joka esiintyy varsin yleisesti —
mutta ei aina. Tekeleessé ei tatd katkoa ole. Sen sijaan monogrammin kiemuroiden pitéisi olla muuten
eheitd (yksityiskohta 2), mité tekeleen kiemurat eivét ole. Muutenkin on tekeleen tunnuspuolen
kaiverrusty6/lyontijalki huomattavan hentoista aitoon verrattuna. Tama nékyy erityisesti reunahelmissa

ja monogrammin roomalaisessa numeraalissa I1I.

Tama tekele oli jo tulossa aitona huutokauppaan, mutta sen poikkeuksellinen reunakurouma (katso
kuva 1, arvopuolella noin kello 11; tunnuspuolella noin kello 1) johti tarkempaan tarkasteluun ja
tekeleeksi toteamiseen. Koska tekele on varsin hyvin tehty, ei pelkké oikean kaltainen ulkonéko siis
todista mitaan rahan aitoudesta. Vahintaan punnitseminen alkaa siis olla tarpeen jo naiden autonomian
aikaisten kuparipennienkin kanssa. Jos ei tarkkaa vaakaa ole kasilla, jad ainoaksi aistinvaraiseksi
tunnistuskeinoksi paksuuden vertailu muihin penneihin. Tekeleet ovat selke&sti aitoja penneja
paksumpia.



