
LIITE 76

MATERIAAALI

PESUJEN LUKUMÄÄRÄ 5 25 30 5

TESTAUSMENETELMÄ

Repeämisvoima (N) 55 55 < 64

Mittamuutos ( % )

Hankauksenkesto (kierr.) 80 000 90 000 55 000

Nyppyyntyminen (arvosana) 3 3 5

Värien pesunkesto (arvosana)

Tahriutuminen 4,6 4,8 4,8

Värisävyn muutos 5 5 5

Kankaiden sileys (arvosana)

Saumojen rypyttäminen

Yksineulaiset saumat

Kaksineulaiset saumat

Vetoketjut (N) Sininen muoviketju Must.- sin metalliketju Musta vetoketju Sininen 2-lukkoinen

Avoketjun avo-osien poikittaislujuus 123,5 133,0 111,1

Murtokuormitus poikittain 375,1 661,0 685,4 860,6

Murtokuormitus pitkittäin 1067,6 1127,8 865,7 1418,3

Taulokossa esiintyvät arvot ovat jokaisen tekstiilin keskiarvot. 

Tarkemmat mittamuutokset näkyvät mittauspöytäkirjoissa.
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Pöytäliina
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