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Insinddritydssa pyrittiin kehittdmaén kustannustehokas tapa hyddyntdd puuteollisuuden
jddnnésmaaleja sen sijasta, ettd maalit havitettaisiin kokonaan. Uusia tapoja pohdittiin tydn
teettavan yrityksen ja sen asiakkaiden kanssa.

Tydmenetelmina kaytettiin kirjallisuustutkimusta, kokeellisia menetelmia ja haastatteluja.

Jaannésmaalien hyddyntamista lahestyttiin useammasta eri ndkékulmasta. Jaanndsmaali-
en kayttd betonin valmistuksessa, puunvérisen yleispohjamaalin kehittdminen ja&nnds-
maaleista ja jdannésmaalien uudelleensavyttdminen olivat lisatutkimusten arvoisia. Naista
toteutuskelpoisimpana hydédyntamismahdollisuutena pidettiin jddnnésmaalien uudelleen-
savyttamista.

Jaannésmaalien uudelleensavyttamisessa ongelmaksi muodostui itse jaannésmaalien
savyttdminen, koska kyseessa oli ohennettuja tuotteita, joille ei tiedeta tarkkoja savytys-
suhteita. Ja&nndsmaalien kayttda betonin lisdaineena tutkittin puristuslujuus- ja ve-
denimukykymittauksin. Mittaustuloksista k&vi ilmi, ettd maalin lisddminen betoniin ei ole
kannattavaa betonin ominaisuuksien parantamiseksi. Puristuslujuus heikkeni maalin lis&-
yksen johdosta ja vedenimukyky pieneni hieman lisattdessa siihen maalia, mutta tdman
ominaisuuden parantuminen ei ollut merkittdvaa. Puunvérisen yleispohjamaalin kehittami-
sesta luovuttiin tAssa hankkeessa, koska lopputuotteen laatuun liittyy likaa epavarmuuste-
kijoita.

Tuloksista péaateltiin, ettd jadnndsmaalien hyédyntdmiseen pitdisi resursoida enemman
aikaa ja rahaa. Taman tutkimuksen jatkohankkeena voitaisiin kehittda jadnndésmaalien
uudelleensavytysohjelma. Ekologisuusvaatimusten kasvaessa paiva paivalta aihe on erit-
tain ajankohtainen ja huomionarvoinen.
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This thesis’ main issue was to develop a cost efficient way to utilize leftover paints in wood
industry instead of disposing them. New ways were considered with the company that
commissioned this thesis and with the clients of the company.

Working methods included literature research, experimental tests and interviews.

Utilization of leftover paints was approached from different point of views. The use of left-
over paints in concrete manufacturing, developing a wood coloured multipurpose primer
and retinting of leftover paints were in need of extra research. Retinting of leftover paints
was the most viable option to utilize leftover paints.

The problem in retinting leftover paints was the actual tinting because leftover paints were
diluted with water so it was impossible to create a functioning tinting proportion for the left-
over paints. The use of leftover paints in concrete as an additive was examined with com-
pression strength and water absorbency tests. It turned out from the results of measure-
ment that adding paint into concrete is not advantageous for improving the properties of
the concrete. The compression strength declined in consequence of adding paint and wa-
ter absorbency decreased slightly but enhancing this property was not significant. The idea
of developing a wood coloured multipurpose primer was set aside because a better way of
utilization was found.

Based on the research results more money and time should be resourced to investigating
utilization of leftover paints. Developing a retinting program could be an extension for this
thesis because the ecological requirements are evolving day by day and this subject is
increasingly current and noteworthy.

Keywords leftover paint, wood industry, utilization of leftover paints
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1 Johdanto

Tydn teettdvassa yrityksessa on ilmennyt ongelma, jossa sen asiakkailla on jaannds-
maalia, jota ei pystytd hyddyntaméan tehokkaasti, vaikka se laadullisesti on vaatimus-
tenmukaista. Tydn tavoitteena on kehittdd uusi, kustannustehokas tapa hyédyntaa
jaanndsmaalia sen sijasta, ettéd jddnndsmaali havitettaisiin kokonaan, mistd aiheutuu
suuria kustannuksia ja ymparistékuormitusta. Ty6 tehdaan Tikkurila Oyj:lle, ja se liittyy
Tikkurila Oyj:n ProHouse-konseptin kehittdmiseen.

Tikkurila Oyj valmistaa kattavan valikoiman maaleja seka kuluttajille ettd ammattilaisille
pintojen suojaamiseen. Tuotevalikoimassa on pintakasittelyaineita sisa- ja ulkotiloihin
seka erilaisia maalaamiseen liittyvia palveluja. Vesiohenteiset tuotteet edustavat noin
70 % koko tuotannosta. Tuotantokapasiteetti jakautuu suunnilleen puoliksi EU-alueelle
ja EU-alueen ulkopuolelle.

Tikkurila Oyj on perustettu vuonna 1862, ja silld on 11 tuotantolaitosta kahdeksassa
maassa. Liikevaihdon suuruus oli 643,7 miljoonaa euroa ja henkiléstén maaréa vuoden
2011 lopussa oli 3551. Tikkurilan yritysvastuuohjelma auttaa asiakkaita tekemaan kes-
tavia valintoja, kehittimaén toimintaa kestdvammaksi ja Kiinnittdmaéan erityistd huomio-
ta henkiléstdon ja ymparistédn. Vastuullinen toiminta kuuluu Tikkurilan arvoihin ja kes-
keisimpid ovat asiakkaat, vahvat brandit, paikallisuus, yhtendiset toimintatavat ja kan-
nattava kasvu. Henkiléstd, ympéristd, talous ja yhteiskunta ovat nelja kestavan kehityk-
sen osa-aluetta. [1.]

2 Tyén taustaa

2.1 Maalien koostumus

Maalit koostuvat sideaineista, pigmenteista ja tayteaineista, liuotteista tai vedesta ja
apuaineista. Maalin kayttékohteen perusteella valitaan uuden maalin raaka-aineet. Si-
deaineet muodostavat maalikalvon ja sitovat maalin raaka-aineet toisiinsa. Pigmentit

ovat veteen ja liuotteisiin liukenemattomia aineita, jotka antavat maalille halutun vérin ja



peittdvyyden seka ne suojaavat alustaa auringon ultraviolettisateilylté. Tietyt pigmentit
parantavat maalin ruosteenesto-ominaisuuksia. Tayteaineet ovat liukenemattomia,
hienojakoisia jauheita, joiden avulla pystytddn sadatdmaan maalin himmeys. Vesi ja
liuotteet antavat maalille viskositeetin eli juoksevuuden, jotta tuote on helppo maalata
alustalle. Apuaineita lisatdan maaliin hyvin pieni maara, mutta ne parantavat huomatta-
vasti maalin valmistusvaiheen sujuvuutta, maalin sailyvyytta tai levitysominaisuuksia.
[2,s.31]

2.2 Pinnoitteiden kaytén ymparistévaikutukset

Ymparistéhaitat maalauksessa liittyvat pitkalti tuotteiden siséltamiin liuotteisiin. Liuot-
teet edistavat kasveille ja ihmisten terveydelle haitallisen otsonin muodostumista alail-
makehassa ja voivat toisaalta heikentdd ylailmakehan otsonikerrosta; liuotepaastot
edistavat myoés ilmaston [Ampenemistda, ja suurimpien maalaamojen ymparistéssa saat-
taa esiintyd hajuhaittoja. Erilaisilla lainsdadanndilla pyritdén rajoittamaan teollisen toi-
minnan liuotepaastodja. Liuotekaytdn perusteella maaraytyvat maalaamojen vaatimuk-
set liuotepaastdille. Maalaamojen poistoilman ja hajapaéastén liuotepitoisuuksien enim-

maisrajat on m&éaritelty lainsa&ddanndlla.

Tavoitteena on, etta laitoksen liuotteiden kayttd suhteessa maalien sisaltdmaan kuiva-
ainemaaraan vahenee. Nain valtetdan se, ettd jo entuudestaan liuotteettomia maali-
tuotteita kayttaviin maalaamoihin ei kohdistuisi kovempia vaatimuksia kuin niiden liuo-
teohenteisia tuotteita kayttaviin kilpailijoihin. [3, s. 14.]

Maalausjatteet

Jatehuoltosuunnitelman/ymparistéluvan ehdot ja jatehuoltoviranomaisten ohjeet maa-
radvat maalausjatteiden havittdmisesta. Naitd noudattamalla ei aiheuteta haittaa ympa-
ristélle tai luonnolle. Teollisten maalaamojen ymparist6lupiin kirjataan yleensa kaikkien
jatelaatujen havitysta tai hyddyntdmistad koskevia ehtoja. Ehdot voivat koskea neste-
maistd maalijatetta, kiinteda ja kovettunutta maalijatetta ja tyhjia pakkauksia.

Nestemainen maalijate on ongelmajatetta, joka pitda toimittaa laitokseen, jolla on lupa
késitella ongelmajatteita, esimerkiksi Ekokem Oy:66n.



Kiinted ja kovettunut maalijate on verrattavissa sekajatteeseen ja kelpaa yleensa kaa-
topaikalle, jos maalijate ei sisallda raskasmetallipigmenttejd. Ainoastaan jotkin kor-
roosionestomaalit saattavat sisaltdd raskasmetalliyhdisteitd, 1ahinnd sinkkiyhdisteita.
Tuotteiden kayttéturvallisuustiedotteissa on tiedot koostumuksesta ja ohjeet jatteiden

havityksesta.

Kotimaiset pakkaajat ja tuotteiden maahantuojat ovat velvoitettuja hoitamaan kotimaan
markkinoille toimittamiensa pakkausten hyotykaytosta erilaisilla maarayksilla. Suomen
lain mukaan 61 % kaytetyistd pakkauksista tulee hyddyntaa. On perustettu niin sanot-
tuja materiaaliyhteisdja, jotka huolehtivat pakkausjatteiden kerdadmisesta ja hydtykay-
tostd. [3, s. 14-15.] Peltipakkausten kierratyksen jarjestdmisestd vastaa Mepak-

Kierratys Oy.

Tulevaisuuden velvoitteita

Jatemaaria pyritddn vahentdmaan ja jatteiden kierratysta tai hyétykayttda lisataan. Jat-
teiden havitys tehdaan kallimmaksi jateverolla, jolloin on taloudellisesti kannattavam-
paa kierrattaa tai hyotykayttda maalijate. Jatemaaria kannattaakin vahentaa, koska jate

on materiaalihukkaa, joka nostaa pintakasittelyn kustannuksia. [3, s. 15.]

Jatevedet

Koska vesiohenteiset tuotteet ovat yleisimpid, maalauksesta johtuvien jatevesien maa-
rd myds kasvaa. Viemariin vedella huuhdeltu maalim&ara tulee pitdd mahdollisimman
pienend, esimerkiksi poistamalla maali huolellisesti tyévalineistd tai koneista ennen
pesua. Maalaamojatevesien johtamisesta on yleensa tehtava sopimus paikallisen vesi-
ja viemarilaitoksen kanssa. Talléin viranomaisten asettamat ehdot jateveden laadulle
ovat mahdollisen puhdistustarpeen kannalta ratkaisevia. [3, s. 15.]

2.3 Puuteollisuus

Sahatavara ja puulevyt ovat puuteollisuuden perustuotteita. Vuonna 2004 havusahata-
varaa tuotettiin vajaa 14 000 000 m® ja vaneria reilu 1 000 000 m°. Tuotannosta iso osa

viedaan ulkomaille. Viejdamaana Suomi on maailman neljanneksi suurin havusahatava-



rassa ja kuudenneksi suurin vanerissa. Suomessa on teollisia sahoja 170 ja vaneriteh-
taita 14.

Saha- ja vaneriteollisuus tuottaa myds hdylatavaraa, sormijatkettua sahatavaraa ja
pinnoitettua vaneria, jotka ovat ensi asteen jalosteita. Niiden kayttékohteita on raken-
tamisessa tai rakennuspuusepéanteollisuudessa. lkkunat, ovet, huonekalut, puutalot,

parketit ja valmiit rakennuskomponentit ovat toisen asteen jalosteita.

Suomessa tydskentelee puuteollisuudessa yli 30 000 henkilda. Puuteollisuus toimii
osana laajempaa metsaklusteria, joka tyéllistdd noin 200 000 suomalaista. [4.]

2.3.1 Maalien kayttdkohteet ja maarat

Puuteollisuudessa maaleja kaytetdan huonekalujen, kiintokalusteiden, valiovien, lamel-
liparkettien, ikkunoiden, ulko-ovien, listojen, karmien, paneeleiden, ulkoverhouslauto-
jen, palkkien, vanerien ja kuitulevyjen pinnoittamiseen. Pinnoittavan yrityksen mallisto
ja kaytettdvissa oleva laitteisto maaraavat pintakasittely-yhdistelman. Pintakasittely-
vaihtoehtoihin vaikuttavat myds puumateriaali, haluttu ulkon&ké ja laatutaso. [5, s. 42-
45]

Taulukossa 1 on esitetty Tikkurila Oyj:n puuteollisuuteen tarkoitettujen maalien myyn-
timaarat vuonna 2011. Iso osa teollisuuteen menevistda maaleista on happokatalysoitu-

ja maaleja ja ulkokayttdon tarkoitettuja, vesiohenteisia maaleja.



Taulukko 1.  Tikkurila Oyj:n puutuotemaalien kokonaismyyntimaarat vuonna 2011 [6].

Tuotteet Litrat
Happokatalysoidut lakat 310 000
Happokatalysoidut maalit 1 680 000
Variaineet 10 000
Selluloosanitraattilakat 20 000
Selluloosanitraattimaalit 20 000
Muut vesiohenteiset tuotteet 210 000
Polyuretaani lakat 80 000
Liuotinohenteiset petsit ja puunkylldstysaineet 210 000
UV-kovettuvat tuotteet 300 000
Vesiohenteiset lakat sisdkayttoon 200 000
Vesiohenteiset lakat ulkokayttéon 40 000
Vesiohenteiset maalit sisakayttdon 140 000
Vesiohenteiset maalit ulkokdyttéon 1210 000
Vesiohenteiset petsit ja puunkyllastysaineet 300 000
Yhteensa 4 730 000

2.3.2 Maalaustekniikat

Maalausalustana puu on seka fysikaalisesti ettd kemiallisesti hyvin epdhomogeeninen
aine. Maalin taytyy tunkeutua riittdvasti puuaineksen sisaan, jotta kiinnittyminen onnis-
tuu. Siled ja virheetdn puupinta ovat edellytyksenad korkealuokkaiselle maalaukselle.
Mahdolliset viat on siis korjattava ennen maalausta. Puupinta on tyéstén jalkeen pyrit-
tdva maalaamaan mahdollisimman pian. [7, s. 103-104.]

Kasinlevitys

Yksittéistuotannossa kappalemaaran ollessa vahainen tai tarvittavan maalin viskositee-
tin ollessa erittdin korkea kasinlevitys on yleista. Levitysvélineina toimivat siveltimet,
késitelat ja erilaiset lastat. Maalipinnan tasaisuuden kannalta tarked& on ns. markéatar-
tunta-aika, jonka aikana maali tarttuu ja levida pinnan kanssa tasaisesti. Upottaminen
luetaan myds kasinlevitysmenetelméaksi, joka on melkein kokonaan automatisoitavissa.
Upottamista kaytetdan, kun kappaleet ovat isoja ja monimuotoisia. Viskositeetin taytyy
olla sopiva ja maalin tulee sisaltda oikea maara hitaita ja nopeita liuotteita seka apuai-
neita, jotta pinnasta syntyy tasainen. [7, s. 104-105.]



Levitys ruiskuttamalla

Yleisimpid maalinlevitystapoja on ruiskumaalaus. L&hes kaikki maalit ovat ruiskutetta-
via. Vaikeutena maalauksessa on maalisuihkun pyrkimys pintajannityksen voimasta
muodostaa isoja pisaroita. Taté estdmiseksi on ruiskupistooliin kehitetty erilaisia suut-
timia ja ruiskutusmenetelmid. Erilaisia ruiskutusmenetelmia ovat hajotusilmaruiskutus,
korkeapaineruiskutus, sahkéstaattinen keskipakoismenetelma, séhkdstaattinen ruisku-
tus, ruiskutus lammitetylld pinnoitteella, suurtilavuus-hajotusilmaruiskutus (HLVP-
ruiskutus), 2-komponenttiruiskutus, ruiskuautomaatit ja robottiruiskutus. Taulukossa 2
on esitetty eri maalaustapojen hyétysuhteet. [7, s. 104-105.]

Taulukko 2.  Eri maalaustapojen hyétysuhteet ja ohiruiskutus [5, s. 18].

Maalaustapa Hyotysuhde % Hukka %
Jauhemaalaus 97 -99 1-3
Rulla 97 -99 1-3
Telakone 97 -99 1-3
Sivellin 95 -97 3-5
Valukone 95 -97 3-5
Valelu 95 -97 3-5
Vakuumi 95 -97 3-5
Kasto 90 - 95 5-10
Kello 85 - 95 5-15
Kuuma hajotusilmastatiikka, 135 kV 85 -90 10 - 15
Kylma ilma-avusteinen kp-statiikka, 75 kV 70 - 80 20 - 30
Kuuma hajotusilmastatiikka, 75 kV 70 - 80 20 - 30
Kylma hajotusilmastatiikka, 75 kV 60 - 70 30 -40
Kuuma korkeapaine 55-70 30 - 45
Kylma korkeapaine 50 - 60 40 - 50
Kuuma hajotusilma 45 - 55 45 - 55
Kylma hajotusilma 30 -40 60 -70

Hajotusilmaruiskutus

Tama menetelma (kuva 1) perustuu maalin hajottamiseen paineilman avulla. Paineil-
man taytyy olla todella puhdasta. Hajotusilmapistooleilla pystytdan sdatdmaan suihkun
leveyttd ja maalimaarda. Etuja ovat tasainen kalvonpaksuus, korkealuokkainen pin-
nanmuodostus, nopea maalimaaran ja suihkun muodon saatd, kayttdbmahdollisuus
useiden maalityyppien kanssa ja alhaiset hankinta- ja kayttékustannukset. Haittapuolia



ovat alhainen kapasiteetti, suuri ohennustarve, runsas ohiruiskutus, runsas sivuilman

muodostus ja suuri maalihukka. [5, s. 19.]

Kuva 1. Hajotusilmaruiskutus [5, s. 19].

Korkeapaineruiskutus

Korkeapaineruiskutuksessa (kuva 2) aine sydtetdan ruiskupistooliin 40-70 baarin pai-
neella. Maalin sumuaminen on melko vahaisté, koska ruiskussa ei tarvita paineilmaa.
Kerrospaksuus saadaan suuremmaksi ja pinnoitteesta tulee tiivis, koska ruiskussa kay-
tetdan korkeaviskoosisia maaleja. Etuja ovat suuri teho, suuri maalin viskositeetti, va-
hainen havikki ja pistoolin pieni rekyyli. Haittapuolia ovat suuri hankintakustannus ja
suuttimen vaihto, kun halutaan saataa suihkun leveytta tai maalin maaraa. Suuren te-

hon takia pieniin kappaleisiin on vaikea saada tasaista levitysta. [7, s. 106.]

Kuva 2. Korkeapaineruiskutus [5, s. 20].

Sahkdstaattinen keskipakoismenetelma

Pinnoite sydtetdan 50 000 rpm:n nopeudella pydrivan lautasen tai kellon (kuva 3) kes-
kustaan. Keskipakoisvoiman vaikutuksesta pinnoite siirtyy levyn reunalle, jossa se ha-
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joaa ja varautuu sahkélla. Pinnoitesumua voidaan ohjata paineilmalla. Maalihukka on
pieni, koska pinnoitesumu imeytyy kappaleen pinnalle tasaisena kerroksena ympari
kappaletta. [5, s. 20.]

s

- 1

-~
-
-

Kuva 3. Sahkdstaattinen keskipakoismenetelma [5, s. 20].

Sahkdstaattinen menetelma

Sahkodstaattinen ruiskutus (kuva 4) on kehitetty, jossa maalattavan esineen ja maali-
ruiskun vélilld on 50-100 kV suuruinen jannite-ero. Jannite-eroa hyédyntamalla kahden
eri jannitteessa olevien esineiden valille syntyy sdhkdstaattinen kenttd. Taman ansiosta
maalihiukkaset suuntautuvat kentdssad maalattavaan esineeseen ja sen taustaan, va-
hentden maalihukan maaraa. Puun kosteus asettaa rajoitteita sahkdstaattiselle ruisku-
tukselle. Alle 10 %:n kosteudessa puu ei johda riittdvasti sdhk6éa. Jotta puun pinnalle

saataisiin sdhkda johtava kerros, on ruiskutustilan ilman suhteellista kosteutta nostetta-
va.[7,s. 105-106.]

Kuva 4. Sahkdéstaattinen ruiskutus. [7, s. 106].
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Ruiskutus lammitetylld pinnoitteella

Ruiskutuksen helpottamiseksi pinnoitetta on tehtdva notkeammaksi eli sen viskositeet-
tia on alennettava. Yleinen tapa on lisaté oikea maara ohennetta halutun viskositeetin
saavuttamiseksi. Pinnoitetta [Ammittamalla (40-80 °C:seen) voidaan sdataa viskositeet-
tia. Maalia lammitettdessa sadastetdan ohenteita ja maalin kuiva-ainepitoisuus on suu-
rempi, koska siihen ei tarvitse lisatd ohennetta. Kuiva-ainepitoisuuden ollessa korke-
ampi maalilla on parempi taytt6- ja peittokyky. Se ei mydskaan valu niin helposti ja pin-
noite kuivuu nopeammin. Hajotusilma- ja sd@hkdstaattisessa ruiskutuksessa voidaan
kayttda lammitettya pinnoitetta. [5, s. 21.]

Suurtilavuusmatalapaineruiskutus

Suurtilavuusmatalapaineruiskutus (HVLP-ruiskutus) (kuva 5) on hajotusilmapohjainen,
ja siind kaytetddn pienempaad painetta kuin normaalissa hajotusilmaruiskutuksessa.
Matalamman paineen vuoksi maalin takaisinlyénti pinnasta véhentyy. Maalipistoolin
suuttimessa on muutama suuri reikd ja suuret ilimakanavat, joilla on pieni ilmanvastus.
HVLP-pistooleissa 0,5-0,7 baarin paine ja suuri iimamaara hajottaa maalin tehokkaasti.
[5,s.21-22]]

Kuva 5. Suurtilavuusmatalapaineruiskutus [5, s. 22].

2-komponenttiruiskutus

2-komponenttiruiskutusta kaytetddn nopeasti kuivuville 2-komponenttisille pinnoitteille.
Maali- ja koveteosa annostellaan ja sekoitetaan 2-komponenttilaitteessa ennen pistoo-
lia. 2-komponenttilaitteisiin on liitetty mukaan pesupumppu, jotta kovetinosan laitteisto
pystytdan nopeasti pesemaan kaytoén jalkeen. Ruisku koostuu tyd- ja annostelupum-
puista seka sekoittajasta. Etuja ovat oikea sekoitussuhde, tasalaatuinen sekoitus, liuot-
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teen vahainen kulutus, suljettu systeemi, pieni maalihukka ja parempi ty6turvallisuus.
[5,s.22]

Ruiskuautomaatit

Automaation avulla pintakasittelya voidaan rationalisoida. Automaattinen ruiskumaala-
us on jarkevaa, kun samantapaisia esineitd on suuret maarat. Ruiskutusmenetelman
madraavat esineen muoto ja kaytettdvd maalityyppi. Automaattilaitteen tarkein vaati-
mus on toimintavarmuus. Etuja ovat suuri kapasiteetti, tasainen laatu, pienemmaét ty6-
kustannukset, maalitaloudellisuus ja tydymparistd. [5, s. 22.]

Robottiruiskutus

Robottiruiskutus (kuva 6) on hyva ahtaissa tiloissa ja silloin, kun halutaan paras mah-
dollinen tulos. Roboteissa on kiinted mikroprosessori- ja virtapiirimoduuli. Elektroniseen
tarkkailuyksikké6n rekisterdidaan pistoolin tarvitsemat liikkeet ja pinnoitesykéykset.
Ohjausvarsi toistaa ammattitaitoisen ruiskumaalarin liikkeita tai liikeradat ohjelmoidaan
tietokoneen avulla. Ruiskusuutinten kuluminen tulee huomioida, jotta maalauksen laatu
pysyy hyvana. Maalia on ruiskutettava aina sama maara, ja tdma voidaan tarkastaa

virtausmittarien avulla. [5, s. 23.]

LA

Kuva 6. Robottiruisku [5, s. 23].
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Telakonelevitys

Telalla maalaus soveltuu isoille tasopinnoille kuten lastu- ja kuitulevyille, vanerille ja
oville. Levittimeen kuuluvat kovakromattu metallinen annostelutela, kumipintainen levi-
tystela ja maalin annostelulaitteet. Levitysmaarat ovat 15-100 g/m?. Telakoneelle voi

myds pinnoittaa varjaysaineilla ja kuultolakoilla.

Puupinnan maalauksessa telaa kaytetadn pohjamaalin levitykseen, koska tela puristaa
maalin puun huokosten sisdan ja tiiviys paranee. Telakoneen kayttd on yksinkertaista
ja maalihukka on vahaista.

Maali annostellaan k&sin tai automaattisesti koneeseen. Levitysma&ardd sadadetdan
telan urituksella, annostelu- ja levitystelan valiselld raolla ja levitystelan paineella maa-
lattavaa kappaletta vasten. Tasoitustela pyorii vapaasti tai levyn kulkusuuntaa vastaan
ja poistaa liian maalin. Telapareja on mahdollista asettaa perékkain kayttaen ns. "mar-
kda marélle” -levitysmenetelmaa. Kuvassa 7 on esitetty tayteaineiden levitykseen so-
veltuva telakone. Kyseisen koneen tuotantokyky on suuri, nopeus on 15-20 m/min. [7,
s.107.]
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Kuva 7. Tayteaineiden levittdmiseen soveltuva telakone: 1) tédyteaine, 2) annostelutela, 3) levi-
tystela, 4) kappale, 5) ja 6) kuljetustelat, 7) kiillotustela, 8) kaavin ja 9) kostutustela [7,
s. 107].
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Valukonelevitys

Laajojen ja tasaisten pintojen maalaukseen soveltuu valukone. Maali pumpataan ko-
neen valupaassa olevaan kapeaan vaakasuoraan rakoon, josta se joko oman painonsa
avulla tai valupaan paineen avulla putoaa alla olevalle liikkuvalle maalattavalle kappa-
leelle. Rakoa tai maalattavan kappaleen nopeutta muuttamalla sdadetdan maalin maa-
rad. Kappaleen nopeutta voidaan myds saataa 20-120 m/min. Levitysmaara vaihtelee
70-160 g/m? maalin viskositeetin mukaan. Kaksi valupaatd rinnakkain mahdollistaa
kaksikomponenttisten maalien kaytén ilman, ettd aineita tarvitsee sekoittaa. Viskositee-
tin on oltava hyvin tasainen eikd ilmavirta saa kohdistua maaliverhoon. Valukone on

esitetty kuvassa 8. [7, s. 108.]
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Kuva 8. 1- ja 2- painen valukone: 1) valupaa, 2) syéttokuljetin, 3) vastaanottokuljetin, 4) valu-
ma-allas, 5) kierratysputki, 6) maalipumppu ja 7) maaliastia [7, s. 108].

Vakuumipinnoitus

Tama menetelméa on tarkoitettu vesiohenteisille ja UV-kovettuville pinnoitteille. Vakuu-
mipinnoitus soveltuu parhaiten listojen, karmien ja ulkoverhouslautojen pinnoitukseen.
Etuna on, ettd pinnoite tunkeutuu kappaleen jokaiseen koloon. Pinnoituskammion al-
taaseen pumpataan pinnoitetta, jota atomisoidaan imuilman avulla ja imetdan ylakautta
takaisin kiertoon. Pinnoitettava kappale kuljetetaan kammion sisélle muodostuneen
tasaisen maalisumun Iapi. Nain kappale tulee pinnoitetuksi joka puolelta. Kappaleen
poistuessa pinnoituskammiosta ylimaarainen pinnoite pyyhitddn pois. Ylim&éardinen
pinnoite kulkeutuu takaisin kammioon ja kiertoon. Vakuumipinnoituksen suosio on kas-

vamassa, ja niihin on kehitetty varmemmin toimivia pinnoitteita. [5, s. 24.]
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Rumpupinnoitus

Pienten osien pintakasittelyyn kaytetddn rumpupinnoitusta. Kappale laitetaan pyérivaan
rumpuun, jossa siihen ruiskutetaan pinnoitetta tarpeellinen méaéara. Taman jalkeen kap-
pale kuivataan lampimalla ilmalla, jota puhalletaan rumpuun. Rumpupinnoituksessa voi
kayttad vain yksikomponenttisia pinnoitteita. [5, s. 25.]

2.3.3 Maalien savyttdminen

Savyttamalla maaleja voidaan valmistaa taloudellisesti rajaton maara vareja. Savytta-
malla voidaan vastata niin pienten kuin suurtenkin asiakkaiden yksiléllisiin tarpeisiin.
Savyttdmiseen tarvitaan perusmaali, savytyspastaa (varitiivistettd), savytyskaava ja

savytyskone.

Maalia voidaan savyttda hyvinkin pienia eria. Paras tapa on savyttadd maali niin 1&helld
loppukayttajaad ja kayttdhetked kuin mahdollista. Nain saadaan oikeaa maalia, oikea
madara, oikea vari ja oikealla hetkelld. Maali voidaan savyttaa haluttuun savyyn maalin-

valmistajan savytysjarjestelmien mukaan. [8.]

Savytysjarjestelmien osien on oltava tasapainossa toistensa suhteen, jotta saadaan
hyvalaatuinen tulos. Paaperiaatteena on, ettd kun komponentit ovat sdadettyja, on lop-

putuote oikein. [9.]

Perusmaali

Véripastoilla voidaan sévyttda lahes kaikki maalit, vesi- ja liuotinohenteiset ilman, etté
ne vaikuttavat kalvon ominaisuuksiin. Jotta perusmaalit tayttaisivat varimaarityksen, on
niiden oltava tarkoin s&adettyja ja valvottuja. Laadukkaiden perusmaalien valmistus on
yksinkertaista, kun prosessi on kerran opittu ja sitouduttu tiukkoihin laatumenetelmiin.

Laatumaaritykset koskevat myds raaka-ainetoimittajia. [9.]
Vériaineet eli sédvytyspastat
Savytyspastat ovat stabiileja, nestemaisia véritiivisteita, joissa on sdadelty vari ja vérin

voimakkuus. Varien onnistuneelle toistamiselle on tarkeda variaineiden tasainen laatu.

Pigmentit savytysjarjestelmiin on valittava huolellisesti, ei pelkdstdan niiden ominai-
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suuksien, vaan myds niiden stabiiliuden ja pitkdaikaisen saatavuuden perusteella. Sa-
vytysjarjestelmien on tarjottava mahdollisuus savyttaa erilaisia varin intensiteetteja pas-
telleista syviin savyihin. Riittvat sdankesto-ominaisuudet ja erilaiset maalausolosuh-
teet asettavat pigmenteille rajoituksia. [9.]

Savytyskaava ja -ohjelmisto

Maaleja savytetdén, koska asiakkaat vaativat ja haluavat saada nimenomaan tiettyja
varisavyja. Jotta sévytystulos vastaisi jokaisella sdvytyskerralla tarkalleen haluttua va-
rid, on kaavan oltava luotettava. Savytarkkuuden lisdksi on otettava huomioon tekniset
ominaisuudet ja taloudellisuus. Savytysohjelmistoa on osattava kayttda oikein, jotta
tdma kaikki saavutettaisiin. [9.]

Annostelija

Vériaineet on lisattava perusmaaliin aiemmin maaritetyn kaavan mukaisesti, jotta pys-
tytddn valmistamaan savytettyd maalia. Lisdys tehdaan volumetriselld annostelijalla.
Annostelijaa voidaan kayttda sekd manuaalisesti ettd automaattisesti. Robottikayttoi-
nen laite soveltuu suurille maarille. Naita koneita yhdistda kyky annostella pienia maa-
rid variainetta tarkasti ja toistettavasti. Pienimmat savytettvat maarat voivat olla vain
millilitran murto-osia, ja ndmakin maarat on annosteltava hyvin tarkasti. Téma asettaa
korkeita vaatimuksia laitteistolle ja variaineille. [9.]

Sekoittaja

Vériaineen lisdyksen ja sekoittajan sekoituksen jalkeen maali on kayttdvalmis. Savy-

tysprosessi kestda vain muutaman minuutin. Sekoitus tapahtuu yleensé ravistamalla.

Savytysjarjestelméat vaativat hyvin vahan yllapitoa, ja ne ovat helppokayttdisia. Maala-
ustydmaalle on my6s mahdollista asentaa savytysjarjestelma, vaikkakin se on tavalli-
sempi maalin valmistajan ja jalleenmyyjan kaytéssa. [9.]
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2.4 Tikkurila ProHouse -konsepti

Tikkurila ProHouse on uusi pintakasittelykonsepti, jossa ulkoverhouspaneelit ja —laudat
kéasitelladn pintamaalilla kahteen kertaan maalauslinjalla ja tydmaalla maalattavaksi jaa
vain yksi pintamaalauskerta. ProHouse-laadun 1&ht6kohtana ovat Ultra-tuotteet, joissa
on kaytetty vesiohenteista akrylaattipohjaista maaliteknologiaa.

Paneelit on perinteisesti pohjamaalattu tehtaalla ja pintamaalattu tydmaalla. ProHouse-
menetelma pohjautuu vesiohenteiseen akrylaattipohjaiseen Ultra Pro -kéasittelyyn. Teol-
linen pintamaalaus tehdadan kahteen kertaan suoraan puun paalle, ilman erillistd poh-
jamaalia. Tehty kasittely kuormittaa vdhemman ympéristéd sekd minimoi jatteen ja
haihtuvien orgaanisten eli VOC-paastdjen maaran.

ProHouse-menetelmélla saadaan huoltomaalausvalia pidennettya jopa yli 15 vuoteen.
Nain saastetdan kiinteiston huoltomaalaus- ja hoitokustannuksissa. Laadun lahtékoh-

tana ovat korkealaatuiset materiaalivalinnat ja valmistusmenetelmat.

ProHouse-pintakasittelylla talvirakentaminen on myés helpompaa, koska pintamaalaus
tehdaan jo tehtaalla kahteen kertaan ja tyémaalla jaa kasiteltdvaksi vain yksi pintamaa-
lauskerta. ProHouse-menetelmasta (kuva 9) riippuen pintamaalaus voidaan suorittaa
viimeistddn vuoden kuluttua asennuksesta. Tikkurilan ulkomaalien vérivalikoimaa on

mahdollista hyédyntaa teollisesti pintamaalatuissa paneeleissa ja laudoissa. [10.]

ProHouse 15+ ja 15

ProHouse 15+ ja 15 -menetelmilld voidaan saavuttaa yli 15 vuoden huoltomaalausvali.
Valmiiksimaalaus tydmaalla voidaan suorittaa vuoden sisélla asennuksesta. Ultra Pri-
ming Oil —pohjustuspuunsuojaa kaytetddn ProHouse 15+ -menetelmassa. Ultra Pri-
ming Oil sisaltda lahon- ja sinistdjanestoaineita, jotka suojaavat puuta erilaisia sienia
vastaan. [10.]

ProHouse 10
Yhden kerran Ulira Pro —k&sittely suojaa teknisesti pintaa valitbnta saarasitusta vas-

taan. Valmiiksimaalaus tulee suorittaa heti asennuksen jélkeen tai viimeistddn 3 kk

asennuksesta. [10.]
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ProHouse 10 F

Yhdistelmé& soveltuu talotehtaille, kun paneelit asennetaan piilokiinnityksella. Tehtaalla

kahteen kertaan pintamaalattu paneeli on asennusvalmis. [10.]

ProHouse-menetelmat
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Kuva 9. ProHouse-menetelmien maalausyhdistelmat.
2.5 Puuteollisuuden ulkomaalit

Puuteollisuuden ulkomaaleina kaytetddn sekd vesiohenteisia ettd liuotinohenteisia
maaleja. Vesiohenteiset maalit ovat yleisempia kuin liuotinohenteiset.

Terveyshaitat vesiohenteisilla maaleilla ovat liuotinmaaleihin verrattuna vahaisia, koska
vesiohenteisten maalien liuotinpdastét ovat huomattavasti pienempia kuin liuotinohen-
teisilla maaleilla. Vesiohenteisten maalien kaytéssa tarvittavat valineet on helppo puh-
distaa kayton jalkeen. Lainsdadanndilla vahennetddn myds maalien ympéaristévaiku-
tuksia. Maalien VOC-direktiivi (2004/42/EY) maéarittelee maalin siséltdmien haihtuvien
yhdisteiden sallitun enimmaismaaran, biosididirektiivi (2009/107/EY) ohjaa sailytysai-
neiden kayttdd maaleissa, REACH-asetus (N:o 1907/2006) varmistaa terveyden- ja
ymparistdnsuojelun korkean tason, CLP-asetus (N:0 1272/2008) saatelee kemikaalien
luokituksessa ja merkinndissa kaytettavia periaatteita. Ymparistbmerkkeina pohjois-
mainen Joutsenmerkki ja EU-ymparistdbmerkki asettavat tuotteille ehdottomat ymparis-
t0-, terveys- ja laatuvaatimukset. [11.]

Maaleilla saadaan tuotteille haluttu vari ja maalauksella pidennetdan kohteen tai tuot-
teen kayttdikaa, koska sen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet paranevat. Puutuot-

teissa maalauksella pyritdén ensisijaisesti estimaan homeen ja muiden mikrobien seké
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auringon ultraviolettivalon puuta kuluttava vaikutus. Ulkona olevilla puutuotteilla tulee
olla hengittava maalikerros, koska kosteus vaihtelee suuresti sddn mukaan. Puu imee
kosteutta sddesaélla ja vastaavasti luovuttaa kosteutta kuivalla saalla. Jos puu ei paa-
se luovuttamaan kosteutta, niin talven tullen se jaatyy ja pinnalla oleva maalikalvo irto-
aa. Ulkomaalaukseen soveltuvat vain ulkomaalaukseen suunnitellut maalit. [12, s. 9.]

2.6 Maalityypit

Tassa tydssa on kuvattu Tikkurila Oyj:n valmistamat puuteollisuuden ulkokayttéon tar-
koitetut maalityypit.

Alkydiaminohartsimaali

Téama on liuotinohenteinen maali, joka on kaksikomponenttinen, koska se koostuu
maali- ja koveteosasta. Maalin sideaineena on alkydiaminohartsiseos ja katalyyttina on
erillisessa pakkauksessa toimitettu happo (paratolueenisulfoni-, rikki- tai suolahappo).
Kun happo lisdtddn maaliin, sideaine alkaa polymeroitua kalvoksi. Polymeroituminen
tapahtuu huoneenlammdsséa. Alkydiaminohartsimaali muodostaa kovan ja kimmoisan
kalvon. Tikkurila Oyj:n tuotteista Dicco Flex 30 on alkydiaminohartsimaali. [13, s. 22;
14,s.16.]

Akrylaattimaali

Tama on vesiohenteinen maali, jonka perustana on 100-prosenttinen akrylaattidisper-
sio. Maali kuivuu fysikaalisesti, ja sen sideaineena on veteen dispergoitu makromole-
kyylinen polymeeri. Akrylaattimaalin polymeerina on polyakrylaatti. Sideaine koostuu
pienista palloista, jotka ovat maalin vesiosassa. Pallojen halkaisija on tavallisesti 0,05 —
0,25 um. Veden haihtuessa kalvosta pallot liimaantuvat yhteen ja muodostavat maali-
kalvon. Pallojen pitéé olla tahmeita maalauslampétilassa, jotta kalvonmuodostus onnis-
tuu. Alin lampédtila kalvonmuodostumiselle on +5 °C. Akrylaattimaalin muodostama
kalvo on termoplastinen eli lampdmuokattava. Kun vesi on haihtunut kalvosta, se ei
endd liukene veteen. Tikkurila Oyj:n tuotteista Pinja Flex 30, Pinja Flex Primer (Akvi
Flex Primer) ja Ultra Pro ovat akrylaattimaaleja. [13, s. 16-17.]
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Alkydimaali

Téama on vesiohenteinen maali, jonka sideaineena on 100 % alkydihartsi ja se kuivuu
hapettumalla. Alkydihartsi on esteri, joka valmistetaan moniarvoisesta alkoholista (gly-
serolista tai pentaerytritolista) ja di- tai polykarbonihaposta (ftaalihaposta). Alkyhartsi
saadaan hapettumalla kuivuvaksi siten, ettd se esterdiddan kuivuvan 6ljyn tai sen ras-
vahapon kanssa. Styreenilld, isosyanaatilla ja epoksilla (styreenialkydit, uretaanialkydit
ja epoksiesterit) voidaan muunnella alkydihartsia. N&illd aineilla voidaan vaikuttaa ha-
pettumalla kuivuvien alkydimaalien kuivumisnopeuteen sekd kemikaalinkestoon. Ve-
siohenteisia alkydimaaleja kdytetddn mm. rakennusmaalauksessa ja korroosionesto-
maalauksessa. Tikkurila Oyj:n tuotteista vesiohenteisia alkydimaaleja ovat Pinja Pro
Primer ja Pinja Pro. [13, s. 18.]

2.7 Jaanndsmaalit

Tassa tydssa kasitellddn jadnnésmaaleja (kuva 10). Jadnndsmaaleilla tarkoitetaan
maalieria, jotka jadvat kayttamatta puun teollisessa pintakasittelyssa. Jadnnésmaali ja

jatemaali eroavat toisistaan siten, etta jadnndésmaali on vield hyddynnettavissa.

Kuva 10. Jdanndsmaalien sailytysta erddssa yrityksessa.
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JOT-ajattelua (juuri oikeaan tarpeeseen) kayttdamalla voidaan raaka-aineiden, esimer-
kiksi maalin hankinta- ja varastointimaarat sovittaa sopiviksi tuotannon tarpeisiin. Esi-
merkiksi kohteeseen tarvittavaa maalia tilataan vain tarvittava maéara. Jaanndsmaalit
on kerattdvd mahdollisimman hyvin koneista ja laitteista ennen niiden pesua. Jaan-
ndsmaalien perusteellinen talteenotto mahdollistaa niiden hydtykaytén tulevaisuudes-
sakin. JAanndsmaaleja voidaan kayttda uudelleen, jos ne ovat sailyttdneet alkuperaiset
ominaisuudet. [15, s. 26-27.]

2.8 Kirjallisuusselvitys jadnnésmaalien hyddyntamisesta

Kirjallisuudesta on |6ydettavissa vain vahan tietoa jadnndsmaalien uusiokayttsta eika
lainkaan yksityiskohtaisia kuvauksia. Tama on ymmarrettavaa, koska yritykset eivat
halua paljastaa kehittdmidan keinoja ja innovaatioita jadnnésmaalien kannattavasta
kierratyskaytosta.

Maalien hyddyntaminen ja laadunvarmentamismenetelma

Amerikkalaisessa pilottiprojektissa [16, s. 18] kerattiin vuoden 2010 aikana 95 kohtees-
ta noin 470 000 gallonaa (1 780 000 litraa) jAannésmaalia. Vesiohenteiset maalit kier-
ratettiin uusiksi maaleiksi ja muiksi tuotteiksi, ja liuotinohenteiset maalit kaytettiin polt-
toaineiden osiksi. Pilottiprojektin todettiin tuottaneen voittoa 200 000 dollaria ensimmai-
sen vuoden aikana. Tassa kirjallisuuslahteessa ei kuitenkaan kerrota tarkemmin, miten
jdanndsmaali teknisesti prosessoitiin ja hyddynnettiin.

Toisessa amerikkalaisessa projektissa [17, s. 72-80] kehitettiin laadunvarmentamisjar-
jestelma kierratettaville maalituotteille. Taman kehityshankkeen syyna oli jadnnésmaa-
lien suuri maard. Yhdysvalloissa myytiin vuonna 2000 noin 637 000 000 gallonaa
(2 411 000 000 litraa) maaleja, joista jAannésmaaleja oli noin 28 000 000 gallonaa.
Arvioitiin, ettd jddnndsmaaleista 65 % oli kierratettavissd. Haasteina maalien kierratys-
kaytélle oli potentiaalisten kayttajien pelko siita, ettd maalit siséltavat vaarallisia aineita,
ja maalien valmistajien epaily uusien maalien myynnin véhenemisesta ja jadnnésmaali-
tuotteiden puhtaudesta. Toisin sanoen laatu- ja turvallisuusseikat olivat suurimpia estei-
ta jddnnésmaalituotteiden myynnille. Jddnndsmaaleista eroteltiin ensin kayttdékelvotto-
mat maalit, seuraavaksi maalit lajiteltiin 6ljy- ja lateksipohjaisiin tuotteisiin, lajiteltiin uu-

destaan ominaisuuksien, esimerkiksi varin ja tyypin perusteella, ja lopuksi jddnnésmaa-
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lit sekoitettiin samantyyppisen uuden maalin kanssa ja testattiin. Kehitetyn laadunvar-
mentamisjarjestelman mukaisilla menettelyilla voitiin todeta ja taata jadnnésmaalituot-
teiden hyva, lahes uuden maalin veroinen laatu, ja saatiin kuluttajat vakuuttuneiksi
jaanndsmaalituotteiden kayttdkelpoisuudesta.

Edellisten l&hteiden esittelemien tulosten kanssa samansuuntaisia ajatuksia esitetaan
myds muissa lahteissa [18, s. 18; 19, s. 12; 20, s. 38-40].

On olemassa myds yrityksia, jotka ostavat maalinvalmistajilta jatemaalia ja prosessoi-
vat siitd omien tuotteidensa kanssa kayttdkelpoista maalia. Tuotteet eivat séily alkupe-
raisind, vaan ne muutetaan kaytanndssa aivan uudeksi tuotteeksi. Talla tavoin pysty-

tdan véhentdm&én maalijatteen maaraa ja sdastdmaan kustannuksissa. [21.]

Maalien kayttd muovien valmistuksessa

Intiassa jdanndsmaaleja on kaytetty muovien valmistuksessa. Maalia sisaltavat muovit
ovat sikalaisten kokemusten mukaan vahintdan yhta hyvia kuin muovit ilman maali-
lisdd. Maalin kuiva-aineosia voidaan sekoittaa kahden halvan ja yleisen muovin kans-
sa. Toinen on suurtiheyspolyeteeni (HDPE) ja toinen polymetyylimetakrylaatti (PMMA).
HDPE-muovia kaytetddn maito- ja pyykinpesuainepullojen valmistuksessa. PMMA-
muovia kaytetdan pleksilasin ja samankaltaisten akryylituotteiden valmistuksessa, esi-
merkiksi muovi-ikkunoissa ja linsseissa. Maalin vesipohjaisen liuottimen haihduttua

jalielle jaava kuiva-aines siséltda akryylipolymeereja ja variaineita. [22, s. 69-84.]

Maalia sisaltdvassa polyeteenissd ilmeni samanlaisia ominaisuuksia kuin puhtaassa
polyeteenissa. PMMA-muoveissa maalilisdys vahensi lapindkyvyytta, mutta teki hau-
raasta muovista joustavampaa ja kovempaa sailyttden muovin jaykkyyden ja lujuuden.
Naista syistd maalia sisaltdva PMMA-muovi pystyi haastamaan kallimmat muovit, jotka
ovat lujia ja joustavia, esimerkiksi kannettavien tietokoneiden kuorissa, joiden pitada
kestada kolhuja. Jadnndsmaalia sisaltavida muoveja voidaan kayttdd maalipurkkien val-
mistukseen, ja nain paastaan eroon metallisista purkeista ja saadaan jaanndsmaaleille
pitkd elinkaari. [22, s. 78.]
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Maalien hyddyntaminen rakennusmateriaaleissa

Jaannbésmaaleja voidaan myds hyodtykayttdd rakennusmateriaaleissa. Kierratettyjen
maalien kayttdédnotto paransi rakennusmateriaalien tydstettavyytta ja taivutuslujuutta.
Myds jaansulatussuolojen kaytdsta aiheutuva pinnan hilseily vaheni, ja korroosiota ai-
heuttavien kloridi-ionien lapaisykyky heikkeni. Nesteméinen maaliliete sekoitetaan yh-
den tai useamman materiaalin kanssa, ja yhdistelmaa voidaan kayttda rakennusmate-
riaalina. JAdnnésmaalia voidaan sekoittaa sementtiin tai betoniin. Seoksen kovetuttua
rakennusmateriaali on valmis. Esimerkkeja tunnetuista perusrakennusmateriaalien
ainesosista, jotka voidaan sekoittaa maalilietteeseen, ovat Portland-sementti, sement-
tisekoitus, laastisekoitus, betonisekoitus, muovisekoitus ja asfaltti.

Jaannésmaalien kayttd rakennusmateriaaleissa vahentdd muovipartikkelien tarvetta.
Jaannésmaali on melko nestemaistd, ja silla on suurempi viskositeetti kuin vedella,
joten siihen on helpompi sekoittaa sementtid. Suurin etu on, ettd jAdnndsmaali voi toi-
mia ainoana hydraatioldhteena. Jaannésmaalia sisaltavalla betonilla on hyva puristus-

lujuus ja jannityksenkesto. [22, s. 69-84.]

3 Jaannésmaalien hyddyntamismahdollisuuksia

Tikkurila Oyj:n puuteollisuusmaaleista syntyy vuositasolla jadnnésmaaleja noin 150
000 litraa [23]. Jaanndsmaaliméaara koskee vain Tikkurilan vesiohenteisia puuteolli-
suusmaaleja. TAman suuruisen maalimaaréan havittdminen on todella kallista; erdan
suomalaisen jatteenkasittelykeskuksen havityshinta maalijatteelle on 3,33 €/kg [24].

Vuotuisen jadnnésmaalieran havittdminen maksaisi noin 600 000 €.

3.1 Jaanndsmaalien hyédyntaminen betonin valmistuksessa

Jaannbésmaalien kaytté betonin lisdaineena olisi seka taloudellisesti ettd ekologisesti
kannattavaa, mikéli jAanndsmaali sopisi teknisesti betonin lisdaineeksi ja se parantaisi
betonin ominaisuuksia. Betonia ké&ytetddn Suomessa noin 1,5 miljoonaa tonnia vuo-
dessa [25], ja jaanndsmaaleja syntyy vuosittain arviolta 10 % puuteollisuuden ve-
siohenteisten ulkomaalien tuotetusta maarasta.
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Asiaa lahdettiin selvittdmaan haastatteluin [26; 27], joissa kavi ilmi, ettd asiaa ei ole
juurikaan tutkittu Suomessa. Laboratoriomittakaavassa tehtiin myds koe, jolla pyrittiin

selvittdmaan, parantaako maali betonin puristuslujuutta tai vedenimukykya.

Joskus puhutaan ns. lateksibetonista, mutta silloin kyseessa on polymeerisementtibe-
toni, ja lisaine, polymeeri, parantaa betonin vesi- ja kemikaalitiiviyttd. Tama lisdaine ei
kuitenkaan ole suoranaista lateksimaalia. Lateksibetonille on tunnusomaista hyva tart-
tuvuus, saankestavyys ja kimmoisuus. Polymeerisementtibetoni kuuluu muovibetonei-
hin, PCC (Polymer Cement Concrete). Polymeeriraaka-aineena on styreenibutadieeni,
jota kaytetdan myds lateksimaaleissa [28].

Mikali jadnndsmaalia hyddynnettéisiin betonin lisdaineena, kuljetus jdannésmaalien
syntypaikoilta betonin valmistajille olisi ratkaistava tehokkaasti.

3.1.1 Betonin lisé- ja apuaineet

Betonissa kaytetaan lisa- ja apuaineita, koska halutaan muuttaa betonin yhta tai use-
ampaa ominaisuutta. Betonin on oltava hyvélaatuista ja normaalia jo ilman lisdainetta.
Talléin on mahdollista parantaa jotain tiettyd ominaisuutta tarkoitukseen sopivalla lisa-
aineella. Toivotut muutokset voivat koskea tuoretta, kovettuvaa ja kovettunutta betonia.
Mikaan lisaaine ei kuitenkaan pysty muuttamaan huonoa betonia hyvaksi.

Betonin varsinaiset lisdaineet ovat nesteitd tai jauheita, joita lisataan pienind maarina
massan valmistusvaiheessa. Apuaineiksi kutsutaan yhteisella nimelld lisdaineiden
ohessa kaytettdvia muita aineita, joiden avulla pyritdan vaikuttamaan betonoinnin on-
nistumiseen. Apuaineita ovat esimerkiksi betonin jalkikasittelyaineet. Betonivarit eivat
mydskaan ole varsinaisia lisdaineita, koska ne eivat vaikuta betonin teknologisiin omi-

naisuuksiin.

Edellytyksend toivottujen ominaisuuksien saavuttamiseksi on, ettd lisa- ja apuaineita
kaytetdan oikealla tavalla ja oikeassa paikassa. Mikéli naitd aineita kaytetdan oikealla
tavalla, saavutetaan monesti teknisia ja taloudellisia etuja. Kayttéon liittyy kuitenkin
myds vaaratekijoitd, ja tehdyista virheista voi koitua mittavaakin vahinkoa. Siksi kaytta-
jan on tunnettava riittdvan hyvin varsinkin lisdaineisiin liittyva betoniteknologia. [29, s.
54-55.]
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Lisdaineiden jaottelu

Vaikka lisdaineet voivat vaikuttaa kahteen tai useampaan betonin ominaisuuteen, on
jokaisella lisdaineella aina jokin teknologisesti tarked paavaikutus, jonka mukaan lisa-
aineet voidaan suhteellisen helposti jakaa ryhmiin. Saman ryhmén lisdaineilla saavute-

taan silloin likipitden samanlaisia tuloksia.

Tarkeimmat betonin varsinaiset lisdaineet ryhmitellaédn seuraavasti:

. notkistimet (N)
J huokostimet (L)
. kiihdyttimet (K)
e sitoutumista kiihdyttavat (Ks)
e kovettumista kiihdyttavéat (Kk)
L hidastimet (H)
e sitoutumista hidastavat (Hs)
e kovettumista hidastavat (Hk)

e tiivistysaineet (T)

injektointiaineet (I).

Edellisten lisédksi on vield muovilisaineita, paisuttimia sekad kevytbetonin valmistuk-
seen kaytettdvia vaahdottavia ja kaasua muodostavia lisdaineita seka toistaiseksi mel-
ko merkityksettémia lisdaineita kuten jaatymispistettd alentavia, ilmapitoisuutta vahen-
tavia, betoniterdsten korroosiota ehkéisevia ja mikro-organismeja tuhoavia lisaineita.
[30, s. 64]

3.1.2 Lisdaineiden toimintatapa

Lisaaineiden toiminta perustuu erilaisiin seka fysikaalisiin ettd kemiallisiin ominaisuuk-

siin. Vaikutusmekanisminsa mukaan lisdaineet voidaan jakaa kolmeen ryhmaan:

o fysikaalisesti vaikuttavat lisdaineet

. kemiallisesti vaikuttavat lisdaineet
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o fysikaalisesti ja kemiallisesti vaikuttavat lisaineet.

Notkistimet ja huokostimet ovat fysikaalisesti vaikuttavia lisdaineita. Ne joko vahentavat
massan sisaista kitkaa, jolloin notkeus kasvaa, tai ne pienentavéat pintajannitysta, jolloin
ilmapitoisuus kasvaa.

Kiihdyttimet ja hidastimet ovat yleenséd kemiallisesti vaikuttavia lisaineita. Ne ottavat
osaa sementtilimassa tapahtuviin kemiallisiin reaktioihin ja voivat joko nopeuttaa tai
hidastaa varsinaista hydrataatioreaktiota. Naiden lisdaineiden vaikutusmekanismi on
hyvin monimutkainen ja usein vield selvittdmatta. Tietyt sitoutumista hidastavat lisaai-
neet vaikuttavat osittain fysikaalisestikin. Kemiallisena reaktiotuotteena muodostuu
talldin suojaava kalvo sementtihiukkasten pinnalle. Kalvo vaikeuttaa veden paasya
sementtihiukkasten kanssa kosketuksiin ja hidastaa siten sitoutumista.

Tiivistysaineet ovat fysikaalisesti ja kemiallisesti vaikuttavia lisdaineita. Ne kykenevat
muodostamaan sementtikiven kapillaarihuokosia tukkivia yhdisteité. Betonin kovetuttua

nama yhdisteet muuttuvat usein vetta hylkiviksi.

Kaikki lisdaineet vaikuttavat ainakin jossain maérin seka fysikaalisesti ettd kemiallisesti,
mutta ryhméajako on perusteltua, silla ei ole syytd ottaa huomioon vahaisia ja melko

merkityksettdmia sivuvaikutuksia. [30, s. 63]

3.1.3 Lisdainetyypit ja niiden kayttékohteet

Notkistimet

Notkistimet lisdavat betonimassan notkeutta. Sementtipaakut ja muut hienoaineskoos-
tumat hajoavat helposti sekoittimessa, ja hiukkaset pysyvéat erossa toisistaan, jolloin
massa tulee tasalaatuiseksi ja aineosien erottuminen estyy.

Notkistimien vaikutus kohdistuu etupdassa sementtiin ja hienoimpaan kiviainekseen,
joten naiden lisdaineiden aiheuttama etu on sitd suurempi, mitd enemman betonissa on

sementtia.

Koska ryhman lisdaineet notkistavat betonimassaa, voi tietyn notkeuden saavuttami-
seksi kayttad vihemman vettéd kuin ilman lisdaineita valmistetussa betonissa. Notkistin
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parantaa betonimassan tasalaatuisuutta, vahentaa aineosien erottumispyrkimystéa seka
parantaa yleensakin betonin ominaisuuksia. Naistd syistd ja vesisementtisuhteen pie-
nentdmismahdollisuuden asioista saadaan tavallista lujempaa, tiiviimpaa ja paremmin
ulkoisia rasituksia kestdvaa betonia. Lujuuden kasvun ansiosta voidaan betonin se-

menttimaarad vahentaa.

Notkistimet soveltuvat yleensa betoniin, johon tarvitaan runsaasti sementtia. Niita sisal-
tavan betonin kayttd sopii erityisesti kantaviin rakenteisiin, jotka vaativat suuria lujuuk-
sia ja korkealaatuista betonia. Notkistuksen ansiosta ne helpottavat betonointia ahtai-
siin muotteihin ja runsaasti raudoitettuihin kohtiin. Lisdnotkeus parantaa myés pumpat-

tavan betonimassan ominaisuuksia.

Nesteyttimet ovat erittéin tehokkaita notkistimia. Niilld saadaan aikaan hyvin notkeaa
nesteytettya betonia tai mahdollisen suuren vedenvédhennyksen (jopa 30 %) ansiosta
lujaa betonia.

Huokostimet

Huokostimet lisdavat betonin ilmapitoisuutta. Niiden vaikutuksesta betonin sekoitusvai-
heessa massaan joutuva ilma hajaantuu hyvin pieniksi, betonia tiivistettaessakin saily-
viksi ilmakupliksi. Nama pienet ilmakuplat vahentédvéat massan siséistéd kitkaa. Ne pa-
rantavat massan muokattavuutta seka lisdavat sen koossapysyvyytta ja notkeutta. Ne

vahentavat myds aineosien erottumispyrkimysta.

Huokostimien kaytté on edullisinta, kun sementtid on betonissa vahan. Sen teho vahe-
nee sementtimaaran kasvaessa. Huokostimia kaytetdén ennen kaikkea pakkasenkes-
tavan betonin valmistukseen. Niité on kaytetty lentokenttien paallystyksiin, siltojen kan-
sirakenteisiin ja perustuksiin, laitureihin ja patorakenteisiin, ulkoportaisiin ja -
tasanteisiin, yleensa kohteisiin, joissa betonipinta on alttina veden ja sdanvaihteluiden
vaikutuksille. On kuitenkin todettu, ettd kaytettdessa talvisaikaan jadnsulatusaineita

huokostus ei anna betonille riittdvaa suojaa.

Kiihdyttimet

Kiihdyttimet ovat joko kovettumista kiihdyttavia tai sitoutumista kiihdyttavia lisaaineita.
Useimpia kiihdyttimia ei kuitenkaan voi sijoittaa selvasti kumpaankaan ryhmaéan. Kal-
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siumkloridi kiihdyttda 1&hinna betonin kovettumista ja on alaryhmén lisdaineista yleisin.
Tosin sen kayttéa on vahennetty betoniterdsten korroosiovaaran vuoksi. Betonia val-

mistettaessa se on lisattava liuoksena.

Kéaytettdessa kalsiumkloridia lisdaineena vapautuu kovettumisen alkuvaiheessa lyhy-
essd ajassa runsaasti sementin hydrataatiolampda. Tasta aiheutuva lampétilan nousu
nopeuttaa edelleen kovettumista. Runsas lammdnkehitys vahentdd samalla jaatymis-
vaaraa vaiheessa, jossa betoni jaatyessaan hyvin herkasti vaurioituu. Teho kasvaa, jos
lisdksi kaytetddn sopivaa notkistinta. Talldin vesisementtisuhdetta voidaan pienentaa,
mika johtaa siihen, etta lampdtila entisestdan nousee.

Eri sementtilaadut suhtautuvat eri tavoin kalsiumkloridiin. Sen vaikutus riippuu merkit-
tavasti myds betonin |Ampétilasta varsinkin kovettumisen alkuvaiheessa. Kylmassa
saavutetaan tavallisesti hyvat lopulliset lujuudet, kun taas lampiméssa lujuudet jaavat
huonoimmiksi. Kiihdyttimen kayttd ei ole suositeltavaa lampimalla s&alla liiallisen no-
peutuksen takia, mista seuraa betonin lopullisen lujuuden heikentyminen. Massiivisissa

rakenteissa ei kalsiumkloridia sovi kayttaa liiallisen lampétilan nousun takia.

Talvibetonoinnin liséksi kalsiumkloridia kaytetddn elementtiteollisuudessa, jossa on
tarkeda saada muotit puretuiksi mahdollisimman aikaisin. Talldin on kuitenkin mahdol-

linen lujuudenmenetys otettava huomioon ja lisattava tarvittaessa sementtimaaraa.

Sitoutumista kiihdyttavia lisaineita ei yleensa kayteta varsinaiseen betonointiin. Tallai-
sina aineina kaytetdan tavallisesti kiihdyttimien kuten kalsiumkloridin tai vesilasin vake-
vid liuoksia. Sekoitettaessa sementtia tallaisiin liuoksiin muodostunut seos kovettuu jo
muutamassa minuutissa. Tallaiset laastit soveltuvat vettd tihkuvien halkeamien tai vuo-
tokohtien paikkaamiseen. Paikattu kohta j&& kuitenkin hyvin heikoksi, joten se on heti
vahvistettava hyvélla laastilla tai betonilla.

Hidastimet

Hidastimet jarruttavat betonin hydrataatiota. Paavaikutuksensa mukaan ne jaetaan
sitoutumista hidastavaksi ja kovettumista hidastavaksi alaryhméksi. Naita alaryhmia ei
voi selvasti erottaa toisistaan. Hyvat hidastimet parantavat betonin lopullista lujuutta.
Tama johtuu siita, ettd sementtigeeli saa hidastuksen ansiosta muodostua riittdvan
hitaasti ja tasaisesti. Lujuutta lisdd my6s lammdnkehityksen huippukohtien tasaantumi-
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nen kovettumisen alkuvaiheessa, mika pienentdd betonin sisaisia jannityksia ja niista

johtuvaa siséista halkeiluvaaraa.

Hyvilla sitoutumista hidastavilla lisdaineilla voidaan sitoutumista pitkittda halutun pitui-
seksi, jopa kymmeniksi tunneiksi. Lisdaineannostuksen suuruuden lisaksi lampdtila
sekd sementin koostumus ja hienous vaikuttavat hidastukseen, joten on aina syyta
varmistaa hidastimen vaikutus etukateen. Tarkoituksenmukainen sitoutumista hidasta-
va lisaine soveltuu hyvin valmisbetonin lisdaineeksi |ampimalla saalla tai jos kuljetus-
matkat ovat hyvin pitkat. Hidastuksen ansiosta voidaan suurissa betonitéissa vahentag
myds tydsaumojen lukumaaraa.

Kovettumista hidastavia lisdaineita kdytetddn massiivisten rakenteiden betonoinneissa,
missa on pelattavissa lampdtilan liiallisesti nousevan betonin siséosissa. LAmmon siir-
tyminen massiivisen rakenteen sisdosista ulos on kuitenkin niin hidasta, etta nailla lisa-
aineilla ei alhaislampdsementtid saada korvatuksi yleissementilld. Liséaine ei vahenna
sementin kokonaislammdnkehitysta.

Tiivistysaineet

Tiivistysaineiden kaytté on melko vahaista, silla huokostimien ja notkistimien avulla
saadaan tavallisesti aikaan parempi tiiviys kuin kayttdmalla tiivistysaineita.

Vettédhylkivdn ominaisuutensa takia tiivistysaine vahentaa betonin vedenimukykya. Yk-
sipuoliseen vesipaineeseen tiivistysaineista sen sijaan tuskin on apua, silla betonin
permeabiliteetti on riippuvainen sementtikiven ominaisuuksista, betonin koostumukses-
ta ja betonointitydn laadusta. Tiivistysaine ei vdhenna muuten huokoisen ja huonon
betonin vedenlapéisevyytta.

Injektointiaineet

Injektointiaineita kaytetdan sementtiliman lisdaineena injektoitaessa jannebetonin kaa-
peliputkia ja kallion halkeamia. Niitd kaytetddn myds injektointilaastin ja -betonin aine-
osina jalkibetonoinneissa. Injektointiaineet paisuttavat tuoretta massaa ennen sen ko-
vettumista. Samalla ne parantavat muokattavuutta ja pakkasenkestavyytta sekd pie-

nentavat veden erottumista ja aiheuttavat lievan sitoutumisen hidastumisen.
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Muut lisdaineet

Muovilisdaineita kaytetadan paaasiassa parantamaan betonin tartuntaa toiseen betoniin.

Muovilisdys parantaa myds yleensd massan muokattavuutta. Tarked kayttdalue on
betonilattioiden pintakerrokset sekd betonin korjaustydt. Tietyt muovilisdaineet eivat
saily kosteassa ymparistdssa. Muovilisdaineet perustuvat yleensé polyvinyyli- tai epok-
siyhdisteisiin.

Jaatymispistettd alentavat lisdaineet soveltuvat talvikdyttodn. Niité kaytetddn sementti-

laastissa muuraus-, injektointi- ja elementtien saumaustéissa pakkasella. Riittdvan jaa-
tymispisteen aleneman saavuttamiseksi on yleensa kaytettava niin runsaasti lisdainet-
ta, ettd sen sivuvaikutuksia ei enaa pystyta hallitsemaan. Esimerkiksi alkoholien vaiku-
tuksesta betonin sitoutuminen hidastuu, ja kovettuminen ja lopulliset lujuudet jaavat
alhaisiksi.

Terasten korroosiota ehkaisevat lisdaineet ovat jaaneet vaille erityistd merkitysta beto-

nitekniikassa, vaikka niiden tutkimiseen on uhrattu runsaasti aikaa. Mikali betoni on
tiivistd eikd yleensa ole mitddn merkittavia korroosiopulmia, voidaan lisdaineen avulla
tietyissa tapauksissa vahentda betoniterdsten korroosioalttiutta. Sité vastoin korroosio-
ta estavien lisdaineiden vaikutus on osoittautunut merkityksettémaksi aggressiivisessa
ymparistéssd. Taman ryhman lisdaineita ovat natriumbentsoaatti ja -kromaatti seké
kalsiumlignosulfaatti. [29, s. 56-58]

Lisdaineiden kemiallinen koostumus

Lisdaineiden perusaineina kaytetddn useimmiten paperi-, kivihiili- ja o6ljyteollisuuden

sivutuotteita.

Notkistimiksi soveltuvat dispergoivat ja kostuttavat, pinta-aktiiviset, vaahtoa muodos-
tamattomat aineet kuten lignosulfaatit ja hartsisaippuat. Lisdksi voidaan kayttaa alkyy-
liaryylisulfonaatteja, sulfonoitujen hiilivetyjen suoloja ja polyglykoliestereita. Notkistimi-
en mahdollisesti aiheuttama hidastus voidaan estda pienella maaralla kalsiumkloridia
tai trietanoliamiinia. Nesteyttimet, jotka ovat erittain tehokkaita notkistimia, voivat sisél-
tdad sulfonoituja melamiini- tai naftaleeniformaldehydikondensaatteja tai modifioituja
lignosulfonaatteja. Myds tiettyja sokerilajeja voidaan kayttaa.
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Huokostimet koostuvat tavallisesti pinta-aktiivisista vaahdotusaineista. Tallaisia ovat
lahinna lignosulfonaatit, hartsihapot ja alkyyliaryylisulfonaatit. Tarkoitukseen soveltuvat
myds etenoliamiinin ja polyhydroksidihappojen suolat seka rasvahappojen muodosta-
mat saippuat.

Kiihdyttimet voivat kalsiumkloridin ohella siséltaa alkalikarbonaatteja, -boraatteja, alu-

minaatteja ja —silikaatteja, eraita klorideja, alkalihydroksideja ja trietanoliamiinia.

Hidastimien perusaineena kaytetdan sokereita ja hiilihydraatteja kuten tarkkelysta, sel-
luloosajohdannaisia, eraita lyijy-, kupari- ja sinkkisuoloja, liukenevia boraatteja, hydrok-
sikarbonihappoja ja ligniinijohdannaisia.

Tiivistysaineet voivat perustua vesilasiin, stearaatteihin, tanniiniin, saippuoitumattomiin

6ljyihin, muoveihin, fluaatteihin ja silikoneihin.

Injektointiaineet sisaltavat yleensa seka notkistavan ettd lievasti hidastavan aineosan
sek& hienoa alumiinijauhetta, joka vetya kehittdmalla paisuttaa laastia ja saa aikaan
huokostusta.

3.1.4 Apuaineet ja niiden kayttékohteet

Betonivérit

Betonivareja eli varipigmentteja kaytetddn lahinnad jalolaasteissa, betonisissa jul-
kisivuelementeissa, kattotiilissd ja taidebetonissa. Kelvollisilta varipigmenteiltd vaadi-
taan alkalinkestavyyttd, valonkestavyyttd ja tyydyttdvaa varjayskykya. Vesiliukoisia
suoloja se ei saa sisaltda. Naiden vaatimusten takia kaikki orgaaniset ja epaorgaaniset
pigmentit eivat sovellu betonivariksi. Tavallisimmat ja kayttdkelpoisimmat varipigmentit

ovat seuraavat:

valkeat: titaanidioksidit, liitu, hieno kalkkikivijauhe, raskassalpa

keltaiset: rautaoksidikeltainen, kadmiumkeltainen
. punaiset: rautaoksidinpunainen

o siniset: mangaaninsininen, koboltinsininen, koelininsininen
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o ruskeat: rautaoksidiruskea
o vihreat: vihred kromioksidihydraatti, kromioksidivihred

J mustat: rautaoksidimusta, mangaanimusta, kimrodki.

Jalkikasittelyaineet

Jalkikasittelyaineet ovat hyyteldmaisia tiksotrooppisia seoksia, joita ruiskutetaan tai
sivelld&n betonoinnin tai muottien purkamisen jalkeen betonipinnalle. Talldin betonipin-
nalle muodostuu kalvo, joka estdd veden nopean haihtumisen ja ndin betonin ennenai-
kaisen kuivumisen. Jalkikasittelyaineita voidaan myds kayttaa pysty- ja alapintojen suo-
jaamiseen, koska ne eivét ruiskutuksen jalkeen valu pois. Betonin kovetuttua suojakal-
vo haviaa eika jata jalkia betonipinnoille. [29, s. 59.]

3.2 Maalin vaikutus betonin puristuslujuuteen ja vedenimukykyyn

3.2.1 Kokeen tarkoitus

Kokeen tarkoituksena oli tutkia vesiohenteisen maalin vaikutusta betonin puristuslujuu-
teen ja vedenimukykyyn. Maali toimi betonissa lisdaineen ominaisuudessa eli maalia
lisattiin 5 % betonin kokonaispainosta. Maalina kaytettiin Tikkurilan Ultra Pro A -maalia.

3.2.2 Koemenetelméat

Betoni valmistettiin muotteihin sekoittamalla sementtid, hiekkaa ja vettd. Sementtina
kaytettiin Finnsementin Plussementtia. Plussementti on normaalisti kovettuva portland-
seossementti. Sekoitussuhde oli yksi osa sementtid, kaksi osaa hiekkaa ja sopiva maa-
ra vetta, jotta aines pystyttiin sekoittamaan tasaiseksi. Sekoituksen jalkeen toiseen
muottiin lisattin maalia 5 % betonin painosta, joka sekoitettiin tasaisesti betonin se-
kaan. Muotteihin kaadon jalkeen betonit jétettiin 34 vuorokaudeksi kovettumaan nor-
maaliin sisdlampétilaan ja -kosteuteen. Muotit olivat muovisia salaattiastioita (kuva 11).
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Kuva 11. Betonipalat kovettumassa.

Betonien kovetuttua niistd leikattiin timanttileikkurilla sopivan kokoisia paloja tarvittavia
testeja varten. Kummastakin betonista tehtiin puristuslujuus- ja vedenimukykytesti. Pu-
ristuslujuus mitattiin lujuusmittarilla, jossa kédelld pumpattavaa sylinteria laskettiin be-
tonipalaa vasten, jolloin betonipala murtui, ja mittari naytti voiman, jonka betoni kesti.
Kummallekin betonille testi tehtiin kolmeen eri kertaan.

Vedenimukykytestid varten molemmista betoneista leikattiin samankokoiset palat, jotka
punnittiin ja upotettiin veteen. Palojen painonmuutosta tutkittiin yhden, kahden, viiden
ja seitseméan vuorokauden kuluttua alkuhetkesta, kunnes painonmuutosta ei enaa ta-

pahtunut.

3.3 Jaanndsmaalien uudelleensévyttdminen

Jaannésmaalien uudelleensévyttdmisen idea oli muokata jo kertaalleen savytettyja
maaleja uusiksi savyiksi lisadmalla tietyn maaran verran savytyspastoja. Savytys teh-
taisiin sellaisissa jddannésmaalien syntykohteissa, joissa on savytyksen mahdollistava

kone. Suurimmassa osassa puun pintakasittelyd harjoittavissa yrityksissa savytetdan
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maalit paikan paalla. Jadnnésmaaleja pystytdan savyttdmaén ainoastaan vaaleammis-
ta maaleista tummempiin eli sdvytyspastoja pystytdan vain lisidmaan, ei poistamaan.
Savytyspastojen lisddminen tapahtuisi koneellisesti, syéttamalla savytyskoneeseen
jadnnésmaalin savy ja halutun maalin savy. Savytyskone laskee pastojen erotuksen
maalien valilla ja lisdad automaattisesti tarvittavan maaran pastoja. Jddnndésmaalien on
oltava samaa laatua, eikd A- ja C-maaleja saa sekoittaa keskendan. A-maalia voidaan
kayttda sellaisenaan tai savytettynd, kun taas C-maali on aina pakko savyttaa. A-maali
sisaltaa titaanioksidia. Tassé projektissa kasitelldan vain Tikkurilan Ultra Pro -maalia ja
Tikkurilan Puutalot-varikarttaa. [31.]

Jaanndsmaalien savyttAminen ei kuitenkaan ole yksinkertaisesti ratkaistavissa, koska
nama maalit ovat ohennettuja. Ohennussuhde ei ole aina sama, joten varin antavien
komponenttien eli savytyspastojen maaraa ohennetussa maalissa ei tarkasti tiedeta.
Talldin ei edes batch correction —ohjelmalla voida saada luotettavaa lopputulosta vérin
suhteen. Ellei jadnndsmaali olisi ohennettua, sita pystyisi séavyttdmaéan uudelleen ole-
massa olevien ohjelmien avulla. Nykyisilla ty6kaluilla ja ohjelmilla ohennetun jaannds-
maalin kasitteleminen halutuksi ei suoraan onnistu. On todenn&kdisesti mahdollista
kehittdd ohjelmisto, jolla ohennettua jddnndésmaalia pystytdan luotettavasti savytta-
m&an uudelleen. Tédhan kehitystydhdn tarvitaan resursseja, joten sen kannattavuus on
arvioitava tarkkaan. [32.]

3.4 Puunvérinen pohjamaali

Yhtena ajatuksena oli kehittdd puunvarinen yleispohjamaali sekoittamalla erisavyisia
jadnndésmaaleja. A- ja C-maalit pidettaisiin tassakin erilladn. Sekoitettu maali levitettai-
siin puupintaan, ja nain séastettéisiin maalauskustannuksissa, koska pintamaalia ei
tarvitsisi hankkia kuin yhteen maalikerrokseen. Haasteena ja kustannuksia aiheuttava-

na tekijana tassakin on jadnndésmaalin kuljetus.

Aiheesta ei tehty kokeita. Tallaisen maalin kehittamisessa ja markkinoinnissa ei haluta
ottaa riskid maalin mahdollisen epatasaisen tai huonon laadun takia. Ei voida ajatella,
ettd tehdaan kuluttajille kierratystuotteita, jotka eivat ehka tayttaisikaan laatuvaatimuk-

sia.



35

4 Tyoén tulokset
Tydn yhteydessa mietittiin keinoja jadnndsmaalien hyédyntamiselle Tikkurila Oyj:n tuo-
tekehityksen kanssa. Ideoita olivat jadnndsmaalien hyédyntdminen betonin valmistuk-

sessa, jaanndsmaalien uudelleensavyttdaminen ja jadnnésmaalien sekoitus puunvari-
seksi pohjamaaliksi.

4.1 Maalin vaikutus betonin puristuslujuuteen ja vedenimukykyyn

Taulukossa 3 on esitetty ilman maalia olevan betonin puristuslujuus kg/cm?® kohden.
Testi tehtiin kolmelle eri palalle ja niista laskettiin keskiarvo puristuslujuudelle.

Taulukko 3.  Maalittoman betonin puristuslujuus.

Puristuslujuus (kg/cm?)
Pala 1 63,0
Pala 2 94,5
Pala 3 94,5
Keskiarvo 84,0

Taulukossa 4 on esitetty puristuslujuuden mééara ja keskiarvo betonille, joka sisélsi

maalia.

Taulukko 4. Maalia sisaltavan betonin puristuslujuus.

Puristuslujuus (kg/cm?)
Pala 1 63,0
Pala 2 75,6
Pala 3 94,5
Keskiarvo 77,7

Taulukossa 5 on esitetty ilman maalia olevan betonin painonmuutos vesiupotuksessa
grammoina ja prosentteina. Prosentuaalinen muutos on laskettu palan lisdéntyneen
painon maarastd, suhteessa alkuperaiseen painoon. Ajassa 0 vrk koepala ei ollut viela
vedessa.



Taulukko 5. Maalittoman betonin painonmuutos vesiupotuksessa.
Aika (vrk) Paino (g) Painonmuutos-%
0 424 0
1 442 4,2
2 443 4,5
5 444 4,7
7 444 4,7

Taulukossa 6 on vedenimukykytestin tulokset maalia sisaltavalle betonille.

Taulukko 6. Maalia sisaltavan betonin painonmuutos vesiupotuksessa.
Aika (vrk) Paino (g) Painonmuutos-%
0 400 0
1 403 0,8
2 408 2,0
5 415 3,8
7 415 3,8
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Puristuslujuus- ja vedenimukykytestien tuloksista ilmenee, ettd maalin lisddminen be-
toniin ei ole kannattavaa naiden ominaisuuksien parantamiseksi. Puristuslujuus ei pa-
rantunut, vaan heikkeni maalin lisdyksen johdosta. liman maalia olevan betonin kes-
kiarvoiseksi puristuslujuudeksi tuli 84,0 kg/cm?, ja maalia sisaltdvan betonin keskiarvoi-
nen puristuslujuus oli 77,7 kg/cm?.

Betonin vedenimukyky pieneni hieman liséttdessa siihen maalia. lIman maalia olevan
betonin painonmuutos seitsemén vuorokauden testissé oli 4,7 % ja maalia siséltdvan
betonin painonmuutos samassa testissa oli 3,8 %. Naiden tulosten perusteella ei ole
kannattavaa lisatd maalia betoniin, koska betonin ominaisuudet eivat parane merkitta-

vasti.

4.2 Muut tulokset

Jaannésmaalimaéria arvioitiin vuositasolla (150 000 litraa) ja laskettiin niistd syntyvat
havityskustannukset. Havityskustannukset ovat huomattavat (600 000 €), joten olisi
kannattavampaa hyotykayttdad jadnndsmaalia mahdollisimman paljon, havityksen si-

jaan.
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Jaannbsmaalien jatkosavytys edellyttaisi sekd ohjelmistojen etta laitteistojen kehitta-
mistd, minka kustannukset arvioitiin vahintadan 100 000 euroksi. [23.]

Hyotykayttdtavoista keskusteltiin myds Tikkurila Oyj:n asiakkaiden kanssa, ja eniten he
pitivat maalien uudelleensavyttdmisestd. Se alentaisi pintakasittelykustannuksia ja

saastaisi varastointitilaa.

Ongelmia esiintyi jokaisessa jaddnndsmaalien hyddyntdmistavassa. Hyddyntédmistapo-
jen haasteet eivat lity maalikemiaan vaan enemménkin maalausteknologiaan [22].
Maalien kayttdéa betonissa ei ole tutkittu Suomessa, ja asia oli hyvin vieras alan asian-
tuntijoillekin. Ongelmana oli myds maalin kuljetus maalaamon ja betonin valmistajan

valilla.

Uudelleensavyttamisen ongelmat liittyivat ohennettujen maalien savyttamiseen. Maa-
laamoissa maaleja ohennetaan eikd ohennuksen jélkeen maaleja voida savyttéda tar-
kasti, koska ohennussuhde ei ole aina sama. Ohennettu maali kontaminoituu joka ker-
ta, kun silla maalataan lautoja. Maalin séilyvyys muodostuu ongelmaksi, koska bioside-

ja ei voida lisaté muualla kuin maalinvalmistajan tuotannossa.

Jaannésmaalien sekoitus puunvariseksi pohjamaaliksi ja sen testaus jai jatkotutkimus-
aiheeksi, eika tasta tehty kokeellisia t6itd. Maalin kuljetukseen liittyvéat seikat ja kustan-
nukset ovat tdssékin merkittava haaste.

5 Yhteenveto

Tassa tydssa pyrittin kehittdmaan kustannustehokas tapa puuteollisuuden jaannds-
maalien hyddyntamiselle. Erilaisia keinoja kehitettiin tydn teettédvén yrityksen tuotekehi-
tyksen ja sen asiakkaiden kanssa yhteistydna. Nain pyrittin saamaan mahdollisimman
hyva kuva ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisutavoista. Yrityksen asiakkaiden
mukanaolo auttoi ndkemaan jadnnbésmaalien synnyn, varastoinnin ja prosessoinnin
kaytannon tasolla. Oli myds tarkedd huomata ja ymmartaa, kuinka paljon jaannésmaa-
leja kertyy vuositasolla eri yrityksiin ja etta siitd on iso haitta niille sek& varastoinnin etté

hukkaan menevan maalin takia.
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Betonin puristuslujuus- ja vedenimukykytestien tuloksista kavi ilmi, ettd maalin lisaami-
nen betoniin ei ole kannattavaa betonin ominaisuuksien parantamiseksi. Puristuslujuus
ei parantunut vaan heikkeni maalin lisdyksen johdosta; maalia siséltdvan betonin puris-
tuslujuus oli noin 7,5 % pienempi kuin maalittoman betonin. Betonin vedenimukyky
pieneni hieman lisattdessa siihen maalia, mutta tdman ominaisuuden parantuminen ei
ollut merkittavaa; maalittoman betonin vedenimukyky oli 0,9 %-yksikkdéa suurempi kuin

maalia sisaltavan betonin.

Tydn tavoitteet osoittautuivat hyvin haastaviksi, ja niiden saavuttaminen ja tulosten
tuominen kaytanndn tasolle jai hieman vajaaksi. Taysin teknistaloudellisesti kannatta-
vaa tapaa hyédyntda jddnndésmaaleja ei viela I6ytynyt. Tyd heratti kuitenkin ajatuksia

mahdollisista jaAdnndsmaalien hydtykaytén keinoista, ja negatiivinenkin tulos on tulos.

Jaannésmaalien uudelleensavyttdminen olisi todennakdisesti kayttdkelpoinen ja kan-
nattava menetelma3, ja sita pitaisi kehittdd enemman, jotta se pystyttaisiin toteuttamaan.
T&ssa on otettava huomioon, etta jokaisesta jadnndsmaalieradsta taytyisi ottaa nayte ja
tutkia, mitd jAdnndsmaali siséltaa ja huolehtia, ettd jokaisen eran laatu on riittdvan hy-
va. Tama pitéisi tehda maalinvalmistajan kontrolloiduissa olosuhteissa. Myds Tikkurila
Oyij:n asiakkaiden mielestd maalien uudelleensavyttdminen voisi olla toimiva ratkaisu,
ja se helpottaisi jadnndsmaalien hyédyntamista. Tassa olisikin oiva jatkotutkimuksen
aihe.

Metameriaongelma tulee ottaa myds huomioon savytettidessd maaleja uudelleen. Tie-
tyssa valaistuksessa sekoitetut savyt voivat nayttad samalta kuin haluttu savy, mutta
eri valaistuksessa savyt ovatkin erilaiset. Sekoitettavat savyt tulisi testata siina valossa,
kuin niiden kayttdkohteen valo on, jotta metameriaa ei esiintyisi ja saataisiin mahdolli-

simman tarkka savy.

Eri maalilaatuja ja maalinvalmistajien tuotteita ei voi suositella sekoitettavan keske-
naan. Eri tuotteissa kaytetdan eri raaka-aineita, ja jos niitd sekoitetaan, ei voida tietaa

maalin ominaisuuksia, eikd maalin laatu valttamatta ole hyva.

Jaannbsmaalien kaytté ja myynti on myds imagokysymys, seka positiivisessa ettd ne-
gatiivisessa mielessa. Kierratys on nykypaivan teknologiassakin suositeltavaa, joten
tdssa mielessa jaadnndsmaalien kayttdé on yrityksen kannalta erittdin positiivinen asia.

Toisaalta jadnndsmaalituotteet eivat ehka ole yhta laadukkaita kuin uudet tuotteet, jo-
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ten niiden kayttajélle pitda tehda tdma seikka erittéin selvéksi, jotta yrityksen maine ei
karsi. Uusiomaali on mygs testattava niin kattavasti, ettéd voidaan varmistua sen priima-

laadusta, jotta valmistaja pystyy antamaan riittdvan takuun huoltomaalausvalille.

Ekologisesti ja teknistaloudellisesti tarkeintd on kuitenkin jadnndsmaalin maarien mini-
mointi esimerkiksi ennakoimalla maalin kulutus paremmin, pitdmalla toimituserat pie-

nempina ja hyddyntamalla paremmin olemassa olevia erilaisia purkkikokoja.
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