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JOHDANTO

Maarakentamiseen kaytettdvien luonnonmateriaalien saatavuus heikkenee koko ajan. Uusien ympa-
ristélupien saaminen maa-ainesten ottopaikoille on hankalampaa, silld ymparistd- ja virkistysarvot
ovat korostuneet. Ongelmia on etenkin asutuskeskusten laheisyydessa, jossa myds materiaalien
tarve on suurin. Tama johtaa lisdantyneisiin kustannuksiin kuljetusmatkojen kasvaessa. (Tiehallinto
2007, 12.)

Suomessa syntyy vuosittain miljoonia tonneja hyddynnettdvissa olevia uusiomateriaaleja, joilla voi-
daan korvata luonnonmateriaaleja ja nain saada aikaan kustannussaastéja. Samalla materiaalit saa-
daan hyo6tykayttoon. Esimerkiksi Helsingissa paremmalla massojen hallinnalla ja hy6tykaytdlla on
saavutettu 5 - 10 miljoonan euron vuosisaastot. Vastaavanlaisen toiminnan laajentuessa valtakun-
nalliseksi mahdollistaisi se yhteensa kymmenien, ellei satojen miljoonien eurojen vuosisaastot. Uu-
siomateriaaleja hyddyntamalla my6s rakennushankkeiden ympéristovaikutukset pienenevat. (Uu-

siomaarakentaminen.fi 2018a.)

Monen toimijan ongelmana on kuitenkin se, ettei esimerkiksi jatteiden uusiokayttémahdollisuutta
ymmarreta ja hyddyntamiskelpoinen jate ajetaan kaatopaikoille seka erilaisiin tayttoihin. Tasta ai-
heutuu kustannuksia jatettd kasitteleville tahoille ja jatteiden sijoittamiseen vaadittava tila on poissa
muulta maankaytolta. Jatteiden ja muiden uusiomateriaalien hyédyntdmisen ongelmana ovat myds
lupakayténndét. Uusiomateriaalien hyddyntamista voidaan edistdd muun muassa kehittémalla hankin-
tamenettelyja seka suunnittelua ja rakennustekniikkaa. Lisaksi kayttéa voidaan liséta myos materi-

aaleja tuotteistamalla ja kaupallistamalla. (Uusiomaarakentaminen.fi 2018a; Finncao Oy 2005, 3.)

Tyon tarkoitus

Taman tyon tarkoituksena on tehda tydtapaohje uusiomateriaalien hyddyntamiseen liittyen. Oh-
jeessa keskitytddn energia- ja metsateollisuuden tuhkien seké betonimurskeiden hyddyntamiseen
maarakentamisessa, silla ne ovat Kuopion seudulla yleisimmin hyédynnettavissa olevat materiaalit.
Tuhkat ja betonimurskeet luokitellaan jatteiksi, jolloin niiden hyddyntdminen tapahtuu muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta joko valtioneuvoston asetuksella erdiden jatteiden hyddyntdmisestd
maarakentamisessa (843/2017) tai ymparistoluvalla. Ohjeessa keskitytaan valtioneuvoston asetuk-
sella tapahtuvaan hyédyntamiseen, silld se on prosessina paljon nopeampi ja kevyempi kuin ympa-
ristélupa. Ohjeeseen on tarkoitus kasata tuhkien ja betonimurskeiden hyddyntamiseen liittyva olen-
nainen tieto niin itse materiaalien kuin lupamenettelyn osalta, jotta materiaaleilla suunnittelu ja ra-
kentaminen olisi helpompaa. Tietoa ohjeen tekemiseen kerdtaan perehtymalla aihetta kasitteleviin
julkaisuihin ja kirjallisuuteen, seka tutustumalla materiaaleihin kdytanndssa Kuopion jatekeskuksella.
Opinnaytetydssa kerrotaan lisaksi uusiomateriaalien hyddyntéamisesta yleensa seka pohditaan niiden
hyddyntamiseen liittyvia ongelmia. Opinndytetyon aihe on saatu Sitowise Oy:Ita, mutta tydssa laadit-
tava ohje tehdaan Jatekukko Oy:lle heidan toimeksiannostaan. Ohjeen on tarkoitus palvella my6s

Kuopion kaupunkia heidan rakennusprojekteissaan.



1.2 Lyhenteet ja madritelmat

E-moduuli

EoW

Juoksuraja

Levykuormituskoe

MARA-asetus

MASA-asetus

MPa

Optimivesipitoisuus

Tiiviysaste

Tiiviyssuhde

UUMA-rakentaminen
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Rakenteen mitoituksessa kaytettdva rakennusmateriaalin kantavuutta
kuvaava arvo. Myds muodonmuutosmoduuli tai kantavuusmoduuli ni-

mitysta kaytetaan.

End of Waste. Kriteeri, joka maarittdd milloin tietty jate lakkaa ole-
masta jate ja omaa tuotteen tai uusiomateriaalin statuksen. Talla het-
kella end of waste tuotestatuksen saaneet materiaalit ovat rauta-, te-

ras- ja alumiiniromu seka lasimurska ja kupariromu. (ec.europa.eu.)

Vesipitoisuus materiaalin plastisen ja juoksevan olomuodon valisella
rajalla. Kun materiaalin vesipitoisuus nousee juoksurajan yldapuolelle,
muuttuu materiaali juoksevaksi tai puolittain juoksevaksi. (Jadskeldinen
2009, 65.)

Tiivistystyon laadunvalvontaan kaytettava menetelma.

Valtioneuvoston asetus erdiden jatteiden hyddyntédmisestd maaraken-
tamisessa (VNa 843/2017).

Valtioneuvoston asetus maa-ainesjatteen hyddyntdmisestda maaraken-

tamisessa. Talla hetkella asetus on vasta luonnosvaiheessa.

Megapascal, eli miljoona pascalia. Mittayksikkd, joka kuvaa painetta.

Kaytetaan esimerkiksi kuvaamaan rakenteeseen aiheutuvaa kuormaa.

Materiaalin vesipitoisuus, jossa se saavuttaa maksimikuivatilavuuspai-

nonsa. Maaritetaan proctor-kokeen avulla. (Jaaskeldinen 2009, 55.)

IImaisee prosentteina, kuinka lahella rakenteessa olevan materiaalin
kuivatilavuuspaino on kuivatilavuuspainon maksimia. Materiaalin mak-
simikuivatilavuuspaino madritetaan proctor-kokeella. (Jaaskeldinen
2009, 53.)

Levykuormitus- tai pudotuspainokokeessa saavutettavan suurimman
kantavuusarvon suhde ensimmaiseen kantavuusarvon mittaustulok-

seen.

Uusiomaarakentaminen. Uusiomateriaaleilla tapahtuvaa maarakenta-
mista.
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2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA

Uusiomateriaalilla tarkoitetaan uusioraaka-aineesta valmistettua materiaalia (tieteentermipankki.fi).
Maanrakentamisessa uusiomateriaaleja kdytetdan korvaamaan uusiutumattomia luonnon kiviaineksia
ja se on nain ollen tehokas keino materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden edistémiseen. Maaraken-
tamiseen kdytettavia uusiomateriaaleja saadaan muun muassa teollisuuden sivutuotteista, jatteista,
kaivoksien ja rakennuskivilouhimoiden sivukivista, rakentamisen ylijadmamaista, lievasti pilaantu-
neista maista seka vanhoista maarakenteista. Taulukossa 2.1 on esitetty joitain uusiomateriaaleja, ja

niiden suositeltuja kayttékohteita. (Uusiomaarakentaminen.fi 2018b; Liikennevirasto 2014, 9.)

Infrarakentamisessa uusiomateriaaleja voidaan kayttaa esimerkiksi vayla-, kentta- ja valliraken-
teissa, satamissa ja merivaylissa, kaatopaikkojen suojarakenteissa seka side- tai tdyteaineina erilai-
sissa sidotuissa materiaaleissa tai stabiloinneissa (Uusiomaarakentaminen.fi 2018b). Luonnonmateri-
aaleihin verrattuna uusiomateriaalien kayttéominaisuudet vaihtelevat kuitenkin laajasti. Osa uusio-
materiaaleista on ominaisuuksiltaan varsin samankaltaisia kuin luonnonkivimateriaalit, jolloin uusio-
materiaalien kaytto ei poikkea merkittévasti luonnonmateriaaleista. Laadukkaat betonimurskeet ja
masuunikuonatuotteet ovat esimerkkeja materiaaleista, joita voidaan kayttda suoraan kantavissa tai
jakavissa kerroksissa. Joidenkin uusiomateriaalien kayttbominaisuudet ovat taasen erittdin vaativia
ja niiden hyddyntaminen vaatii erityistd huolellisuutta ja perehtymista. Esimerkiksi hienorakeiset ma-
teriaalit kuten lentotuhkat ovat herkkia veden vaikutuksille, jolloin niiden kayttd maarakentamisessa
voi olla hankalaa. (Liikennevirasto 2014, 10; Tiehallinto 2007, 32.)

TAULUKKO 2.1. Erdita uusiomateriaaleja ja niiden suositeltuja kayttokohteita (Pailamo 2018-04-17)

Uusiomateriaali Suositeltu kdyttokohde/rakennusosa
Asfalttijatteet Paallysteet

Betoni- ja tiilimurskeet Kantava/jakava kerros

Terasteollisuuden kuona- ja hiekkatuotteet Tukikerros

Rengasrouheet ja kokonaiset renkaat Kevennys-/kuivatusrakenteet

Energia- ja metséateollisuuden tuhkamateriaalit | Tukikerroksen alaosa

Kuitulietteet Kaatopaikkarakenteet
Muovit Kevennysrakenteet
Lasimurskat Tukikerroksen alaosa/kevennysrakenteet

Kaivannais- ja rakennusteollisuuden sivukivet | Penkereet/tukikerroksen alaosa

Uusiomateriaalin syntypaikalla on suuri vaikutus materiaalin kilpailukykyyn. Massamaaraltaan eniten
uusiomateriaaleista syntyy kaivosten sivukived, mutta usein ne sijaitsevat potentiaalisiin hyédynta-
miskohteisiin ndhden niin kaukana, etteivat ne pysty kilpailemaan muiden materiaalien kanssa. Pit-

kat kuljetusmatkat sydvat myds materiaalin luontoa sadstavaa vaikutusta kuljetuksesta aiheutuvien
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paastdjen takia. Rakennuskivilouhimoiden sivukivilld, seka joillain uusiomateriaaleja tuottavilla teolli-
suuslaitoksilla ongelma ei ole niin suuri. Uusiomateriaalien on myds vaikea kilpailla, mikali ne sovel-

tuvat vain alempiluokkaisiin kohteisiin. Tallaisten kohteiden ldhettyvilta I6ytyy monesti luonnonmate-
riaaleja, jotka ovat ominaisuuksiltaan yhta hyvia tai parempia kuin uusiomateriaalit. (Liikennevirasto
2014, 10 - 11.)

2.1  Uusiomateriaalien hyddyntamisessd huomioitavaa lainsaadantoa

2.1.1 Jatelaki

Lahtdkohta uusiomateriaalien hyddyntamiselle maarakentamisessa on lainsaadanndn asettamien
velvoitteiden tayttyminen. Uusiomateriaalien hyédyntémistd ohjaa niin kansallinen- kuin eurooppalai-
nenkin lainsaadantod, jotka ohjaavat erityisesti ymparistdkelpoisuuden arviointia, ja siihen liittyvia
viranomaiskaytantoja. Teknista kelpoisuutta ohjataan eri tahojen julkaisemilla ohjeilla, InfraRYL-jul-
kaisulla seka eurooppalaisella standardisoinnilla. (Liikennevirasto 2014, 12 - 13.) Tassa luvussa esi-

tetdd@n merkittdvimpia uusiomateriaalien kayttdon liittyvia saadoksia.

(646/2011)

Koska moni maarakentamiseen kaytettavistd uusiomateriaaleista luokitellaan jatteiksi, on jatelaki
vahvasti mukana uusiomateriaalien hyddyntamisessa. Lain tarkoituksena on "ehkaista jatteistad ja
jatehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ymparistolle seka véahentaa jatteen maaraa
ja haitallisuutta, edistaa luonnonvarojen kestavaa kayttéa, varmistaa toimiva jatehuolto ja ehkaista
roskaantumista” (Jatelaki 2011, 18). Jatelakiin on sisédllytetty myds EU-lainsdadannon mukainen ja-
tehierarkia eli jatehuollon etusijajarjestys, jota uusiomateriaalien hyddyntdminen tukee. Etusijajar-

jestyksen mukaan jatteiden kasittely tulisi tapahtua seuraavassa jarjestyksessa:

Jétteen synnyn ehkéisy
valmistelu uudelleenkdyttoon
kierrétys

muu hyddyntaminen

A LW N~

loppukdsittely (Uusiomaarakentaminen.fi 2018c).

Jatelaki antaa myds maaritelman jatteelle ja sivutuotteelle. Jatelain mukaan jatteelld tarkoitetaan
ainetta tai esinettd, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa kaytdostd taikka on velvollinen
poistamaan kdytosta. Aine tai esine ei ole kuitenkaan jate vaan sivutuote, jos se syntyy sellaisessa
tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena el ole tdmdén aineen tai esineen valmistami-

nen, ja

- Aineen tai esineen jatkokaytdstd on varmuus;
- Ainetta tai esinettd voidaan kayttaa suoraan sellaisenaan tai sen jalkeen, kun sitd on muutettu
enintdan tavanomaisen teollisen kdytannon mukaisesti;

- Aine tai esine syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana, sekd
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- Aine tai esine tayttdd sen suunniteltuun kdyttoon liittyvat tuotetta sekd ympadriston- ja terveyden-
suojelua koskevat vaatimukset eikd sen kaytto kokonaisuuteen arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa

terveydelle tai ympadristolle. (Jatelaki 2011, 5 §.)

2.1.2 Ymparistonsuojelulaki ja -asetus

Ymparistdnsuojelulain (2014) 1§:ssa maaritetdan lain tarkoitus, joka on:

1) ehkdistd ympariston pilaantumista ja sen vaaraa, ehkdistd ja vahentad paastojad sekd poistaa
pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ymparistovahinkoja;

2) turvata terveellinen ja viihtyisd sekd luonnontaloudellisesti kestédva ja monimuotoinen ymparisto,
tukea kestavéd kehitystd sekd torjua iimastonmuutosta;

3) edistda luonnonvarojen kestdvaa kayttod sekd vahentaa jatteiden maaréa ja haitallisuutta ja eh-
kdistd jatteistd aiheutuvia haitallisia vaikutuksia,

4) tehostaa ympadristod pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonai-
suutena,; sekd

5) parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympéristod koskevaan paatoksentekoon.

Lakia sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ymparistdn pilaantumista seka toi-
mintaan, jossa syntyy jatettd, tai jatettd kasitelldan (Ymparistonsuojelulaki 2014, 2§). Nain ollen la-

kia sovelletaan myds uusiomateriaalien hyédyntdmisessa.

Ymparistdnsuojelulaissa maaritetdan myos ymparistélupaa koskeva menettely. Uusiomateriaalien
hyddyntamisen kannalta tama on tarkeaa, silld monen uusiomateriaalin hyédyntamiseen tarvitaan
ymparistolupaa. Ymparistéluvan hankkiminen voi kuitenkin vieda niin paljon aikaa, ettd siita muo-
dostuu este uusiomateriaalien hyddyntamiselle (Liikennevirasto 2014, 8). Ymparistonsuojelulaissa
saadetdan mahdollisuudesta toiminnan rekisteréintiin, jolloin ymparistdlupaa ei tarvita. Tallaisissa
tapauksissa tarkempia sadannoksia voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella, kuten asetuksella erai-
den jatteiden hyddyntdmisestd maarakentamisessa. Ympéristonsuojelulain 119 §:ssa mahdolliste-
taan myds jatteiden hyddyntdminen koeluonteisessa toiminnassa. Ymparistdluvan ja koeluonteisen
toiminnan ilmoituksen tarkempi siséltd seka perusteet ymparistélupaviranomaisten toimivaltajaosta

on saadetty ymparistdnsuojeluasetuksessa. (Ymparisténsuojelulaki 2014.)

2.1.3 MARA- ja MASA-asetukset

Valtioneuvoston asetuksen erdiden jatteiden hyddyntamisesta maarakentamisessa (VNa 843/2017),
eli niin kutsutun MARA-asetuksen tavoitteena on lisdta jatteiden hyotykayttda ja siten edistaa kierto-
taloutta seka kestavaa luonnonvarojen kayttda. Asetus mahdollistaa tiettyjen jatteeksi luokiteltujen
uusiomateriaalien hyddyntamisen rekisterdinti-ilmoitusmenettelylld ymparistoluvan sijaan, mikali

hyédynnettava materiaali kuuluu asetuksen piiriin ja jatteiden hyddyntaminen on asetuksen mu-
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kaista. Uusi asetus korvaa aiemman, vuonna 2006 voimaan tulleen asetuksen (VNa 591/2006). Uu-
dessa asetuksessa soveltamisalaan kuuluvien jatteiden ja hyddyntdmiskohteiden valikoima on laa-

jempi. (Ymparistéministerié 2018, 2.)

Mikali ilmoitusmenettelyn edellytykset eivat tayty, tulee jatteiden hyédyntamista varten hakea ympa-

ristdnsuojelulain (527/2014) mukainen ymparisélupa. Ymparistélupaa on haettava, jos:

- Kaytetdan asetuksen soveltamisalaan kuulumatonta uusiomateriaalia tai suunniteltu kdyttékohde
el kuulu asetuksen soveltamisalaan.

- Jatetta tuottavalla toimijalla ei ole asetuksen mukaista laadunhallintajarjestelmaa tai uusiokdyt-
toon tarkoitettua materiaalia ei ole tutkittu asetuksen vaatimusten mukaisesti.

- Asetuksessa madritellyt raja-arvot haitta-ainesten liukoisuudelle tai pitoisuudelle ylittyvét.

- Asetuksessa madritetty suurin sallittu kerrospaksuus ylittyy. (Uusiomaarakentaminen.fi 2018c.)

Valtioneuvosto on myds valmistellut asetusta maa-ainesjatteen hyddyntéamiseksi maarakentami-
sessa, eli ns. MASA-asetusta. Asetus mahdollistaisi rakentamisessa ja muussa vastaavassa toimin-
nassa syntyvan maa-ainesjatteen hyddyntdmisen maarakentamisessa rekisterdinti-ilmoitusmenette-
Iylla ymparistéluvan sijaan, mikali asetuksessa saadettdvat ymparistdsuojeluvaatimukset tayttyisivat.
Asetukseen sisdltyisi myds maaperdn tai maa-aineksen kiinteytys erdilla jatemateriaaleilla. Rekiste-
réinti-ilmoitusmenettely vastaisi sisalloltéan MARA-asetuksessa saddettyd, ja se sujuvoittaisi maa-
ainesjatteen hyddyntamistd koskevia hallinnollisia menettelyjd. Lisaksi asetuksessa saddettavilla vaa-

timuksilla varmistettaisiin, ettei toiminta aiheuttaisi vaaraa tai haittaa ympéristélle tai terveydelle.

(ym.fi.)

2.1.4 REACH asetus

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) on Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetus (1907/2006) kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelysta ja
rajoituksista. Asetus sitoo EU-jasenmaita ja se koskee miltei kaikkia markkinoille tuotavia aineita,
valmisteita, ja esineitd muttei sita sovelleta EU:n jatedirektiivin mukaisiin jatteisiin. Asetuksella on
luotu oma REACH-jarjestelma kemikaalien rekisterdintid, arviointia ja lupamenettelya varten. Mikali
ainetta, valmistetta tai esinetta tuotetaan tai tuodaan maahan enemman kuin yksi tonni vuodessa,
taytyy siitd tehda rekisteréinti REACH-jdrjestelman tietokantaan. Asetuksen rekisterdintivelvoite kos-
kee uusiomateriaaleja silloin, kun uusiomateriaali on hyvaksytty sivutuotteeksi ymparistéluvassa
madriteltyjen kriteerien avulla tai jate on hyvaksytty tuotteeksi End-of-Waste -menettelyn kautta ja

tuotetta halutaan markkinoida EU-alueella. (Uusiomaarakentaminen.fi 2018c.)

2.2 Uusiomateriaalien kayton edellytykset

Uusiomateriaalien hyddyntdamiseen ryhdyttdessa on varmistettava, ettéd materiaali sopii kayttokoh-
teeseen ymparisto- ja teknisiltd ominaisuuksiltaan, joissa tulee myds huomioida tyémaatekniikan

osaaminen seka kohteen korjaaminen ja purkaminen. Lisaksi uusiomateriaalien kayttamisen tulee
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olla taloudellista ja jo ennen suunnitteluun ja lupahakemuksiin ryhtymista on arvioitava, saadaanko

uusiomateriaalien kaytolla riittévaa hyoétya. (Liikennevirasto 2014, 44.) Liikennevirasto on listannut

ohjeluonnoksessaan (2014, 44) uusiomateriaalien kaytdn edellytyksid seka kohdekohtaisen suuren
hyédyntdmismadran etuja. Uusiomateriaalin kdytén edellytyksia ovat:

- Uusiomateriaalin tekniset- ja ymparistdbominaisuudet on etukdteen selvitetty uusiomateriaalin
haltijan tai toimittajan toimesta ja materiaalista on laadittu kayttéohje siten, ettéd materiaalia
hyédyntdva taho pystyy tietojen perusteella hankkimaan materiaalin hyddyntamiseen vaaditta-
vat luvat sekd suunnittelemaan ja rakentamaan rakenteet.

- Uusiomateriaalien kayton tulee olla taloudellista ja sen on oltava teknisesti tarkoituksenmu-
kaista. Kaytossa ei saa olla kyse dumppauksesta.

- Runsas rakentamisen jalkeinen aukikaivamisen tarve ei saa lisata kustannuksia tai riskeja.

- Uusiomateriaalin kdyton tulee olla ympadristén kannalta kestdvaa ja sen on tapahduttava hyo-
dyntamiseen hankittujen lupien mukaisesti. Perinteistd rakennetta korkeampi hiilijalanjalki hy-
vaksytaan vain silloin kun uusiomateriaalilla korvataan luonnon soraa.

- Uusiomateriaalilla saavutetaan suoraa etua hankkeelle tai kaytosta on hyotya yhteiskunnalle

luonnonmateriaalien ja energian saastona.

Kohdekohtaisen suuren hyédyntamismaaran etuja ovat (Liikennevirasto 2014, 44.):

- Hyddynnettavan uusiomateriaalin maara korvaa hyddyntéamisesta aiheutuvan lisavaivan (huom.
my®ds mahdolliset ymparistdseurantavelvoitteet).

- Hyddyntamisesta aiheutuvat riskit ovat paremmin hallittavissa (ei koske ns. riskittdmia materiaa-
leja tai uusiomateriaalin hyédyntamista sideaineena).

- Mybhemmissa johto- ja purkutdissa uusiomateriaalit pystytdan tunnistamaan varmemmin ja

massojen kasittely voidaan jarjestda asianmukaisesti.

2.3 Uusiomateriaalien tuotteistaminen

Uusiomateriaalin tuotteistaminen on yksi mahdollisuus uusiomateriaalin kdytdn lisddmiseen. Proses-
sina materiaalin tuotteistaminen on kuitenkin kallis ja aikaa vieva projekti, joten tuotteistamiseen
ryhtymisesta tulee tehda harkittu ja suunniteltu paatés. Kun paatés materiaalin tuotteistamisesta on
tehty, tarkastellaan ensiksi nykyisia jo markkinoilla mahdollisesti olevia tuotteita, jonka jélkeen arvi-
oidaan tuotteen kehittdmisen tekniset haasteet ja vaatimukset. Prosessin edettya tdhan vaiheeseen
on suositeltavaa tehda yksityiskohtaisempi markkinatutkimus, jonka perusteella tehddan paatos
siitd, onko materiaalin tuotekehitys kannattavaa ja taloudellisesti mielekasté ja mahdollista. (Uu-

siomaarakentaminen.fi 2018d.)

Perustana uusiomateriaalin tuotteistamiselle ovat sen suunnitellun kayttékohteen tekniset- ja ympa-
ristokelpoisuusvaatimukset, jotka maaritetdan Suomen lainsdadanndssa, viranomaisten antamissa

ohjeissa, eurooppalaisessa standardisoinnissa seka suunnittelu- ja rakentamisohjeissa. Tuotteistetta-
van materiaalin tulee tayttaa nama vaatimukset. Rakennusosakohtaisten materiaalivaatimusten tayt-

tyminen ei valttdmatta toteudu kaikilla uusiomateriaaleilla, mutta niiden kdyttdminen rakennusosaan



voi kuitenkin olla mahdollista ilman rakenteen toimivuuden vaarantumista. Talléin materiaalin kayt-

tamisen edellytyksena on hankekohtaisen rakennuttajan hyvaksynta ja materiaalin todellisten para-

metrien kayttdminen suunnittelussa. (Uusiomaarakentaminen.fi 2018d.)

Tuotteistamisprosessiin kuuluu olennaisena osana myos tuotekehitys ja tuotteen testaaminen valvo-
tuissa olosuhteissa. Uusiomateriaalia testataan kentta- ja laboratoriokokein, joiden avulla selvitetdan
materiaalin tekniset ominaisuudet. Materiaalille laaditaan myds laadunvarmistussuunnitelma, jonka

avulla materiaalin tasalaatuisuudesta saadaan varmuus. Tuotteistettavalla materiaalilla tehddan koe-

rakenteita, joiden avulla selvitetdan tuotannon, kuljetuksen ja rakentamisen tekeminen kdytanndssa.
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Koerakentamisen jalkeen etsitdan viela pilotti- ja mahdollinen demonstraatiokohde, joita voidaan

kayttda tuotteen markkinoinnissa ja tuotteen esittelemisessa tilaajalle. Taman jalkeen tuotteesta

tehd@an markkinointisuunnitelma ja tuotanto aloitetaan tdydessa mittakaavassa. (Uusiomaarakenta-

minen.fi 2018d.) Kuviossa 2.1 on esitetty tuotteistamisprosessin vaiheet pahkinankuoressa.

KAYTANNON TOTEUTUS

Vaatimusten
maaritta-
minen

Kirjallisuus-
tutkimukset

Markkina-
selvitykset

=
-
<
<
—
[+4
1]
=
<
=

Idea tuotteeksi

Asiakas-
kohde-
ryhman
maarittely

KUVIO 2.1. Materiaalin tuotteistamisen vaiheet (Uusiomaarakentaminen.fi 2018d)
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TYOTAPAOHJIEESSA KASITELTAVAT UUSIOMATERIAALIT

Opinnaytetydssa laadittiin ohje uusiomateriaalien hyédyntamiseen. Maanrakentamisessa hyddynnet-
tavien uusiomateriaalien kirjo on kuitenkin laaja. Jotta ohjeesta ei olisi tullut liian pitka ja sen teke-
miseen kaytettavissa oleva aika riittdisi, paatettiin ohjeessa keskittya energia- ja metsateollisuuden
tuhkiin sekd betonimurskeisiin. Kyseiset materiaalit ovat yleisimmat hyddynnettavat materiaalit Kuo-
pion alueella. Muita ohjeessa tarkemmin tarkasteltavia uusiomateriaaleja olisi voinut olla esimerkiksi
asfalttimurske seka kierratysrenkaat. Tassa luvussa esitelladn lyhyesti ohjeessa kasiteltdvat uusio-
materiaalit. Teksti on koottu suurelta osin tyétapaohjeesta, josta materiaalien hyédyntédmisesta voi

lukea lisaa.

Energia- ja metsateollisuuden tuhkat

Energia- ja metsateollisuuden tuhkamateriaalit syntyvat voimalaitoksissa, jotka kayttavat polttoai-
neena kivihiilta, 6ljya, turvetta, puuta, puun kuorta tai ndiden seoksia. Tuhkamateriaalit voidaan ja-
kaa kahteen eri tyyppiin niiden kerdyspaikan perusteella: lentotuhkiin seka pohjatuhkiin. Lisaksi tuh-
kat voidaan luokitella poltossa kaytetyn polttoainekoostumuksen perusteella kivihiilen polton- (Kuva
3.1), seospolton- (tavanomaisten polttoaineiden seospoltto) ja rinnakkaispolton tuhkiin (jatteiden ja
tavanomaisten aineiden rinnakkaispoltto). (Ramboll 2012, 8; Finncao Oy 2005, 3.)

aineksen
poisto

rikinpoisto

IR

]
lento rikinpoiston
tuhka lopputuote

iima
polttoaine

pohjatuhka

KUVA 3.1. Kivihiilen poltossa syntyvat lento- ja pohjatuhkat seka rikinpoiston lopputuote (Infra 062-
710191, Kuva 2.1)

Lentotuhkalla tarkoitetaan polton aikana muodostuneesta savukaasusta talteen otettuja partikke-
leita. Geoteknisen maalajiluokituksen mukaan lentotuhkan rakeisuus vastaa luonnonmateriaaleista

siltin tai hiekkaisen siltin raekokoa. Kuivat lentotuhkat omaavat kyvyn lujittua, kun niitéd kostutetaan
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tai tiivistetdan. Lentotuhkan leikkauslujuus muodostuu koheesiosta ja kitkasta, silla lentotuhka vas-
taa rakeisuudeltaan valimaalajeja. Lentotuhkan lujittuessa kitkakulman ja koheesion arvot kuitenkin
muuttuvat. Lujittumisominaisuudet vaikuttavat myés geoteknisiin ominaisuuksiin seka lopputuotteen
tekniseen laatuun. Lujittumisen ansiosta lentotuhkalla voidaan saada aikaan korkeampia kantavuu-
den arvoja. Toisin kuin lentotuhkilla, pohjatuhkilla lujittumisominaisuudet ovat melko vahaiset. Poh-
jatuhka on polttotason alapuolelle muodostuva, lentotuhkaa raskaampi tuhkatyyppi. Leijupetikatti-
loissa muodostuvasta pohjatuhkasta kaytetdan nimitysta leijupetihiekka. Leijupolton pohjatuhkat
eroavat muista pohjatuhkista merkittavasti, silla leijupolton tukiaineena kaytettavaa hiekkaa on
myds muodostuvassa pohjatuhkassa. Raekooltaan pohjatuhkat vastaavat hiekan rakeisuutta. Lento-
tuhkien ja pohjatuhkien suhteelliset maarat riippuvat kaytettavasta polttotekniikasta, joita edella

mainitun leijupolton lisaksi ovat esimerkiksi arina- ja pdlypoltto. (Ramboll 2012, 8 - 9, 13 - 14.)

Tuhkat omaavat suuren hy6tykayttdpotentiaalin maarakentamisessa luonnon kiviaineksia korvaa-
vana materiaalina. Niitd voidaan kayttda sellaisenaan, tiivistettyna tai seostettuna toisen uusiomate-
riaalin kanssa. Lentotuhkia voidaan hytdyntaa myos hydraulisina sideaineina, jolloin niita voidaan
kayttaa sidotuissa rakenteissa ja materiaaleissa. Tuhkien hyddyntdminen maarakentamisessa vaatii
niiden sisaltémien haitta-ainepitoisuuksien seka teknisten ominaisuuksien tutkimista. (Ramboll 2012,
22; Finncao Oy 2005, 3.)

Tuhkat eivat kuitenkaan ole taysin ongelmattomia maarakennusmateriaaleja. Tuhkien hydtykayton
esteeksi voi muodostua niiden sisdltémien haitta-aineiden korkea pitoisuus, johon vaikuttaa suuresti
kaytetty polttotekniikka. Tuhkien haitta-ainepitoisuuksia voidaan parantaa esimerkiksi ikadgnnytta-
malla tuhkia (Ramboll 2012, 10). Korroosiolle alttiit rakenteet tulee suojata suoralta kosketukselta
tuhkamateriaaleihin tai tuhkarakenteen lapi suotatuvan veden vaikutuksilta, silld tuhkat aiheuttavat
korroosiota (Ramboll 2012, 33). Téma tulee huomioida erityisesti putkijohtokaivantojen taytdissa.
Maanrakentamisessa pohjatuhkia voidaan kayttda kuten luonnon hiekkaa, mutta lentotuhkat vaati-
vat enemman huolellisuutta. Lentotuhkan suuren hienoainespitoisuuden johdosta materiaali on
herkka veden vaikutuksille ja sen juoksuraja voi tulla vastaan yllattavan nopeasti. Mikali materiaali
juoksettuu, sen kayttdminen rakentamisessa on mahdotonta. Lentotuhkan tiivistédminen vaatii myos
erikoisjarjestelyja, silla tiivistyakseen lentotuhka tarvitsee sivuttaistuen joko erikseen rakennetta-
vasta tukipenkasta, tai ns. maalaatikosta (Ramboll 2010, 55). Kuivana lentotuhka myds pdlyaa voi-
makkaasti, joka voi aiheuttaa haittoja lahiymparistdén niin rakentamisen, kuin varastoinninkin ai-
kana. Polyamista voidaan pienentda tuhkan kostuttamisella tai peittamiselld, seka rakentamisen ai-

kana pitémalla rakennekerroksia paljaana mahdollisimman lyhyen aikaa.

Lentotuhkan kayttoon liittyvia ongelmia voidaan vahentaa kasittelemalla tuhkaa esimerkiksi rakeista-
malla. Menetelmassa tuhka saatetaan raemaiseen muotoon hydédyntden lentotuhkan omia lujittumis-
ominaisuuksia, joita voidaan tarvittaessa tehostaa lisédmalla tuhkaan sideaineita. Tuhkan rakeista-
miseen on olemassa ainakin kaksi erilaista menetelmaa: lautas- ja rumpurakeistaminen. Kummassa-
kin menetelmassa ideana on saattaa kostutettu tuhka vierivaan lilkkeeseen, jolloin se alkaa muotou-
tua palloiksi. Muodostuneet pallot kovettuvat ja valmis rakeistettu materiaali voidaan seuloa halut-

tuun raekokoon. (Korpilahti 2003, 5, 12 - 13.) Rakeistuksen johdosta tuhkan pélyavyys ja haitta-
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ainepitoisuuksien liukoisuus vahenee huomattavasti. Liséksi materiaalin kuljetus ja varastointi hel-
pottuu (luke.fi). Rakeistettua tuhkaa kaytetadn maarakentamiseen suodatinkerroksissa ja kunnallis-
tekniikan erilaisissa rakennekerroksissa. Hyodyntédminen voidaan yleensa toteuttaa MARA-ilmoituk-
sella rakeistetun tuhkan haitallisten aineiden alhaisten liukoisuuksien vuoksi. (ecolan.fi, 4 - 5.)

3.2 Betonimurske

Betonimurske on yksi yleisimmista uusiomateriaaleista, jota hyddynnetadn maarakentamisessa. Sita
valmistetaan purkuty®mailta tai betoniteollisuudesta peraisin olevasta betonijatteestd, jonka takia
my®s itse murske luokitellaan jatteeksi. Suomessa betonijatettd syntyy vuodesta riippuen noin

700 000 - 1 000 000 tonnia, josta n. 80 % hyddynnetaan ja hyddynnettévasta betonijatteesta 95 %
kdytetaan betonimurskeena maarakentamisessa (Vakkuri 2011). Betonimurskeet jaetaan neljaén

laatuluokkaan niiden syntytavan seka koostumuksen perusteella taulukossa 3.1 esitetylla tavalla.

Taulukko 3.1. Betonimurskeiden laatuluokittelu (Muokattu lahteistd: Tiehallinto 2007, 35; Helsingin,
Espoon ja Vantaan kaupunki 2015, 4)

Betonimurskeen | BEM I BEM II BEM III BEM IV

laatu

Raaka-ai- Betoniteollisuus | Purkutydmaa tai | Purkutydmaa tai | Purkutydmaa
neldahde vastaava vastaava tai vastaava
Rakeisuus * * * N
Routivuus Routimaton Routimaton Routimaton Vaihtelee
Lujittuminen Lujittuu Lujittuu Epdvarmaa Epavarmaa
28d:n puristus- >1,2 MPa >0,8 MPa Vaihtelee Vaihtelee
lujuus

Tiilen maks. 0 p-% 10 p-% 10 p-% 30-p-%
osuus

Muiden materi- 0,5 p-% 1p-% 1 p-% 1 p-%
aalien maks.

osuus

Kevyt orgaani- ei haitallista ei haitallista ei haitallista ei haitallista
nen materiaali maaraa maaraa maaraa maaraa

* Rakennusosakohtainen rakeisuusvaatimus InfraRylista.

Kiviainespohjaisena materiaalina betonimurske on teknisiltd- ja ymparistdominaisuuksiltaan melko
turvallinen materiaali kayttaa (Tiehallinto 2007, 35). Laadukkaalla betonimurskeella on mahdollista
saada aikaan suuria kantavuuden arvoja betonimurskeen lujittumisominaisuuksien johdosta, joka
mahdollistaa perinteisestd luonnonkiviaineksesta valmistettua rakennekerrosta pienemmat rakenne-

kerrospaksuudet. Lujittunut betonimurskekerros tasaa myds rakenteen painumia.
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Betonimurskeen erikoisuutena voidaan pitaa sen kykya sitoa ilman hiilidioksidia (CO2). Sitoutumista
tapahtuu karbonatisaatioreaktiossa, joka kiihtyy betonijatteen murskauksen jalkeen. Reaktion kiihty-
minen johtuu siita, etta murskauksen johdosta reaktioon on kaytettdvissé enemman vapaata pinta-
alaa. Parhaimmillaan betonimurske voi sitoa jopa puolet sen sisadltéman sementin valmistuksessa
syntyneista hiilidioksidipaastoista. (Rudus Oy 2017, 3.)

Suurin ongelma betonimurskeiden maarakennuskaytéssa on betonijatteen roskaisuus, joka johtuu
murskeeseen kaytettdvan materiaalin alkuperasta. Ongelma ei koske suoraan betoniteollisuudesta
peradisin olevia, BeM I laatuluokituksen omaavia murskeita. Mita roskaisempaa betonijate on, sita
enemman tydta betonimurskeen valmistaminen vaatii ja sité enemman betonimurskeen valmistuk-
sesta aiheutuu kustannuksia. Lahtdkohta betonimurskeen valmistukselle luodaankin jo purkuty®-
maalla, jossa materiaalien huolellinen lajitteleminen lisaa tulevan betonimurskeen laatua. Mikali ros-
kaista betonimursketta yritetadn kdyttad maarakentamisessa, ei betonimurske saavuta tavoiteltavia
kantavuusvaateita. Roskaisuuden lisdksi betonimurskeen mahdollinen suuri hienoainespitoisuus voi
muodostua ongelmaksi. Korkea hienoaineksen maara lisaa roskaisuuden tapaan murskeen valmis-
tuksen kustannuksia, ja aiheuttaa ongelmia tydmaalla mm. lisaamalla liettymisen riskid. Betonimurs-
keen valmistuksessa ja sen kdytdssa taytyy pitaa huoli siitd, ettd materiaali on sille asetettujen laatu-

vaatimusten mukaista.
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4 TYOTAPAOHJEEN LAATIMINEN

Taman opinnaytetyon tarkoituksena oli tuottaa ohje Jatekukko Oy:lle tuhkien ja betonimurskeiden
hyddyntdmiseen maarakentamisessa. Tyotapaohjeen tekeminen aloitettiin syksylla tutustumalla ai-
heesta kertovaan kirjallisuuteen ja julkaisuihin. Suurin osa ohjeen tekemiseen liittyvasta tyosta muo-
dostui aiheeseen liittyvan tiedon keradmistd samaan paikkaan. Ohjeen tekemisen tueksi toteutettiin
myds koerakenteita Kuopion jatekeskuksella, joiden tekemisesta kerrotaan lisaa luvussa 5. Ohjeen
tekemisen tueksi oli tarkoitus tehda myds laboratoriotutkimuksia betonimurskeella seka Kuopion
energian lento- ja pohjatuhkilla, mutta niiden tekemisestd téytyi kuitenkin luopua ajanpuutteen

vuoksi.

Ohjeen kirjoittaminen tapahtui Sitowise Oy:n johtavan konsultin Sami Pailamon ohjauksessa. Oh-
jeessa kerrotaan lyhyesti maarakentamiseen kaytettavistéa uusiomateriaaleista. Pdapaino on energia-
ja metsateollisuuden tuhkamateriaaleissa seké betonimurskeessa. Ohjeessa esitellddn ndiden materi-
aalien ominaisuuksia ja soveltumista eri rakennusosiin. Lisaksi ohjeessa kerrotaan, mita pitaa ottaa
huomioon suunnittelussa-, varastoinnissa ja kuljetuksessa- seké materiaaleilla rakennettaessa.
Edella luetellun ohjeistuksen liséksi ohjeessa kerrotaan materiaalien hyddyntédmiseen vaadittavista
lupamenettelyistd. Yleisimmin kdytettdvat lupamenettelyt jatteiden hyddyntamisessa ovat ymparisto-
lupa ja MARA-asetuksen mukainen hyédyntaminen. Ohjeessa haluttiin keskittyd MARA-asetuksella
tapahtuvaan hyédyntdmiseen, silld ymparistélupaprosessi on usein niin pitka, etta siita koituu este

hankkeen toteuttamiselle uusiomateriaaleilla.
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5  KOERAKENTEET KUOPION JATEKESKUKSELLA

Opinnaytetydprosessin alussa tutkittiin mahdollisuutta tuhka- ja betonimurskekoerakenteiden teke-
miseen. Koerakenteiden tekeminen olisi oiva tapa tutustua materiaaleilla rakentamiseen kdytanndssa
ja se tukisi tydtapaohjeen kirjoittamista. Mahdolliset koerakenteet voitaisiin toteuttaa esimerkiksi
Kuopion jatekeskuksen alueella. Jatekeskuksen toiminnasta vastaa Jatekukko Oy, jolle opinndyte-
tydssa tehtava ohje toimitetaan. Vierailimme Jatekukolla yhdessa Sami Pailamon kanssa ja ilmeni,
ettd heilld olisi alkamassa rakennuskohde, jonka yhteydessa koerakenteet voitaisiin toteuttaa. Koh-
teessa rakennettiin huoltopiha alueelle tulevaa kaasusailiéta varten. Pihan rakennekerroksissa oli
tarkoitus hyddyntda Jatekukolla olevaa betonimursketta kuvassa 5.1 esitetylla tavalla. Pihan kulutus-
kerrokseen kaytettdisiin asfalttimursketta, joka tuhkien ja betonimurskeiden tapaan on myds hyo-

dynnettavaksi kelpaavaa jatetta.

Jdtekukko, huoltopiha
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KUVA 5.1. Rakenneleikkaus huoltopihan rakennekerroksista (Tuunainen 2019-03-08)

5.1 Suunnitellut koerakenteet

Huoltopihasta tehtyjen rakennussuunnitelmien pohjalta laadittiin kolme erilaista koerakennetta.
Koska varsinaisiin pihan rakennekerroksiin kaytettiin betonimursketta, haluttiin koerakenteissa kayt-
taa lisaksi lentotuhkaa, jolloin nahtdisiin myods lentotuhkalla rakentamista. Lentotuhkakerrokset to-
teutettiin eri paksuuksissa, jotta voitaisiin nahda kerrospaksuuksien vaikutukset rakentamiseen ja
rakenteen lopulliseen kantavuuteen. Lentotuhkan kantavuusmoduuli on huomattavasti pienempi
kuin betonimurskeen. Tasta syysta koerakenteet toteutettiin huoltopihan reunalle, jossa liikenteesta

aiheutuva kuorma on pienempi. Kuvassa 5.2 on esitetty koerakenteiden rakenneleikkaukset.
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KUVA 5.2. Koerakenteiden rakenneleikkaukset (Tuunainen 2019-03-08)

Niin huoltopihan normaalista rakenteesta kuin jokaisesta koerakenteesta laskettiin kantavuudet ode-
markin kaavaan pohjautuvalla laskentataulukolla. Laskentatuloksia verrattaisiin koerakenteiden leik-
kauspohjasta ja jokaisen materiaalikerroksen paalta mitattaviin kantavuuksiin. Laskennassa kaytet-

tiin seuraavia kantavuusmoduuleja:
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Pohjamaa: 35 MPa
Lentotuhka: 50 MPa
BeM III 300 MPa
Asfalttimurske 500 MPa.

Edella esitetyilla kantavuusmoduuleilla mitoituskantavuudeksi asfalttimurskekerroksen paalta saatiin

seuraavaa:
Huoltopiha: 309 MPa
Rakenne 1: 169 MPa
Rakenne 2: 226 MPa
Rakenne 3: 285 MPa.

5.2 Rakenteiden toteutus ja kantavuuden mittaus

Koerakenteiden tekeminen aloitettiin maaleikkauksella, jonka jdlkeen jatkettiin lentotuhkakerroksien
rakentamiseen. Lentotuhkan kuljetusmatka varastokasalta tydmaalle oli lyhyt, silld molemmat sijait-
sivat jatekeskuksen alueella. Tuhka levitettiin kaivinkoneella ja se tiivistettiin kerroksittain 30 cm
paksuisina kerroksina, paitsi 1. koerakenteen viimeinen kerros, joka tiivistettiin 20 cm paksuisena
(kuva 5.3). Tiivistamiseen kaytettiin 500 kg ja 90 kg tarylevyja niin, ettd kolme ensimmaista ylitys-
kertaa ajettiin painavammalla tarylevylla ja viimeinen ylityskerta kevyemmalla. Viimeisen ylityskerran

tarkoitus oli tiivistaa loyhaksi jadnyt pintakerros.

KUVA 5.3. 3. koerakenteen lentotuhkakerros tiivistettynd (Tuunainen 2018-11-14)
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Tuhkakerrosten rakentamisen jalkeen siirryttiin betonimurskekerrosten rakentamiseen. Betonimurs-
kekerrokset rakennettiin niin, etta 3. koerakenteen pinta tasattiin samaan tasoon 2. koerakenteen
tuhkakerroksen pinnan kanssa, jolloin ensimmaisen tiivistyskerroksen paksuus oli 30 cm. Seuraavat
betonimurskekerrokset tasattiin ja tiivistettiin tavoitteena olevien lopullisten betonimurskekerrosten
pintaan, jolloin 3. ja 2. koerakenteessa kerralla tiivistettdva paksuus oli 50 cm ja 1. koerakenteessa
30 cm. Kerrosten tiivistdmiseen kaytetty kalusto ja tiivistystapa oli sama kuin tuhkalla rakennetta-
essa. Betonimurskekerroksen rakentamisen jalkeen rakennettiin pihan kulutuskerros asfalttimurs-
keesta. Kun koerakenteiden seka huoltopihan rakennekerrokset olivat valmiit, tiivistettiin koko huol-

topihan alue mukaan lukien koerakenteet vield valssijyralla.

Koerakenteiden jokaisen rakennekerroksen pinnasta mitattiin kantavuuksia Loadman II-kevytpudo-
tuspainolaitteella (kuva 5.4), joka on yleisesti sitomattomien- seka ohuiden sidottujen rakenneker-
rosten laadunvalvonnassa kaytettava mittalaite (PANK Ry 2002, 1). Kevyt pudotuspainolaite soveltuu
pieniin rakennuskohteisiin seka kohteisiin, joihin ei padse muilla kdytdssa olevilla mittalaitteilla niiden
koon asettaman rajoituksen vuoksi (AL-Engineering Oy 2015, 1). Laitteen periaatteena on pudottaa
vapaasti putoava paino (massa 10 kg) jaykalle kuormituslevylle, ja mitata pudotuksen aiheuttamaa
painumaa laitteessa olevalla kiihtyvyysanturilla. Painuman perusteella laite maarittéd kantavuusmo-
duulin E2, joka on samasta mittauspisteesta saatava toinen mittaustulos, sekd useamman mittauk-

sen perusteella tiiviyssuhteen Emax/E1, jossa:

Emax on samasta mittauspisteesta mitattujen kantavuusmoduulien maksimiarvo (MPa)

E1 on mittauspisteen ensimmadinen mittaustulos (MPa). (PANK Ry 2002, 1 - 2.)

KUVA 5.4. Kantavuusmittauksissa kaytetty kevytpudotuspainolaite Loadman II (Tuunainen 2019-04-
17)
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Jotta tiiviyssuhteen laskemiseen vaadittava kantavuusmoduulin maksimiarvo saavutettaisiin, tulee
tutkittavasta pisteesta suorittaa mittauksia niin kauan, kunnes kantavuusmoduuli vakioituu. (AL-En-
gineering Oy 2015, 10). Mittauksen syvyysvaikutus maaraytyy kaytettdvan kuormituslevyn perus-
teella. Mitd isompi kaytettava kuormituslevy on, sitd syvemmalle laitteen vaikutus ulottuu. Toisin
sanoen kayttamalla isompaa kuormituslevya laitteella pystytdan mittaamaan paksumpia kerroksia.
Koerakenteiden kantavuuksien mittauksessa kayttssa oli laitepohjassa kiinteéna oleva kuormitus-
levy, jonka halkaisija on 132 mm. Kiintedn kuormituslevyn syvyysvaikutus on n. 20 - 30 cm, kun se
esimerkiksi halkaisijaltaan 300 mm lisalevylla olisi n. 40 - 60 cm. Loadmanin pienen syvyysvaikutuk-
sen takia laitetta ei voida kdyttaa rakenteen kokonaiskantavuuden mittaukseen. (AL-Engineering Oy
2015, 1.)

Kantavuuden mittaukset aloitettiin leikkauspohjan kantavuuden mittauksilla, jotta laskennassa kay-
tettya kantavuusmoduulia voidaan verrata todelliseen kantavuusmoduuliin. Rakennekerroksista kan-
tavuusmittauksia suoritettiin vahintaan kolmesta pisteestd, jotta mittaustulokset kuvaisivat parem-
min koko rakennekerroksen tuloksia. Kuitenkin ensimmadisen koerakenteen betonimurskekerroksen
3. mittapisteen seka asfalttimurskekerroksen 1. pisteen tiedot puuttuvat. Lisaksi osa mittauksista on
keskeytynyt ennen E-moduulin vakioitumista pudotuspainon irrottua ennenaikaisesti. Mittaustuloksia
esitelldan ja analysoidaan seuraavassa luvussa. Kokonaisuudessaan mittaustulokset on esitetty liit-

teessa 1.

5.3 Mittaustulokset ja niiden analysointi

1. ja 2. koerakenteen leikkauspohjasta mitattujen kantavuuksien keskiarvo vastasi hyvin laskennassa
kdytettya 35 MPa:n arvoa, mutta 2. koerakenteen pohjasta mitattu kantavuuden keskiarvo poikkesi
laskennassa kaytetystd arvosta 11,5 MPa:lla. Koerakenteiden leikkauspohjasta mitatut kantavuudet
on esitetty taulukossa 5.1, jossa on esitetty myds todellisilla pohjamaan kantavuuksilla korjatut las-

kennalliset mitoituskantavuudet kunkin rakennekerroksen ylapinnasta.

TAULUKKO 5.1. Todellisilla pohjamaan kantavuuksilla korjatut koerakenteiden mitoituskantavuudet

Koerakenne 1 Koerakenne 2 Koerakenne 3
Pohjamaa (mitattu) 37 MPa 23,5 MPa 30 MPa
Lentotuhkakerros {korjattu) 49 MPa 44 MPa 41 MPa
Betonimurskekerros (korjattu) 130 MPa 181 MPa 244 MPa
Asfalttimurskekerros (korjattu) 170 MPa 221 MPa 282 MPa

Seuraavat mittaukset suoritettiin aina valmiin rakennekerroksen pinnasta. Maarakennustdissa raken-
teen onnistumista voidaan arvioida tiiviyssuhteella ja rakenteista mitatuilla kantavuuden arvaoilla,
joita verrataan suunnittelun aikana laskettuihin mitoituskantavuuksiin sekd hankekohtaisiin ja yleisiin
laatuvaatimuksiin. Pudotuspainolaitemittauksessa mittauspisteesta suoritettu toinen mittaustulos
(E2) kertoo rakenteen kantavuuden ja kantavuusmoduulin maksimiarvon suhde ensimmaiseen mit-
taustulokseen (Emax/E1) kertoo rakenteen tiiviyssuhteen. Taulukkoon 5.2 on koostettu liitteessa 1 -
esitetyt mittaustulokset.
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TAULUKKO 5.2. Kooste kantavuusmittauksien tuloksista.

Kantavuus-

Koerakenteen numero  moduulin (E2)  Tiiviyssuhteen Suurin mitattu
jarakennekerros keskiarvo (MPa) keskiarvo tiiviyssuhde

1. Tuhkakerros 44,7 1,23 1,26
1.Betonimurskekerros 97 1,46 1,49
1.Asfalttimurskekerros 104,5 2,17 2,29
2. Tuhkakerros 46,7 1,47 1,67
2. Betonimurskekerros 83 1,45 1,59
2. Asfalttimurskekerros 99,3 1,48 1,64
3. Tuhkakerros 41 1,46 1,52
3. Betonimurskekerros 86,7 1,77 2,12
3. Asfalttimurskekerros 91,3 1,85 1,94

Verrataan taulukon 5.2 mittaustuloksia taulukossa 5.1 esitettyihin mitoituskantavuuksiin. Tuhkaker-
roksesta mitattujen kantavuusmoduulien voidaan sanoa vastaavan mitoituskantavuuksia, silld mita-
tut arvot eroavat mitoituskantavuuksista korkeintaan muutamalla megapascalilla. Betonimurskeker-
roksien jalkeen mitatut arvot kuitenkin alkavat poiketa merkittavasti mitoituskantavuuksista. Esimer-
kiksi koerakenteella kolme, jolla vield tuhkakerroksen jalkeen oltiin tdsmalleen mitoituskantavuu-
dessa, betonimurskekerroksesta mitattu arvo on lahes kolme kertaa pienempi kuin tavoitteena oleva
kantavuus. Betonimurskekerroksen huono kantavuus nakyy luonnollisesti myds asfalttimurskekerrok-

sen paalta mitatusta kantavuudesta.

Verrataan mittaustuloksia viela yleisiin- ja kohdekohtaisiin laatuvaatimuksiin. Yleisissa laatuvaati-
muksissa (InfraRyl) todetaan, etta rakennekerroskohtaisen kantavuusvaatimuksen tulee olla suunni-
telma-asiakirjoissa esitetyn mukainen. Suunnitelma-asiakirjoissa ei kuitenkaan erikseen annettu kan-
tavuusvaatimusta rakennekerroksille, vaan kantavuusvaatimus oli annettu valmiin rakenteen pin-
nasta mitattavalle kantavuuden arvolle. Kantavuusvaatimus on esitetty taulukossa 5.3, jossa on esi-
tetty my6s InfraRYLin mukaiset tiiveyssuhdevaatimukset. Suunnitelma-asiakirjoissa esitetty tiiviys-
suhteen vaatimus rakenteen valmiille pinnalle oli 2,2 levykuormituskokeella mitattuna, joka InfraRYL
taulukoiden 21310:T4 ja 21310:T5 perusteella vastaa pudotuspainolaitteella mitattua tiiviyssuhdetta
1,9 (Rakennustieto, 46; Poyry 2018, 7). Edella luetellut vaatimukset on koostettu taulukkoon 5.3.

TAULUKKO 5.3. Yleiset seka kohdekohtaiset tiiveys ja kantavuusvaatimukset (Rakennustieto, 20 ja
46; Poyry 2018, 7)

Sucdatinkerroksen Kantavan kerroksen Hankekohtainen Hankekohtainen

tiiviyssuhdevaatimus, ™ [tiiviyssuhdevaatimus,* |tilviysvaatimus kantavuusvaatimus

ka./suurin mitattu suurin mitattu huoltopihan pinnasta [huoltopihan pinnasta
<30/=28 =1,7 <1,9 =160 (MPa)

( arvot johdettu liitteessa 2 esitetyn taulukon mukaan.
@ oletetaan, ettd arvo on annettu kevytpudotuspainolaitteelle.
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Mittaustuloksista nahdaan, etta tiiviyssuhdevaatimukset ovat lahestulkoon yleisten laatuvaatimusten
mukaiset. 3. koerakenteen betonimurskekerroksen osalta tiiviyssuhdevaatimus ylittyy. Hankekohtai-
set tiivissuhteen vaatimukset tayttyvat kaikkien muiden rakenteiden osalta, paitsi 1. koerakenteen.
Myo6s kolmannessa koerakenteessa suurin mitattu tiiveyssuhteen arvo ylittda niukasti hankekohtai-
sen vaatimuksen, mutta hankekohtaisissa suunnitelma-asiakirjoissa ei erikseen maaritetty tarkoite-
taanko vaatimuksella suurinta mitattua tiiveyssuhdetta, vai niiden keskiarvoa. Betonimurskekerrok-
sen huonon kantavuuden takia mikaan koerakenteista ei tayttanyt hankekohtaista pihan pinnasta
mitattavaa kantavuusvaatimusta, ainakaan viela tassa vaiheessa. Ndiden mittausten jdlkeen huolto-
piha-aluetta koerakenteineen tiivistettiin vield valssijyralla. Lopullisia mittaustuloksia ei kuitenkaan

saatu, silla pakkasten alkaessa rakenteet ennattivat jaatya ennen mittausten suorittamista.

Betonimurskekerroksen huonolle kantavuudelle voidaan 16ytda muutama selkea syy. Ensinndkin ra-
kentamisessa tehtiin virheitd. Kerralla tiivistettdva betonimurskekerros oli reilusti yli ohjearvojen. Inf-
raRYLissa annetaan seuraavat ohjearvot kerralla tiivistettavan kerroksen paksuudelle seka ylitysker-

tamaarille tiivistettaessa yli 400 kg:n tarylevylla (Rakennustieto, 245):

Suodatinkerros: 0,25 m/ 3 ylityskertaa
Kantava kerros: 0,20 m/ 4 ylityskertaa

Betonimurskekerros tiivistettiin joko 0,3 m tai 0,5 m paksuisena, eli pahimmillaan kerrospaksuus oli
yli kaksi kertaa niin suuri kuin ohjearvo. Lisaksi kolme ylityskertaa ei tayta ohjearvoa. Véahemman
merkittavia virheita olivat ne, etta betonimurskeen tiivistdmisessa ei kdytetty vettd, eikd betonimurs-
keen optimivesipitoisuutta tiedetty ennen rakentamista. Veden kayttd tiivistystydssa vahentaisi ra-
keiden valistd kitkaa parantaen murskeen tiivistymista. Optimivesipitoisuuden tietdaminen maaraken-
tamisessa on taasen tarkeda siksi, koska tiivistettaessa materiaalia Iahelld optimivesipitoisuutta

paastaan parhaaseen tiivistystulokseen. Optimivesipitoisuus selvitetdan laboratoriotutkimuksin.

Betonimurskekerrokselle asetetut tiiveyssuhdevaatimukset tayttyivat yhta mittauspistetta lukuun ot-
tamatta. Kantavuuden arvot olivat kuitenkin kaukana tavoitteena olevasta, jolloin herda kysymys
kdytetyn betonimurskeen suunnitelmanmukaisuudesta. Lédhtokohtaisesti materiaalin toimittajalla on
vastuu materiaalille asetettujen laatuvaatimusten tayttymisestd, mutta materiaalia vastaanotettaessa
tulisi sen kelpoisuutta arvioida silmamaaraisesti. Tassa tapauksessa materiaalin laadunmukaisuuteen
luotettiin liikaa, silla rakentaminen tapahtui materiaalin toimittajan alueella ja toimittajan voimassa
olevan ymparistoluvan puitteissa. Tydmaalta otettujen valokuvien perusteella voidaan kuitenkin to-
deta, ettei materiaali ollut suunnitelmien mukaista. Kuvista ndhdaan ainakin, etta betonimurskeessa
oli liikaa kelluvia epapuhtauksia ja etta tiilen suhteellinen osuus oli todenndkéisesti liian suuri. Rakei-
suudelle asetettujen vaatimusten tayttymistd on myos syyta epailld. Lisaksi mittaustulokset tukevat

paatelmaa, ettei materiaali ollut suunnitelmien mukaista.

Myds suodatinkerroksena toimineen tuhkakerroksen rakentamisessa tehtiin virheita. Tuhkakerroksen
osalta suositus ylityskertamaarasta tayttyi, mutta kerralla tiivistettava kerrospaksuus (0,3 m) oli hiu-

kan suurempi kuin ohjearvo. Lisaksi osa rakentamiseen kaytetysta lentotuhkasta oli liian markaa,
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joka nakyi tuhkan sisaltaman veden nousemisena pintaan tiivistyksen aikana. Muutoin tuhka vaikutti
olevan suunnitelmien mukaista. Virheistd huolimatta tuhkakerrosta voidaan pitaa onnistuneena,
koska sen kantavuus vastaa mitoituskantavuutta ja lisaksi se tayttaa suodatinkerrokselle asetetun

tiiviyssuhdevaatimuksen.

5.4 Loppupaatelmat

Rakentamisen aikana tehtiin selkeita virheitd, jotka vaikuttivat rakenteen kantavuuteen. Rakenteen
kantavuus olisi ollut parempi, jos se olisi tiivistetty ohjearvoja noudattaen, jolloin myds kaikki tiiviys-
suhteiden vaatimukset olisivat tayttyneet. Uskoisin, ettd tdssa tapauksessa huolellinen tiivistysty6-
kaan ei olisi riittanyt kantavuusvaatimuksen tayttymiseen, silla pohjimmainen syy rakenteen huo-
nolle kantavuudelle oli betonimurskeen huonossa laadussa. Yleisesti ottaen rakentamiseen kaytetta-
van materiaalin kelpoisuudesta tulisi aina olla varmuus. Tekninen kelpoisuus madaritelldan yleisissa-
ja kohdekohtaisissa laatuvaatimuksissa. Sitomattomaan kantavaan- ja/tai jakavaan kerrokseen kay-
tettavan betonimurskeen tulee liséksi tayttaa InfraRYL padallys ja pintarakenteet -julkaisun liitteessa
T18 esitetyt vaatimukset. Uusiomateriaalien tulee myods tayttaa niiden hyddyntamiseen liittyvat ym-

paristokelpoisuusvaatimukset.

Koerakenteiden pohjimmainen tarkoitus oli tutustua tuhkalla ja betonimurskeella rakentamiseen.
Tama tavoite toteutui, vaikkakin koerakenteet olisi voinut toteuttaa paremmin. Kohde ei kuitenkaan
kuvaa tavanomaista uusiomateriaaleilla rakentamista siind mielessa, etta rakennuskohde sijaitsi ma-
teriaalitoimittajan alueella ja alueella toimittiin aiemmin haetun ympéristéluvan puitteissa. Tallainen
rakentaminen on kuitenkin tyypillistd jatekeskuksilla, jotka luonnollisesti hyddyntavat hallussa pita-
midan ja rakentamiseen kelpaavia jatteita omiin rakenteisiinsa. Muissa kohteissa jatteiden hyédynta-
minen tapahtuu koekohteita lukuun ottamatta joko valtioneuvoston asetuksen (843/2017) mukai-

sella ilmoitusmenettelylld tai rakennuskohteeseen erikseen haettavalla ymparistoluvalla.
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6 POHDINTA

Energia- ja metsateollisuuden tuhkamateriaalit ja betonimurskeet ovat oikein kaytettyna hyvia mate-
riaaleja korvaamaan luonnosta hankittavia neitseellisia maarakennusmateriaaleja. Vaikka tuhkat ja
betonimurskeet onkin tunnettu maanrakennuskaytdssa pitkaan, ei niiden hyédyntaminen ole lahte-
nyt kayntiin sellaisella volyymilla, mita voisi olettaa. Tuhkat ja betonimurskeet syntyvat usein kasvu-
keskusten lahettyvilla, jossa myds kiviainesten tarve on suurin. Materiaalien kuljetusmatkan ei siis

pitdisi olla ongelma.

Kayton vahyyteen yhtena syyna lienee materiaalien kayttdon vaadittavat luvat. Vaikka uudella
MARA-asetuksella onkin helpotettu uusiomateriaalien hyédyntamistd, on niiden hyddyntaminen silti
ty6ladmpaa kuin perinteinen rakentaminen. Myds urakoitsijoiden aikaisemmat mahdolliset huonot
kokemukset materiaaleista voivat haitata materiaalien kaytt6a, silla yhden huonon kokemuksen uu-
siomateriaalista saatuaan urakoitsija ei valttamattd enda mielelladn halua kayttdad materiaalia uudes-
taan. Huonot kokemukset voivat olla syntyneet esimerkiksi materiaalien kayttoon liittyvasta puut-
teellisesta ohjeistuksesta, tai rakentamiseen kdytetyn materiaalin suunniteltua heikommasta laa-
dusta. Jotkin uusiomateriaalit, kuten lentotuhka, ovat myds luonnonmateriaaleja haasteellisempia
materiaaleja kayttda. Tama vahentaa myods halukkuutta materiaaleilla rakentamiseen. Jotkut uusio-
materiaaleista voivat myds painua voimakkaasti viela tiivistdmisen jalkeenkin, mika luo ylimaaraisen
riskin rakentamiseen. Riskeja pitad pystya jakamaan niin, etteivdt ne jaa pelkastaan urakoitsijan vas-

tuulle.

Opinnaytetydn tavoitteena oli laatia ohje energia- ja metsateollisuuden tuhkien seka betonimurskei-
den hyddyntamiseen maarakentamisessa. Ohjeen tarkoituksena on lisata naiden materiaalien hyo-
dyntamista, joka ainakin ohjeen avulla pitdisi olla helpompaa. Jotta uusiomateriaalien hyotykayttoa
saataisiin todella lisattyd, pitad materiaalin olla rakentamiseen soveltuvaa ja materiaalin tuottajan
laadunvalvonnan olla ehdottomasti kunnossa. Tama voidaan todeta koerakenteiden tuloksistakin,
jossa betonimurskeen huono laatu johti alhaisiin kantavuuksiin. Paras tapa kaytdn lisddmiseen ovat
positiiviset kokemukset uusiomateriaaleista, ja niitd on hankala saada, jos kdytettdva materiaali ei
ole asianmukaista. Kun kaytettdvan materiaalin laatu on kunnossa ja kéytettévan materiaalin omi-
naisuudet karakterisoitu, materiaaleilla suunnittelu ja rakentaminen onnistuu. Materiaalien kasitte-
lyyn ja varastointiin on myds kiinnitettdva huomiota niin, etteivét ne vaikuta materiaalien ominai-

suuksiin haitallisesti.

Mikali energia- ja metsateollisuuden tuhkamateriaaleja, betonimurskeita tai uusiomateriaaleja ylipaa-
taan halutaan hyodyntda hankkeessa, vaatii se huolellista perehtymista asiaan. Uusiomateriaaleilla
rakentamisesta mahdollisesti koituvat riskit pitéda jakaa kaikkien hankkeen osapuolten kesken. Kun
materiaalien hyddyntaminen toteutetaan huolella, ei uusiomateriaalien kaytto ole ongelma. Hyddyn-
tamisesta saatavien kayttokokemusten lisdantyessa uusiomateriaalien hyddyntéamisesta koituvat ris-
kit osataan jatkossa ottaa paremmin huomioon. Tadma johtaa uusiomateriaalien hyédyntéamisen li-
saantymiseen tulevaisuudessa. Myos luonnonmateriaalien saatavuuden heikkeneminen ja jateveron

nouseminen ajaa vaistamatta uusiomateriaalien hyddyntamisen lisdantymiseen.
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Opinnaytetyodlle esitetyt tavoitteet tayttyivat, silld ohje tuhkamateriaalien ja betonimurskeiden hy6-
dyntamiseen valmistui. Alun perin tyétapaohjeen oli tarkoitus olla valmis vuoden 2018 loppuun men-
nessa, mutta tédhan tavoitteeseen ei paasty. Suurin syy aikataulun pettamiselle oli tyétapaohjeen
tekemiseen kuluvan ajan arvioiminen vaarin. Opinndytetyon tyésuunnitelmassa olin arvioinut ohjeen
tekemiseen n. 150h:n tydmaaran, mutta todellisuudessa aikaa kului liki kaksi kertaa sen verran. Uu-
siomateriaalit eivat olleet minulle entuudestaan kovin tuttuja, joten tasta syystad ohjeen tekemiseen
kului yllattavan paljon aikaa ja energiaa. Koin myds tekstin tuottamisen vaikeana. Pidan ohjetta kui-
tenkin onnistuneena, silla se vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Opinnaytetytn aikana oli tarkoitus
toteuttaa my0s laboratoriotutkimuksia Kuopion energian pohja- ja lentotuhkilla seka Jatekukon beto-
nimurskeella, mutta niista taytyi luopua ajanpuutteen takia. Vaikka ndiden kyseisten materiaalien
ominaisuuksia onkin selvitetty, materiaalien laatu ei valttdmatta pysy samana, joten laboratoriotutki-
musten tekeminen on aiheellista. Tutkimusten tekeminen olisi hyva jatkotutkimusaihe, silla niista

itsestaan riittdisi jo opinnaytetydn aiheeksi.
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LIITE 2 LOADMAN-TULOSTEN VERTAILU TIIVIYSPROSENTTIIN

Loadmanilla mitattu tiivistyssuhde | Tiiviysprosentti
Pohjalevy 132 | 300 mm
2.8 1.9 92
2.5 1.7 95
2.2 1.6 97
1.0 1.0 100
Lahde:

AL-ENGINEERING QY. 2015. Kayttéohje; Loadman II; Kannettava pudotuspainolaite muistilla, s.17.
[viitattu 2019-03-14].
Saatavissa: https://www.al-engineering.fi/downloads/loadman2-k%C3%A4ytt%C3%B6ohje.pdf
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