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Tiivistelma

Taman opinndytetyodn tarkoituksena oli tutkia CLT:n - Cross Laminated Timber - kdyttdmahdollisuuksia tilaele-
menttirakentamisessa. Tyon tilaajana toimi Elemenco Oy, joka valmistaa puurankaisia tilaelementteja ja raken-
taa niistd mm. kouluja, paivakoteja, toimistoja ja asuntoja. Tavoitteena oli selvitda, miten Elemenco voisi yrityk-
sena kayttda CLT:ta hyvaksi omassa liiketoiminnassaan. Tydssa pohdittiin CLT:n vahvuuksia rakennusmateriaa-
lina. CLT on uusi puurakennejarjestelma, joka on kasvattanut suosiotaan erityisesti Keski-Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa. Suomessakin mielenkiinto CLT:td kohtaan on herannyt ja esimerkiksi vuoden 2014 Jyvaskylan asun-
tomessuille kohosi CLT-rakenteinen kerrostalo. CLT:n vahvuuksina ovat erityisesti sen hyvat rakenteelliset omi-
naisuudet, jotka mahdollistavat juuri kerrostalojen tekemisen; CLT on myds ymparistdystavallinen vaihtoehto.
Tilaelementtirakentamissa rakennuspaikalla tapahtuvan tyén maara on mahdollisimman pieni, silla tehdasolosuh-
teissa valmistetut moduulit viimeistelldén mahdollisimman pitkalle. Liséksi tehdasolosuhteiden luomat optimaali-
set ja stabiilit olosuhteet tekevat lopputuloksesta mittatarkan ja lisaksi kosteusongelmien riskit pienenevat huo-
mattavasti.

Osana tata opinndytetyota oli tiedonhankintamatka Sloveniaan, Itdvaltaan ja Saksaan, jolloin tutustuttiin koko
CLT-teollisuuteen ja kaikkiin sen tuotannon vaiheisiin aina koneteollisuudesta valmiisiin rakennuskohteisiin. Tie-
donhankintamatkasta laadittu matkaraportti on pohja-aineistona opinnaytetydlle ja raportti on liitteena ty6ssa.
Ty6ssa tutustuttiin CLT:hen rakennusmateriaalina ja sen teolliseen valmistamiseen ja pohdittiin kuinka CLT voisi
soveltua tyon tilaajan eli Elemenco Oy:n tilaelementtijarjestelmaan. Tyon aikana rajattiin pois sahateollisuuden
nakdkulma ja se tyon aihe keskitettiin rakentamiseen seka tilaelementteja rakentavan yrityksen nakokulmaan.

Lopputuloksena oli positiivinen kuva tulevaisuuden rakennusaineesta, jota Elemenco voisi halutessaan kayttaa
rakentaessaan tilaelementteja. Loppupaatelmana Elemencon ei itse kannattaisi siirtdad omaa osaamistaa pois tila-
elementtirakentamisesta CLT-levyn tuotantoon vaan yritys voisi tilata valmiita tydstettyja levyja, joista se itse
kasaisi valmiita tilaelementtikokonaisuuksia. Suuria investointeja yrityksen ei halutessaan tarvitsisi tehda, mutta
esimerkiksi tuotantotiloja saatettaisiin joutua laajentamaan, silld CLT:sta rakennettavien kohteiden kerrosalat
voivat olla huomattavasti suuremmat kuin elemencon nykyisten rakennuskohteiden.
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Abstract

The purpose of this thesis was to study the uses of CLT - Cross Laminated Timber - in the field of prefabricated
houses. This thesis was commissioned by Elemenco Oy, a company producing e.g. schools, day care centers,
flats and offices out of prefabricated modules. The goal was to find out how Elemenco could use CLT in its own
business by studying CLT's strengths as a building material. CLT is a new wood structure system which has in-
creased in popularity especially in Central Europe and North America. Interests in it has also increased in Fin-
land, and for example Jyvaskyla housing fair had one CLT structured apartment building built.

One of CLT’s strengths is its structural quality which enables the construction of higher apartment buildings. At
the same time CLT is also an ecological choice. In the industry of prefabricated houses, the work on the actual
construction site is as little as possible because the modules are finished as complete as possible in factory con-
ditions. The conditions that the factory creates are optimal and stable, which makes the end result high in
measure precision and the risks of damp problems are significantly decreased.

As part of this thesis there was an information gathering trip to Slovenia, Austria and Germany where the
whole CLT-industry and the phases of manufacturing CLT from mechanical industry to construction sites were
acquainted with. The report of the information gathering trip worked as base material for this thesis. In addi-
tion, CLT’s suitability for Elemenco’s prefabricated house system was pondered. The main focus was on con-
struction industry - from the viewpoint of a company building prefabricated houses.

As a result was a positive impression of a futures building material which Elemenco could be using in producing
prefabricated houses. The final result was that Elemenco should not change its know-how away from prefabri-
cated houses into producing CLT-boards. Instead, the company could order ready machined boards from which
they would assemble and build prefabricated houses. The company would not necessarily have to make big
investments. However, the production facilities may have to be expanded because apartment houses made of
CLT require a lot of floor area compared to Elemenco’s current construction sites.
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1 JOHDANTO

Cross laminated timber (CLT) on Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa suosiotaan kasvattava ra-
kennusmateriaali, joka pystyy kilpailemaan vahvuudella ja ekologisuudellaan betonin kanssa kerros-
talorakentamisessa. Suomessa on jo hieman rakentunut teollisuutta tuotteen ymparille, mutta viela
ei voida sanoa, ettd tuote on lydnyt itseddn taysin lapi markkinoilla. Tilaelementti on tehdasolosuh-
teissa mahdollisimman pitkalle viimeistelty puurakentamisen tuote. Se sisdltda ala- sekd yldpohjan ja
vaadittavat seindrakenteet. Tehdasolosuhteissa tehty rakentaminen mahdollistaa urakan hyvén hal-
linnan eivatka rakenteet altistu sisdtiloissa sadolosuhteille. Tilaelementti voi yksinddn muodostaa ko-
konaisen rakennuksen tai vain tietyn osan siitd, kuten saunan. Tilaelementti voi myds kasittda yhden

osan kokonaisuudesta, jossa tilaelementeista muodostuu isompi rakennus kuten koulu tai paivakoti.

Tyon tarkoituksena oli kartoittaa CLT:n kdyttdmahdollisuuksia tilaelementtirakentamisessa. Tyon ti-
laajana toimi tilaelementeistéd muunmuassa pdivakoteja, kouluja ja toimistorakennuksia rakentava
yritys Elemenco Oy. Elemencon toimipiste sijaitsee Luikonlahdessa, Kaavilla ja se tyéllisti vuonna
2014 12 henked. Iso osa yrityksen rakentamista kohteista on julkisia rakennuksia joita yritys tarjoaa
kaikkialle Suomeen. Paikallisen, pienen yrityksen vahvuudet I6ytyvat se paikallisuudessa ja vahvassa
osaamisessa ja Elemenco onkin parjannyt alalla verrattain hyvin ottaen huomioon yleisen taloudelli-

sen tilanteen.

Ty6ssa pyritaan keskittymaan eri mahdollisuuksiin mité CLT Elemencolle voisi antaa, missé laajuu-
dessa ja milla tavalla sita voitaisiin kayttda. Tydssa pohditaan myds asioita joita pitda ottaa huomi-
oon mietittdessa CLT:n kayttdonottoa, kuten raaka-aineen saatavuutta, taloudellista tilannetta ja
CLT:n mahdollisia myyntivaltteja ja markkinointikeinoja. Elemencon tehdessa omia paatoksiaan

CLT:ta ajatellen, yritys pystyy kayttdmaan tata tytté pohjana naille paatoksille.

CLT on uusi tuote, josta ei ole paljoa suomenkielista tutkimustietoa tai aineistoa. Suomessa alalla
toimivat yritykset Stora Enso ja Oy Crosslam Kuhmo Ltd tarjoavat kuitenkin jonkin verran aineistoa.
Taman lisaksi suomalaista aineistoa sain kiintopuu.fi sivustolta, sekd Lappia ammattikoulun tarjoa-
mista opinto- ja tutkimusmateriaaleista. Naiden lisdksi tutustuin aiheeseen lukuisten englanninkielis-
ten aineistojen avulla. Tarkein naista oli FBInnovationsin tarjoama yhdysvaltojen markkinoille koh-
dennettu CLT Handbook, 2013. Tama kirja toimi todella hyvana pohjamateriaalina opinndytetydlle.
Tyo toteuttaminen oli siis aineistojen lukemista ja aiheeseen perehtymista. Saamieni tietojen perus-
teella pystyin pohtimaan CLT:ta mahdollisena tuotteena yritykseen, jossa olen ollut t6issé kolmena

kesana opintojeni lomassa.

Ty6hon liittyen osallistuin Elemencon toimitusjohtaja Antero Vartiaisen mahdollistamana Eastwoodin
jarjestamalle tutustumismatkan Keski-Eurooppaan. Keski-Euroopassa tuotetaan yli 80 % koko maa-
ilman CLT tuotannosta, joten matkalla pystyi nakemaan missa mittakaavassa tuotanto voisi olla ja

minkalaista CLT:n tuotanto on sen kaikilla osa-alueilla. Tyon liitteista |10ytyy matkasta tehty matkara-
portti, missa kerrotaan yksityiskohtaisesti matkalla vieraltuista yrityksista ja kohteista seka CLT-teol-

lisuuden yleiskuvasta sen synnyinsijoilla.
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Cross laminated timber (CLT) on 90-luvun puolessa valin Keski-Euroopassa kehitelty puuteollisuuden
tuote, jonka kysynta on viimeisien vuosien aikana kasvanut huomattavasti ympari maailmaa. Se on
ensisijaisesti rakennusteollisuuteen tarkoitettu massiivipuinen tuote, jolla pystytadn vastaamaan mo-

niin puurakentamisen heikkouksiin.

Levymdinen, massiivipuinen, ristikkain liimattu rakenne antaa CLT:lle hyvid ominaisuuksia muun mu-
assa lujuudessa, jaykistavyydessa, daneneristavyydessa ja ldammoneristavyydessa. CLT-levy on le-
vymainen tuote, jonka kokonaispaksuus vaihtelee valilla 40-400 mm, ulkomittojen enimmaismaaran

ollessa noin 3,5 x 16 m (kuva 1). (Kiintopuu.fi.)

Kuva 1. AutoCad:lla mallinnettu kuva CLT-levysta, (Ahlberg Aku 2014)

CLT:n hyvat lujuustekniset ja jaykistavat ominaisuudet mahdollistavat puukerrostalojen kerrosmaa-
ran nostamisen jopa 12 kerrokseen. Ekologisuus on puun kaytén yksi suurimmista mainoslauseista
ja sama patee CLT:hen. Nama kaksi asiaa ovat CLT:n ominaisuuksista tarkeimpida, mutta se omaa
tuotteena muitakin vahvuuksia ajatellen rakentamista. Ominaisuuksiensa vuoksi CLT:td pidetdan yh-

tena tulevaisuuden rakennusmateriaalina ja puurakentamisen suosion nostajana. (Kiintopuu.fi.)
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2.1 Rakenne

CLT on ristikkdin ladotuista puulevykerroksista muodostuva massiivipuinen levytuote. Kuvassa 2 ha-
vainnollistetaan kuinka yksittdisista lankuista tai laudoista koostuvat kerrokset ovat 90° kulmassatoi-
siaan nahden. CLT onkin yksinkertaisesti ilmaistuna muunnelma kaikille tutusta puuteollisuuden

tuotteesta, vanerista. Vanerissa olevat viilukerrokset ovat korvattu massiivisemmalla raaka-aineella.
Yleisin kdytossa oleva puulaji on kuusi, mutta esimerkiksi Suomeen CLT:ta tuova Stora Enso valmis-

taa tarvittaessa levyt mannysta tai lehtikuusesta. (Stora Enso.)

Kuva 2. Havainnekuva CLT-levyn ristikkaisesta rakenteesta (Ahlberg Aku 2015)

Kayttokohteen vaatimuksista mukaan, CLT-levyn paksuus on 60—400 mm, kantavien rakenteiden
vahimmadispaksuuden ollessa noin 100 mm. Yhden CLT-levyn korkeus maarittyy hyvin pitkalle ker-
roskorkeuden mukaan, eli yleisesti ottaen se on noin kolme metrida. Levyn pituus on 6—6 metria,
mika maaraytyy valmistusteknisista ja kuljetuksellisista syista. CLT soveltuu kaikkiin rakenteisiin eli

siitd pystytaan haluttaessa rakentamaan kerrostalon kaikki seina-, valipohja- ja kattorakenteet.

Euronormien mukaan CLT-levyn tulee olla rakenteeltaan symmetrinen, minkd johdosta lamelleja on
pariton maara ja lamellien paksuuksien pitda mydskin jakaantua symmetrisesti. Kuvassa 3 on esi-
merkkeja 3- ja 5-kerroksisien CLT-levyjen poikkileikkauksista. Lamellin lujuusluokka vaihtelee valilla
C16—-C40 ja yleisimmat kayttssa olevat kerrosten maarat ovat 3 ja 5. Kayttdkohteesta mukaan CLT-
levyn paksuus voi olla myds edellisessa kappaleessa mainittu 400 mm, jolloin rakenne on moniker-
roksisempi. (CLT Handbook)

Kuva 3. Poikkileikkauksia 3 ja 5 kerroksisista CLT-levyisté (Ahlberg Aku 2015)
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Lamellien paksuudet ovat symmetrisyyden vuoksi peilikuvia toisistaan eli esimerkiksi 125 mm paksun
5-kerroksisen CLT-levyn lamellijako voi olla 30 — 20 — 25 — 20 — 30. Kuvassa 4 on esitetty 99 mm
paksulle kolmikerroksiselle CLT-levylle mahdollinen 33 — 33 — 33 lamellijako. Yhden lamellin paksuus
riippuu CLT-rakenteen ratkaisuista ja vaadittavasta kantavuudesta. Yksittaisen lamellin paksuus

vaihtelee valilld 20-50 mm (jopa 70 mm). (kiintopuu.fi.)

Kuva 4. AutoCadilla mallinnettu esimerkki CLT-levyn lamellijaosta (Ahlberg Aku 2014)

Ominaisuudet

2.2.1 Rakenteellinen lujuus

Puun lujuuteen vaikuttavat puulaji, sen tiheys, mahdolliset viat ja sen kosteusprosentti. Se mista suun-
nasta puun syitd vastaan kuorma eli voima on, vaikuttaa taivutuslujuuteen selvasti. Syiden suunnassa
taivutuslujuus on suoraan verrannollinen puun tieheyteen. Syiden suuntainen vetolujuus on noin 10 —
20-kertainen verrattuna vastaavaan arvoon kohtisuoraan puun syita vastaan. (puuinfo.fi.) Kuvassa 5
esitetty ristikkdin liimattu rakenne poistaa tdman puun materiaalisen heikkouden ja luo CLT:sta yhte-
naisen rakenteen, jonka lujuusominaisuudet ovat hyvin samat joka suuntaan. Tdmé& ominaisuus mah-
dollistaa isompien levymaisten rakenteiden tekemisen CLT:std betonirakenteiden tapaan. (kiinto-

puu.fi.)

CLT-levyjen suuri rakenteellinen lujuus avaa puurakentamisessa uusia arkkitehtonisia ja suunnittelul-
lisia mahdollisuuksia. Ristikkdisen rakenne antaa joustavammat mahdollisuudet tilojen suunnitteluun.
N&diden ominaisuuksien vuoksi suunnittelua voidaan yksinkertaistaa ja valipohjapaksuusia pystytydan
ohentamaan. Levyilla pystytddn myds toteuttamaan korkealaatuisia ulokkeita ja pistetuettuja raken-
teita. Poikkisuuntaisten lamellien ansiosta CLT-levylla on myds suuri kantavuus, silld kantava leveys
on yleensd sama kuin koko levyn leveys. Rakenteellisen jaykkyydensa ansiosta CLT vahentada myds

rakennuksen jaykistystarvetta. (clt.info/fi.)
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Kuva 5. CLT-levyn poikkileikkauksien tarkastelusuunnasta (A ja B) riippuen (Ahlberg Aku 2015)

CLT-levyja kaytetaan kantavana ja jaykistavana rakenteena seina- valipohja- ja kattorakenteissa.
Ristikkdisen rakenne antaa sille etuja joita muilla puurakentamisen tuotteilla ei ole, mutta saman
ominaisuuden vuoksi CLT on alttiinpi ajasta riippuville muodonmuutokselle. CLT-rakenteiden osalta
onkin rakennesuunnittelussa kiinnitettava erityisesti huomiota kuorman ajalliseen kestoon ja taipu-
maan. (CLT Handbook)

2.2.2 Ekologisuus

Puutuotteiden hiilijalanjalki on pieni, koska se varastoi itse metsdna hiilidioksidia. Sen lisdksi valmis-
tuksessa syntyva sivutuote voidaan muuttaa energiaksi ja tuotteen elinkaaren lopussa se pystytaan

edelleen havittdamaan polttamalla, jolloin saadaan liséa energiaa. Tastd saatu energia on uusiutuvaa
energiaa, jolla voidaan korvata uusiutumattomia energian lahteita. Pitkdikdiset puuvalmisteiset tuot-
teet voivat varastoida hiilidioksidia jopa vuosisatojen ajan. Kuviossa 1 on esitetty yleisimpien raken-

nusmateriaalien hiilidioksidipaastoja ja niiden kykya varastoida sita. Puu on selvasti ekologinen vaih-
toehto ajatellessa tuotteen koko elinkaarta. Puu on myds uusiutuva luonnonvara, jota Euroopassa ja

Suomessa kasvaa enemman kuin sita kaadetaan. (puuinfo.fi.)

ULKOSEINA/HIILIDIOKSIDI

Puu
Tiili
Kuumasinkitty teras

Siporex

Lecaharkko

Betoni

2000 1000 0 600 1200

Tuotteeseen varastoitunut hiilidioksidi (g/kg)
Valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipaastot (g/kg)

Kuvio 1 Yleisimpien rakennusmateriaalien hiilijalanjdlki (puuinfo.fi.)
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Puu on CLT:n ekologisuuden paatekija, mutta ajateltaessa rakennusmateriaalin ymparistoystavalli-
syyttd pitaa koko tuotteen elinkaari ottaa huomioon. CLT:n etuja ovat myds sen keveys ja ohuus,
silld kevyempi rakennus ei vaadi isoja nostureita eika yhtd jameria perustuksia kuin vaikka betonista
rakennettu vastaava rakennus. Samojen ominaisuuksien vuoksi CLT-elementtien siirtdminen raken-
nuspaikalle on my6s ymparistdystavallisempad. Suomen palomaarayksien vuoksi CLT tulee suojaver-
hota asiaan kuuluvalla ja standardit tayttavalla tavalla ja ndma asiat voidaan puolestaan mainita

CLT:n paastoja lisdaviksi ominaisuuksiksi.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa ettd CLT on rakennusmateriaalina yksi ymparistdystavallisimmista.
Rakennuksen muissa elinkaarissa aiheutuvia paastdja pystytdaan vahentdmaan oikealla suunnittelulla.
Energiamaaraykset ja rakennusprosessien tehokkuus-vaatimukset lisdavat CLT-rakentamisen kilpai-
lukykya, silla edelldmainittujen ominaisuuksiensa ansiosta se parjaa rakennusmateriaalina loistavasti

ndissa kategorioissa verrattuna perinteiseen kerrostalorakentamiseen. (kiintopuu.fi.)

2.2.3 Palo-ominaisuudet

Puu mielletdan paloturvallisuudeltaan huonoksi materiaaliksi vaikka todellisuudessa esimerkiksi CLT-
levyista tehdyn rakennuksen palotekniset ominasuudet on verrattain hyvat. Puu on palava materi-
aali, mutta se on itsessaan jo paloturvallinen ja lisdamalla siihen vaadittavan suojaverhouksen ja
automaattisen sammutuslaitteiston voidaan silla saavuttaa helposti 30, 60, 90 ja 120 minuutin pa-
lonkestoajat. CLT on rakenteeltaan kiintea ja sen takia se on jo huomattavasti parempi palo-ominai-

suuksiltaan kuin muut puutuotteet. (puuinfo.fi.)

Yleisesti ottaen puu syttyy 250 — 300 °C:ssa. Sytyttyaan puu alkaa hiiltya noin 0,8 mm minuutissa.
Kiintedssa massiivisessa puutavarassa palo etenee hitaammin, silla hiiltynyt kerros suojaa puuta hi-
dastamalla puutavaran sisaosien lampdétilan nousua ja nain palon etenemista. Esimerkiksi puun si-
salld 15 mm:n paassa hiiltymisrajasta puun lampdtila on alle 100 °C. Syttymisherkkyyteen vaikuttaa
puutavaran paksuus, siina olevat sarot, terdavat kulmat. CLT kayttda hyvakseen naita kaikkia ominai-
suuksia ja parantaa néin ollen huomattavasti palo-ominaisuuksiaan. Hiiltymisen ollessa tasaista, voi-
daan se ottaa helposti huomioon mitoituksia tehtdessa. Kuormankestavyys ja sortuminen palotilan-

teessa ovat ndin ollen tarkasti ennakoitavissa. (CLT Handbook.)

Rakenteellinen palonsuojaus tehddan yleisesti ottaen kipsikartonkilevylla. Palotilanteessa kipsissa
oleva sidevesi hdyrystyy ja laskee levyn lampdtilaa palon vastakkaiselta puolelta. Téma hidastaa

puun syttymista ja palonkestoaikaa saadaan paremmaksi.

Rakennusten paloturvallisuusmaérdykset on asettettu RakMK:n osassa E1. Vuonna
2011 uudistuneiden maérdysten mukaan puuta voidaan kdyttda runkomateriaalina
kaikissa paloluokissa enintdan 2-kerroksisissa rakennuksissa ja P2-paloluokassa myds
3- ja 8-kerroksisissa asuin- ja tyGpaikkarakennuksissa. Puurunkoiset 3 - 8-kerroksiset
kerrostalot tulee varustaa automaattisella sammutusiaitteistolla. Automaattista sam-
mutuslaitteistoa ei vaadita P2-paloluokan 3 - 4 kerroksisiin asuintaloihin, joissa kaikki
kerrokset kuuluvat samaan asuinhuoneistoon. (puuinfo.fi.)
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Sammutusjarjestelma voi olla perinteinen sprinklaus tai korkeapainevesisumuspriklaus. Naista su-
musprinklausta suositellaan enemman, koska se ruiskuttaa veden sijasta vesisumua. Vesisumu tu-
kahduttaa palon tehokkaasti silld toisin kuin vesipisarat sumu padsee tasojen alle ja levittaytyy te-
hokkaammin. Jokainen sprinkleri on erikseen saddetty reagoimaan lampdtilan kohoamiseen. Mikali
palo syttyy vain yhdessa huoneessa, ei se automaattisesti laukaise koko kerrostalon sammutusjar-
jestelmad. CLT:n kiinted valipohjarakenne estaa myos veden levidmisen tarpeettoman paljon, saas-

tden rakenteita vesivahingoilta. (puuinfo.fi.)

2.2.4 Akustiikka ja varahtely

Akustiikan ja varahtelyn kannalta rakenteen tiheys on yksi merkittavista ominaisuuksista, silla mita
tihedmpi rakenne, sitd paremmin se eristad aanta etenkin matalilla danen korkeuksilla. Yleisesti ot-
taen jaykemmalla materiaalilla on paremmat adneneristavyysominaisuudet. Rakennusmateriaali ei
mielelladn saisi olla huokoista, silla samalla kuin huokoisalla materiaalilla on todennakdisesti pie-
nempi tiheys, myds huokosuudella itsesséan on negatiivinen vaikutus aéneneristavyyteen. Raken-
teen kerroksellisuus ja ilmakerroksien maara vaikuttaa positiivisesti aaneneristavyyteen ja raken-
teessa kaytettyjen kiinnikkeiden ja ainekerroksien aaneneristdavyysominaisuuksilla on suuri rooli
akustiikassa ja varahtelyssa. Kova lattiapinta omaa myds huonoja ominaisuuksia etenkin korkeilla
aanen korkeuksilla. (CLT Handbook.)

Suurin osa ndista ominaisuuksista voidaan saavuttaa oikealla suunnittelulla ja hyvilld rakenneratkai-
suilla. Rakennusmateriaalina CLT on vardhtelyominaisuuksiltaan erilainen kuin kevyt puurakenteinen
tai painava betonirakenteinen lattiajarjestelmd. Perinteisen puurakenteisen lattiajarjestelman tiheys
on noin 20 kg/m?, betonisen lattiajarjestelman noin 200 kg/m?, CLT:n tiheyden vaihdellessa 30—150
kg/m? valilla. Tdma eroavaisuus tulee ottaa huomioon suunniteltaessa hyvin danta eristévaa raken-
netta. Massa ja kosteus ovat kaksi CLT:n ominaisuutta jotka vaikuttavat eniten CLT-rakenteisen lat-
tian ja seindn ddneneristysta. Naista massalla on suurin merkitys silla mitd painavampi rakenne sita
paremmin se mittauksissa suoriutuu. Koska CLT:lla on monia mahdollisia rakenteita, ja sitd kautta
erilaisia tiheyksia ja massoja pitda suunnittelussa tietda kaytéssa olevan CLT-rakenteen ominaisuu-
det.

Suurin vastuu rakenteen adneneristavyys ja varahtelyominaisuuksista jaakin suunnittelijalle, joka
pystyy oikeilla ratkaisuilla saavuttamaan CLT:Ild asukkaita ja kayttdjia miellyttavan lopputuloksen.
Kayttamalla danikatkoina joustavia kerroksia, kayttémalla sivuavina rakenteina massiivisia rakenteita
ja kiinnittamalla rakenteet joustavasti toisiinsa voidaan poistaa rakenteiden kayttdmat sivutiesiirty-
mat. (CLT Handbook.)
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2.2.5 Kosteus- ja lampétekniset ominaisuudet

CLT on esimerkiksi passiivitaloihin erittdin hyvin soveltuva rakennusmateriaali. Sen pitkat saumatto-
mat rakenteet tekevat siita ilmatiiviin, eikd se paasta lampoa karkaamaan ulos. Puu sitoo myds lois-
tavasti [ampdenergiaa, joka auttaa pitamaan rakennuksen lampimana talvella ja viileampana kesalla.
Siihen pystytddn myos liittdmaan kaikki vaadittavat lisderisteet ja pintamateriaalit, jolloin paastdaan
helposti vaadittaviin U-arvoihin. Kuviossa 2 on Stora Enson laskemia arvoja siita mitenka lisatyn eris-

tekerroksen paksuus on vaikuttanut 100mm paksun CLT-levyn U-arvoon. (clt.info/fi)

U-value [w/m?K]

Insulation thickness [mm]

Kuvio 2. Eristekerroksen paksuuden vaikutus CLT-levyn U-arvoon. (clt.info/fi)

CLT:n kiintedan massiivipuisen rakenteen vuoksi se ei mydskdan tarvitse erikseen sisdpintaan asen-
nettavaa hdyrynsulkua. Kosteus haihtuu myds rakenteista nopeasti sen vaatiessa silti normaalin suo-
jauksen markatiloissa. Muut asennettavat materiaalit on helppo asentaa CLT:n pintaan silla esimer-
kiksi verrattuna puurankaiseen rakennukseen eristeita ei tarvitse valttamatta asentaa puurakentei-
den véliin. Tama yksinkertaistaa rakennetta, tekee siita tiiviimman eikéd kylmasiltoja padse muodos-
tumaan. CLT:std on my0s kehitelty rakenteita joissa kahden CLT-levyn vdliin jatetadn betonirakenta-

misestakin tutulla tavalla eristettd kuten Finnfoam

2.2.6 Seisminen kayttaytyminen

Suomen oloissa maanjaristyksen vaikutuksia ei tarvitse erikseen mitoittaa. CLT:std rakennetaan kui-
tenkin monikerroksisia kerrostaloja myés mannerlaattojen kohtausvyohykkeelld, jossa suurin osa
maanjaristyksista esiintyy. Maailmalla tehtyjen numeraalisten tutkimusten ja kdytédnndn kokeiden
avulla voidaan todeta ettd CLT on kayttokelpoinen rakennusmateriaali rakennettaessa keskisuuria

kerrostaloja.
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Maanjaristystilanteessa kantavana rakenteena toimiviin seiniin kohdistuvat voimat siirtyvat liitoksiin
ja niiden mekaanisiin kiinnikkeisiin. Nain ollen itse kantava rakenne ei karsi huomattavia vaurioita ja
CLT-rakenteinen rakennus sailyttaa turvallisuuden jaristystilanteessa. Liitoksiin kohdistuvat voimat

aiheuttavat vaurioita itse mekaanisiin liitoksiin ja niiden valittdmaan laheisyyteen, mutta vauriot voi-

daan helposti korjata kiinnikkeiden uudella sijoituksella.

Maanjaristyksien vaikutusta CLT-rakenteisiin rakennuksiin on laskettu ja mitattu niin Eurooppalaisten
ja Japanilaisten yhteisvoimin kuin Kanadalaisten toimesta. Vuonna 2007 Japanissa jarjestettiin Italia-
laisten viranomaisten toimesta seitseman kerroksisen CLT-rakenteisen kerrostalon maanjaristystes-
tit. Rakennuksen kaikki rakenteet olivat tehty CLT:sta. Alempien kahden kerroksen kantavien seinien
paksuus oli 142mm, seuraavan kahden 125mm ja viimeisten kolmen 85mm. Liitokset olivat toteu-
tettu ruuveilla, erilaisilla kulmapidikkeilld ja tapituksella. Rakennukseen kohdistettiin vuonna 1995
Japanissa tapahtuneen jaristyksen voima eli 7.2 Richteria. Tutkimusten tulokset olivat vaikuttavia,
rakennus kesti siihen kohdistetut voimat ilman muodonmuutoksia ja pienimmat vauriot olivat hel-

posti korjattavissa. Rakennus oli testien jdlkeen edelleen kaytettdvissa. (CLT Handbook)

2.3 Valmistus

CLT:n valmistamineni on hyvin automaattinen, koneiden suorittama prosessi, joka ei vaadi paljoa
kasitoita. Nain ollen raaka-aineena CLT-levyn valmistaminen ei ole paljoa tydllistévaa vaikutusta ja

valmistus painottuukin tuotannon ja tuotteen suunnitteluun. (CLT Handbook.)

Yksinkertaisesti sanottuna CLT-levyn valmistusprosessi on seuraava:

e puutavaran valinta ja kuivaus
e puutavaran laadun tarkastus
e sormijatkaminen ja tavaran katkaiseminen
e kerrosten asettelu ja liimaus
e levyn puristus
e koneistukset
e merkinnat
e pakkaus.
(CLT Handbook.)

CLT-levyn yleisin valmistusmateriaali on kuusi. Muutkin puulajit ovat mahdollisia ja esimerkiksi Stora
Enso tarjoaa haluttaessa lehtikuusta tai mantyd. Visuaalisesti raakatavaran voi halutessaan saada

joko nakyvana tai ei ndkyvana, eika talla lujuusteknisesti ei ole suurta merkitysta. Ristiin limauksen
ja useiden puukerrosten takia yksittdisen laudan tai lankun viat eivat mydskdan vaikuta lopputulok-

seen merkittavalla tavalla.
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Tehtaalle tuleva raakatavara kuivataan 12 % kosteuteen (£ 3 %), joka estda puun elamista ja hal-
keamien muodostumista. Suomessa raaka-aine voidaan tilata tavoitekosteudessa joten kuivaaminen
ei valttamatta ole pakollista. Lujuusteknisista ja visuaalisista vaatimuksista riippuen, puutavara laji-
tallaan lopputuloksen vaatimalla tavalla. Lajittelu on voinut tapahtua jo sahalla josta raaka-aine on

tilattu, mutta esimerkiksi sormijatkolinjan tulisi olla laaduttava.

CLT:n rakenteellinen vahvuus on sen ristiin liimattu rakenne, minka johdosta kerroksissa olevat puut
ovat joko vaakasuunnassa tai pystysuunnassa. Vaakasuunnassa olevat kerrokset vaativat jopa 16
metrid pitkaa raaka-ainetta, joten nama kerrokset valmistetaan sormijatketulla tavaralla ja katkais-
taan sormijatkamisen jdlkeen vaadittuun mittaan. Toiseen suuntaan olevat kerrokset ovat huonekor-
keuden mukaan noin 3m pitkia. Nédma osat voivat hyvin tulla tehtaalle maaramittaisena nopeuttaen

valmistusprosessia.

Puun ollessa oikean mittaista ruvetaan raakatavarasta kokoamaan itse CLT-levya. Vaaka ja pysty-
suunnassa olevat kerrokset ladotaan linjalle 90°:n kulmassa toisiaan nahden, levittéen kerroksien
vdliin tuotannossa kdytdssa olevan liiman. Tama tuotannon vaihe jakaa kaytossa olevat tekniikat
kahteen tapaan. Osa valmistajista syrjdliimaa puutavaran liimapuulevyksi ennen ladontaa, ja osa
latoo yksittdin kaikki kerroksen puutavarat ilman liimausta linjalle. Kaksi CLT-teollisuuden suurinta
vaikuttajaa eli Stora Enso ja KLH eroavat tuotannossaan tassa kohtaa toisistaan, Stora Enso syrjalii-

maa ja KLH ei. My6s yritysten kayttamat limat eroavat toisistaan.

Nykyddn kaytossa olevat liimat ovat Polyuretaani pohjainen liima (PUR) fenoliresorsinoliformalde-
hydi-lima (PRF), melamiiniureaformaldehydi (MUF) ja Epoksiliima (EPI). Naista liimoista PUR, EPI ja
MUF kuivuvat nopeasti ja jattavat lapinakyvan lopputuloksen kun taas PRF tumman. PRF on enem-
man Pohjois-Amerikassa oleva liima ja PUR Europpassa. Liima valittaessa tulee miettia mahdollista
puristusaikaa joka voi vaihdella 10 minuustista useisiin tunteihin. Linjaston nopeus vaikuttaa myds
liiman valintaan, liiman valmistajan ilmoittaa esimerkiksi ajat jolloin puristuksen tulisi alkaa levittédmi-

sen jalkeen.

Kerroksien ollessa paikallaan valmis CLT-levy siirtyy linjastolla puristukseen. Puristimet voidaan jakaa
hydraulisesti (kuva 6) ja tyhjiolla toimiviin. Erona nailla kahdella on maksimi puristusvoima joka on
hyrlaulisessa puristimessa huomattavasti suurempi. Suurin osa kdytdssa olevista puristimista onkin
hydraulisia, mutta my6s tyhjiolla toimiville puristimille on oma kayttékohteensa. Riippuen puristi-
mista se voi my0s puristaa CLT-levya kaikilta sivuilta estaen kerroksien liikkumisen ja ilmavalien
muodostumisen. Eniten kdytdssa olevat liimat kuten PUR ja PRF eivat vaadi erillistd ldmmitysta pu-

ristuksen yhteydessa.
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Kuva 6 CLT-levyn puristus hydraulisella puristimella (Ahlberg, Aku 2014)

Puristuksen jalkeen CLT-levy hiotaan kummaltakin puolelta ja viimeistelladn se oikeaan paksuuteen
0.1 mm tarkkuudella. Hionnan jalkeen levy on valmis koneistuksia varten. Rakennussuunnitelmien
mukaiset ikkuna- ja oviaukot seka elementtiliitosten ja LVIS-asennusten vaatimat tdystot tehdaan
automaattisella CNC-koneella (tietokoneistettu numereninen jarjestelma). Kone tekee tydstot opti-
maalisissa olosuhteissa saavuttaen mittatarkan lopputuloksen. Suunnittelu- ja tydstéohjelmistosta
riippuen jo tehdyt suunnitelmat voivat olla suoraan siirrettdvissé CNC-koneelle, vaistaen ylimaaraisen

tyon tyostoratojen uudelta suunnitelulta.

Valmiit (kuva 7) CLT-levyt ovat valmiita merkittavaksi ja pakattavaksi ja usein CNC-tydstoja tekevat
ohjelmat tekevat valmiiksi myds pakkauslistan ja jarjestyksen jossa ne tulisi kuljetukseen sijoittaa.
(CLT Handbook.)

Kuva 7 Valmista CLT-levya Mayr Melnhofin tehtaalta Gaishornissa. (Ahlberg, Aku 2014)
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2.4  Kayttokohteet

Kuten tydssa on jo edelld mainittu, sopii CLT erittdin hyvin kerrostalorakentamiseen. Sen lisaksi CLT
on kayttokelpoinen miltein kaikkiin mahdollisiin kohteisiin aina pientaloista teollisuushalleihin. Raken-
nusmateriaalina se soveltuu kaikkiin kdytdssa oleviin puurakenteisiin seka sitd voi yhdistella myos

esimerkiksi terds-, ja betonirakenteisiin. CLT:lla pystytdan toteuttamaan saman talon ulko- ja valisei-
nat seka alapohjan, vdlipohjan ja ylapohjan. Rakennusmateriaalina sitd usein verrataan betoniraken-

teisiin. (Kiintopuu.fi.)

Suomessa Stora Enso on eri rakennusalan yritysten kanssa yhteistydssa toteuttanut useita rakennus-
kohteita. Rakennuksiin kaytetyt CLT-levyt Stora Enso tuo omilta tehtailtaan Itdvallasta. Tunnetuin
rakennus on Suomen luontokeskus Haltia Espoon Nuuksiossa. Jyvaskyldn vuoden 2014 asuntomes-
suillekkin kohosi yksi kolmesta suunnitellusta kahdeksan kerroksisista asuinkerrostaloista nimelta
Puukuokka. Lahivuosina CLT:sta aiotaan toteuttaa useita suunnitelmia eri puolilla Suomea. Vuoden
2015 aikana Jyvaskylaan rakennetun Puukuokan yhteyteen nousevat suunnitelmien mukaisesti Puu-
kuokka 2 ja 3. Yhteensa Kuokkalaan rakennettujen kolmen kerrostalon kerrosala on noin 10 000 k-
m2. Seindjoen asuntomessujen yhteyteen on suunnitteilla samantapainen ratkaisu kuin Jyvasky-

lassa, mutta hieman pienemmalld 5-6 kerrosmaaralla. (Puuinfo.fi.)

CLT-rakentamisen lippulaivahankkeena voidaan pitaa Helsingin Jatkasaareen rakennettavaa Jatka-
saaren Wood Citya, joka kdsittad toimistoja, hotellin, liiketiloja ja asumista yhteensa noin 28 000 k-
m?2 edestd. Hanke on Stora Enson ja SRV Yhtitt Oyj:n yhteishanke jossa my&s Helsingin ATT on mu-
kana. Kaupunkilaiskorttelin on tarkoitus edustaa suomalaista osaamista ymparistoystavallisessa ra-
kentamisessa joka rakennusmateriaalivalinnoilla, alhaisella valmistuksenaikaisena energiakaytolla
sekd rakennusten pienelld energiakulutuksella hillitsee omalta osaltaan ilmastonmuutosta. (Puu-
info.fi.)

Vuosittain valmistuu uusia korkeimpia CLT-rakenteisia puurakennuksia ja suunnitelmia tehdaan koko
ajan lisad. Vuonna 2009 Lontooseen valmistui siihen mennesséa korkein yhdeksankerroksinen puu
talo Stadthaus. 2012 Australian Melbourneen kohosi taasen kymmenenkerroksinen Forté-talo. Nor-
jaan on 2015 kevaallad valmistumassa 14-kerroksinen, 49 metria korkea CLT-rakenteinen puukerros-
talo Bergeniin. Tulevaisuudessa uusien kerrostalohankkeiden maara ei ainakaan tuotatokehityksen ja
rakentamisen ymparistoystavallisyyden perusteella tule laskemaan, vaan painvastoin. Uudet sovel-
lukset ja CLT:n sopiminen maanjdristysalueella tapahtuvaan rakentamiseen tulevat nostamaan sen

suosiota edelleen. (Timber-online.net.)

CLT on siis ominaisuuksiltaan kantava rakennusmateriaali jota voidaan soveltaa rakennukseen kuin
rakennukseen. Silla voidaan toteuttaa kaikki seindrakenteet seka ala-, véli- ja yldpohjat. Rakennus-
materiaalin hydroskooppisten ominaisuuksien takia horyssulkua ei tarvitse asentaa ollenkaan, eika
sisdpuolelle tarvitse valttdmatta mitdan pinnoitusmateriaalia jos palomaaraykset eivat sitd erikseen
vaadi. Kerrostalorakentamisen palomaaraykset ovat vaativammat joten kerrostaloissa CLT:n sisapin-

taan laitetaan esimerkiksi maarayksin vaatima maara kipsilevya.
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Pintalaadultaan CLT on aina hiottua ja sen voi valita joko nakyvaksi tai ei-ndkyvaksi eli teollisuuslaa-
duksi. Tiedonhankintamatkalla huomasi myds etta esimerkiksi teollisuushalleissa CLT ei tarvitse valt-
tamattd mitdan muuta pintamateriaalia ja se voi yksindan olla rakennuksen ainut seindmateriaali.

Keski-Euroopan lampétila- ja muut sadolosuhteet ovat kuitenkin hyvin erilaiset kuin Suomessa joten

sama toimintamalli ei ainakaan kustannustehokkaasti tule toimimaan taala pohjoisessa.

2.5 CLT-rakentaminen Suomessa ja maailmalla

Talla hetkella koko maailman CLT-tuotanto on keskittynyt Keski-Eurooppaan. Vuonna 2014 CLT:n
tuotanto oli noin 625 000 m? ja niistad Itavalta tuotti noin 60 % ja Saksa 16 %. Tuotanto Keski-Eu-
roopassa jatkaa kasvuaan ja alueen isoimmat yritykset tekevat uusia investointeja. Endan maail-
malla ei kuitenkaan haluta ostaa valmista CLT-levya Keski-Euroopasta vaan halutaan hy6dyntaa
omia puuvarantoja. Yha useampia suunnitelmia ja investointeja tulee julkisuuteen eri puolilla maail-

maa.

Pohjois-Amerikassa on jo tuotantoa, mutta tuote ei ole viela lydnyt itsedan lapi rakennusalalla. Alu-
eella on kuitenkin todella iso potentiaali ja esimerkiksi Montanassa, Yhdysvalloissa sijaitseva Smart-
lamin tehtaan tuotanto aiotaan nelinkertaistaa noin 115 000 m? vuotuiseen tuotantoon vuoteen
2016 mennessa. Japanissa nykyinen tuotanto on vain 10 000 m3/vuosi, mutta maassa on tehty paa-
tés oman CLT-tuotannon kasvattamisesta. Kymmenen vuoden aikana nykyinen tuotanto aiotaan mo-
ninkertaistaa noin 500 000 m3/vuosi. Muita valmistajia maailmalta I6ytyy esimerkiksi Suomesta, Lat-

viasta, Australiasta ja Uudesta Seelannista.

Vaikka nykyinen tuotanto onkin keskittynyt Keski-Eurooppaan nayttaa siltd etta CLT tulee nosta-
maan suosiotaan koko maailmalla. On arvioitu etta nykyinen tuotannon kasvu tulee moninkertaistu-
maan. Rohkeissa arvioissa pidetdadn mahdollisena ettd maailmanlaajuinen kasvu tulee olemaan jopa

3 miljoonaa m3/vuosi. (Timber-online)

CrossLam Kuhmo Ltd Kuhmosta on talla hetkella ainoa suomalainen ja samalla ainoa pohjoismainen
yritys joka valmistaa CLT-levya. Yrityksen vuonna 2014 alkanut tuotanto tyéllistaa 10 henkil6a ja

tavoitteena on 10 000 m® vuotuinen tuotanto. Puuteollisuus on iso osa suomalaista teollisuutta ja on
selvaa ettd jos ja kun CLT:n kysynta tulee nousemaan, halutaan myds taalld hyddyntda omia metsa-

varoja.

Vaikka Stora Enso tuokin CLT-levyja Suomeen yha kasvavan kysynnan vuoksi entistd enemman, ei
yrityksella ole vield Suomessa itse levya valmistamaa tehdasta. Stora Ensolla on Itdvallassa kaksi

noin 80 000 m3/vuosi CLT:td valmistamaa yritysta.
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TILAELEMENTTIRAKENTAMINEN

Tilaelementti on ala- ja ylapohjista seka tarvittavista seindrakenteista koostuva rakennekokonaisuus,
jonka kantavina rakenteina toimivat yleisesti ottaen elementtien paatyseinat, jotka rakennuskoh-
teesta riippuen ovat joko ulko- tai valiseinia. Tilaelementti voi olla viipale useista tilaelementeista
muodostuvaa rakennusta, tai vaihtoehtoisesti se voi yksindan muodostaa kokonaisen rakennuksen.
Tilaelementti voi my0s olla yksittdisen osa, joka asennetaan rakennuksen sisaan kuten kerrostaloon
tuleva markatila- tai saunaelementti. Tehtasolosuhteissa, poissa saan armoilta valmistetut elementit
sisdltavat esimerkiksi valmiit pinnoitteet ja kiintokalusteet seka sahko- ja LVI-asennukset. Kantavina

rakenteina toimivat ulkoseinat, mutta kohteesta riippuen myds valiseinat.

Valmiiden tilaelementtien tullessa rakennuspaikalle ne asennetaan paikalleen ja liitetaén toisiinsa.
Taman jalkeen tydomaalla pitda viela tehda vesikatto, tilaelementtien valiset sahko- ja putkiliitokset
seka kunnallistekniset liitokset. Tatéd ennen tydémaalla on pitényt tehda vaadittavat maatyét seka pe-
rustukset. Tilaelementtirakentaminen mahdollistaa perustustdiden ja itse rakennuksen rakentamisen
paadllekkdisyyden ja tama sdastaa aikaa seka rahaa. Tassa tydssa painopiste on puurakentamisella ja
suurin osa tilaelementtirakentamisesta onkin puurakenteista. On kuintenkin esimerkiksi olemassa
terasrakenteisia tilaelementtikokonaisuuksia joita kaytetdan kerrostalojen sisdan asennettavina mar-

kdtilaelementteina.

Tilaelementtien maksimi koot maariytyvat lahinna kuljetusteknillisten asioiden takia. Kuvassa 8 on
havainnollistettu erikois ja normaalikuljetusten mittarajoja. Kuljetus on huomattavasti kokonaiskus-
tannuksia lisdava tyévaihe mita ei pysty valttdmaan ja tdma ndahdaan yhtena tilaelementtirakentami-
sen heikkoutena.

(Unto Siikanen, 111-112)

Luvanvarainen

erikoiskuljetus

4,00 m

2,55-2,60 m

Erikoiskuljetusten
vapaat mittarajat

MNormaalilikenteen

mittarajat

Kuva 8 Mittarajoja eri kuljetuksille. (Ely keskus.)
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3.1 Kayttokohteet

Tilalementeista voidaan siis toteuttaa isompia kokonaisuuksia tai se voi olla yksittdinen osa sellaista.
Toisaalta se voi myds yksinaan muodostaa kokonaisen rakennuksen. Kayttokohteesta riippumatta
rakennuttaja haluaa tilaelementtirakennuksen tilatessaan pitkalle viimeistellyn tuotteen joka on no-

peasti kasassa itse rakennuspaikalla.

Omakotitalojen ja muiden pientalojen rakentaminen on yleistd, mutta muut elementtijarjestelmat ja
etenkin suurelementtijarjestelma kilpailee tuotteena samasta asiakaskunnasta. Puurankaiset tilaele-
mentit eivat ole mydskdaan mahdollistaneet kerrosmaarien kasvattamista ja yleisimmin ne ovatkin
yksi tai kaksikerroksisia kokonaisuuksia. Muita kdyttokohteita ovat etenkin julkiset rakennukset kuten
koulut, paiva- ja hoitokodit. Nyt CLT on kuitenkin mahdollistanut tilaelementtirakentamisen laajenta-
misen kerrostalorakentamiseen ja Suomen korkein Jyvaskyldn Kuokkalaan rakennettu Puukuokka

onkin tilaelementtijarjestelman tuote. (Rakennustuotepalvelut.fi.)

3.2 Valmistusprosessi

Tilaelementtirakentaminen on vahvasti tehdasolosuhteissa tapahtuvaa tuotantoa. Se voidaan karjis-
tden jakaa kahteen osaan, rakenteiden valmistukseen, seka niiden kokoamiseen ja viimeistelyyn.
Elementtipoydalla tai jigeissa valmistetaan kaikki tilaelementin rakenteet eli ala- ja yldpohjat seka
ulko- ja sisaseinat. Valmiit rakenteet kootaan linjastolle, muodostaen niista kokonaisen tilaelementin.
Kuvassa 9 on esimerkkitilanne tyon siita vaiheesta kun alapohjaan on tuotu yksi paatyseind, joka on
reivattu sivuilta kiinni ennen muiden seindelementtien asennusta. Tilaelementti viimeistellaén ja val-

mis tuote suojataan viidelta sivulta ja siirretdan odottamaan kuljetusta itse rakennustyémaalle.

Kuva 9. Alapohjaan kiinnitetty seindrakenne (Ahlberg Aku 2014.)
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Tilaelementin maksikoot johtuvat edellda mainitusti kuljetusteknisista asioista. Yleisesti ottaen tilaele-
mentin ne ovat 12 x 4,2 x 3,2 metrid. Elementtien ja moduulijarjestelmaa suunniteltaessa ndma mi-

tat ovat antavat suunnittelijalle maksimimitat jotka ohjaavat suunnittelua.

Kuten kaikki elementtirakentaminen myds tilaelementtirakentaminen nojaa suuresti hyvaan suunnit-
teluun jolloin menekki pystytddn laskemaan tarkasti ja koko rakennusprojekti voidaan aikatauluttaa

tasmallisesti. Elementtipiirrustukset tehddan ARK, RAK-kuvien pohjalta ja nadihin lisataan suunnittelu-
vaiheessa LVI- ja sdahkokuvat jotta mahdollisimman paljon asennustdistd voidaan suorittaa nopeam-

min ja helpommin vaakatasossa elementtipdydalla.

Tehtaalle tuleva puutavara on mahdollisimman maaramittaista jolloin tehtaalla ei tarvitse erikseen
kuluttaa aikaa mittaamiseen ja katkaisuun. Mikali tilaelementeista rakennetaan esimerkiksi paketti-
talo tyyliin eri mallistoja, voi melkein kaikki tuleva puutavara olla maaramittaista. Isommissa ja toi-
sistaan eroavissa rakennuskohteissa tdma ei kuitenkaan enaa toimi. Talopakettituotanto eroaakin
yksittdisia rakennuksia rakennetavista yrityksistd, silla talopakettien tuotteet ovat samoja ja ndin ol-

len tuotantoa pystytaan suunnittelemaan tarkemmin ja kustannustehokkaammalla tavalla.

Jokaisesta elementistd on erilliset kuvat, joissa tulisi nakya katkaisulista, mitat koko rakenteesta ja
aukkojen paikat. Elementtipdydalla elementti kootaan suunnitelman mukaan sen sisaltden rungon,
eristeet, tarvittavat pintamateriaalit ja mahdolliset LVIS-asennukset seka niiden vaatimat reidt ja au-
kot. Kuvassa 10 on Elemenco Oy:n tehtaalta otettu kuva elementtipdydalld odottavista valiseinaele-

menteistd jotka ovat valmiita siirtamista varten. Siirto elementtipdydalta voi tapahtua esimerkiksi

siltanosturilla.

Kuva 10. Elementtipdydalld makaavia valmiita valiseindelementteja. (Ahlberg Aku 2014.)

Valmiit osaelementit siirretdan elementtipdydaltd mahdollisimman pitkalle viimeisteltyna linjastolle.
Vaaterissa olevan alapohjan paalle kiinnitetdan suunnitelman mukaiset seindrakenteet seka yla-
pohja. On myds mahdollista ettd kattotuolit asennetaan jo tdssa vaiheessa, mutta kuljetuksen aset-

tamat korkeusrajat (maksimissaan 4,4 m) tulevat akkia vastaan.
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Kuva 11. Kitatut kipsilevyt valmiina maalikerrosta varten. (Ahlberg Aku 2014.)

Ikkunat ja ovet voidaan asentaa elementtipdydalla tai vaihtoehtoisesti linjastolla rakenteiden ollessa
pystyssa. Tilaelementti viimeistelladn pintamateriaaleilla, joita ei elementtipdydalla pystytty viela
asentamaan. Halutut pinnat kitataan (kuva 11) ja pinnoitetaan esimerkiksi pohjamaalilla ja LVIS-
asennusten vaatimat tyot suoritetaan loppuun. Elementtien valisiin seiniin kiinnitetdan kovalevyt,
jotta eristykset eivat paase tippumaan. Viimeistelty tilaelementti pakataan viideltd sivulta kdyttaen
joko erillisia pressuja tai muovia. Kuljetuksen aikana ilmavirta riepottelee pakkausmateriaalia joten
yleensd se varmistetaan rimoilla ja laudoilla seka ikkunat suojataan niiden yli menevilld suojaavilla

rimoilla.

Pakatut tilaelementit voivat odottaa sisdtiloissa siirtoa rakennuspaikalle tai ne voidaan hyvan pa-
kauksen johdosta siirtda odottamaan siirtoa ulkotiloihin. Ulkona varastoimista pyritédn valttémaan
mahdollisimman paljon, koska ulkona tapahtuva varastointi kasvattaa ajan my6to koko ajan kosta-
eusvahinkojen riskeja. Mikali mahdollista, ei tilaelementtia altistuteta séan armoille vasta kun kulje-
tuksen alkaessa.

Rekkojen lavoilla tapahtuva siirto rakennuspaikalle on paitsi kustannuksia lisdava vaihe, mutta se
ohjaa muutenkin esimerkiksi moduulimitoittamista. Tilaelemementtien painon mukaan saatetaan
jopa tehtaalla tarvita autonosturia nostamaan tilaelementteja kuljetukseen ja ainakin rakennuskoh-

teessa

3.3 Tilaelementtirakentaminen Suomessa

Puurakentaminen on Suomessa aina ollut yleistd ja omat metsdvaramme kannustavat puun ymparis-
tdystavallisien ominaisuuksien kanssa puurakentamiseen jatkossakin. Talla hetkella rakennetuista
rivi- ja pientaloista 80 prosenttia ja yhtd merkittdva osa vapaa-ajan rakennuksista rakennetaan

puusta. (Tolppanen, Karjalainen, Lahtela ja Viljakainen 2013, 11-12)
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Suomesta loytyy useita yksityissektorille tilaelementteja valmistavia talotehtaita. Maara on viimeisina
vuosina noussut nopeasti, silld kustannustehokas ja nopea talon vesikattovaiheeseen saaminen kiin-
nostaa asiakkaita. Nyky-yhteiskunnassa jokaisen ihmisen ei tarvitse omata kirvesmiehen taitoja,
niinpa esivalmistellut tuotteet tulevat varmasti tulevaisuudessakin kiinnostamaan. Julkiselle puolelle
yritysten maara vahenee, mutta esimerkiksi Elemenco Oy eli taman tydn tilaaja toimii juuri talla sek-
torilla. Sisailmaongelmien riivaamalle julkiselle rakentamiselle onkin helppo suositella sisdtiloissa ta-
pahtuvaa rakentamista, jolloin rakentamisen aikana tapahtumat virheet kosteuden suhteen voidaan
minimoida. My®ds tilaelementtien mahdollisuus siirtoon kiinnostaa esimerkiksi valiaikaista koulua tar-

vitsevaa rakennuttajaa.

3.4 Hyddyt ja haitat

Tilaelementti rakentamisen merkittdvimmat edut ovat rakentamisen nopeus seka teollisen valmistuk-
sen aikaansaama tasainen laatu. Koska perustukset, rakennuksen tekniset liiténnat ja itse rakennus
voidaan rakentaa samaan aikaan, lyhentaa toteutustapa hankkeen lapimenoaikaa ja siten pienentaa
merkittavasti aikasidonnaisia tydmaateknisia kustannuksia sekd mahdollistaa padoman tehokkaan
hyddyntédmisen. Tuotanto tapahtuu teollisena prosessina, saalta suojassa, turvallisissa ja valvotuissa
olosuhteissa. Kosteudenhallinta tehtaalta aina rakennuksen valmistumiseen asti on prosessiin sisdan-
rakennettu ominaisuus; eristeet ovat saalta suojassa rakennelevyjen ja vetta pitdvan mutta hengit-
tavan kankaan takana. Koska tilaelementit siirretdan paikalle kokonaisuuksina, ovat ne mydskin siir-
rettavissa asentamisensa jalkeen. Tama on selva etu ja esimerkiksi valiaikaisia kouluja tai muita ti-

loja rakentaessa juuri tdma ominaisuus saa rakennutajan valitsemaan tilaelementtirakentamisen.

Tilaelementtituotannossa budjetin laskeminen ja sen toteutumisen seuraaminen on helpommin hal-
littavissa kuin esimerkiksi paikallaan rakentamisessa. Kustannukset ovat kuitenkin tilaelementtira-
kentamisessa heikko kohta, koska tilaelementtien siirtely asettaa runkotavaralle suurempia vahvuuk-
sia seka tilaelementtijarjestelma vie keskimadrin enemman puutavaraa. Arkitehturisesti moduulijar-
jestelma sitoo suunnittelijaa vahvasti ja siksi tilaelementtirakentaminen on hyvin samanlaista raken-

tajasta riippumatta.
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4 ELEMENCO OY

Elemenco Oy on perustettu vuonna 2004 ja se tydllistad 12 henkiléa. Tehdas sijaitsee Luikonlah-
dessa noin 20 kilometria Kaavin keskustasta Outokumpuun pdin. Elemencon toimialueena on koko
Suomi. Vuonna 2014 Elemenco Oy:n liikkevaihto oli noin 4,1 miljoonaa euroa. (Kauppalehti.fi.) Yritys
valmistaa tilaelementteja ja rakentaa niistd mm. kouluja, paivakoteja, toimistoja ja asuntoja. Tilaele-
mentit ovat tehdasolosuhteissa mahdollisimman pitkalle esivalmisteltuja viipaleita. Rakenteet ovat
helposti muunneltavissa, laajennettavissa ja siirrettavissa. Elementeista on mahdollista rakentaa

seka pysyvia, etta siirrettdvia rakennuksia.

4.1 Elemencon tuotanto

Elemencon tehdastilat sijaitsevat Luikonlahdessa entuudestaan paikalla olleessa hallissa. Tilaa ei siis
ole tehty alkujaan tilaelementtirakentamista varten, vaan sité on muokattu siihen sopivaksi. Tavara-
virta on katsottaessa vasemmalta oikealle tai toisin sanottuna pohjoispaadysta etelapaatyyn. Puuta-
vara tulee tarpeen mukaan hallin pohjoispaatyyn ja rakennusvaiheiden edetessa elementit siirtyvat
valmiina ulos hallin etelapaadystd. Rakennustarvikkeet ovat siis padasiassa pohjoispaddyssa koska

niiden on oltava elementtipdydan laheisyydessa (kuva 12.)
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Kuva 12 Elemencon tehtaan lay-out. (Ahlberg Aku 2014.)

Rakennustarvikkeita tilataan toimittajilta tarpeen mukaan ja yritys pyrkii vélttamaan ylimaaraista va-
rastointia tehtaan tiloissa. Hallin sisélla varastointitilaa on tarpeeksi jotta rakennusvaiheet eivat py-
sahdy ainakaan raakatavaran puutteen vuoksi. Jos tavaraa kuitenkin on "liikaa” varastoidaan ne va-
liaikeisesti hallin ulkopuolelle hyvin muoviin pakattuina ja pressuilla peitettyind. Puutavara ei ele-
menttien keskindisten mittojen vaihteluiden vuoksi ole madramittaista, vaan sita joudutaan patki-

maan katkaisusahalla.
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Ala- ja yldpohjat seka kaikki seindrakenteet valmistetaan poydalla joka sijaitsee pohjakuvasta kat-
soen hallin eteldpaadyssa. Kaikki puutavara ja muu materiaali on varastoitu pdydan viereen, jotta
rakennusprosessi toimisi mahdollisimman portaattomasti. Rakenteiden siirtdminen tapahtuu hallissa
olevilla kolmella siltanosturilla. Tyota elementtipdydalla ei ole automatisoitu milldan tavalla, vaan ty6

tapahtuu perinteisin keinoin.

Tilaelementtien rakennusprosessi alkaa luonnollisesti alapohjista, joita rakentaa tilanteesta riippuen
2-3 tyontekijaa. Alapohjien valmistuessa ne siirretaan hallin eteldpaatyyn riveittdin jarjestyksessa
jossa ne halutaan ulos hallista. Alapohjien pituudet voivat vaihdella kohteesta ja elementtijaosta riip-
puen viidesta kahdeksaan metriin ja leveydet ovat kolmesta viiteen metriin. Elementtien koosta riip-
puen alapohjat yleensa jarjestyvat eteldpaatyyn kolmen elementin riveihin, aina siihen asti kun tila

hallista loppuu. Materiaali tehtaassa on kuvan 13 kaltainen.
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Kuva 13 Elemencon tehtaan materiaalivirta. (Ahlberg Aku 2014)

PUUTAVARAA

Elementtipéydéllé on yleensd aina vahintaan kaksi tyontekijaa tekemdssa rakenteita, kun taas ele-
menttien luona on 5-6 tydntekijaa kasaamassa ja viimeistelemassa tilaelementteja. Tilaelementit
pyritddn elementtirakentamiseen ominaisella tavalla viimeistelemaan tehtaalla mahdollisimman pit-
kalle. Tilauksesta riippuen viimeistelyyn kuuluu pohjamaalin maalaaminen, pienten valujen tekemi-
nen (esim. kylpyhuoneet), mahdolliset laatoitukset ja kiinteat kalusteet. Yleensa tilaelementteihin ei

vield tehtaalla laiteta kattoristikoita paikalleen, mutta myds se on mahdollista.

Lahetysvalmiit tilaelementit pakataan pressuin ja muovein viidelta sivulta ja siirretdan trukilla ulos
odottamaan kuljetusta pystytyspaikalle. Elementtien ulkona varastoimista kuitenkin pyritdan valtta-
maan mahdollisten kosteusvaurioiden valttdmiseksi ja niinpa ne otetaan mieluummin ulos vasta kun
sille on oikeasti tarvetta. Eli pari pdivaa ennen rekkojen saapumista tilaelementteja ruvetaan otta-

maan ulos sellaiseen jarjestykseen jossa ne halutaan pystytyspaikalle lahettda.
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4.2  Puurankaisten tilaelementtien rakenteet

Nykyisten Elemencon rakentamat puurankaiset rakenteet ovat perusrakenteeltaan kuvien 14-17 lai-
set, mutta kohteesta riippuen voi esimerkiksi palomaarayksien vuoksi rakennuksen sisapinnassa olla
kaksinkertainen kipsilevy.

Yldpohja
'S 0000000200000 000'0'0000000000REERER W
....................................... |
...................................... |

+

YLAPOHJA (YP) U=0,09 W/im2K

Pintakasittely

Kipsilevy 13 mm

Rimoitus 25 mm

Hoyrynsulku

Lammboneriste 400 mm

Kantavat rakenteet & tuulettuva tila

Aluskate

Korotusrima 22 mm

Ruoteet 25 mm

Peltikate

Kuva 14 Ylapohjarakenne (elemenco.fi.)

Viliseind V52

VALISEINA (V51) 52 dB

Pintakdsittely

Kipgilewvy EK 13 mm

Eriste & kertopuurunko 85 mm

Kipsilewvy EK 13 mm

Pintakasittehy

Yhteensd 92 mm

Kuva 15 Valiseindrakenne. (elemenco.fi.)
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Viliseina VS1
Y VALISEINA (VS1)  52dB
(( y Pintakasittely
<§' . Kipsilevy EK 13 mm

Eriste & kertopuurunke 66 mm

limarako 40 mm

Eriste & kertopuurunke 66 mm

’i\(j(\( Kipsilevy EK 13 mm
>(" Pintakasittety
Yhteensa 298 mm
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Kuva 16. Tilaelementtien valisten seinien rakenne. (elemenco.fi.)

Ulkoseind

ULKOSEINA (US)  U=0,17 Wim2K
Pintakaszittely

Kipsilevy EK 13 mm

= + Hiwvrynsulku

Runko/ldmmaneriste 200 mm
Tuulensuojavilla 30 mm
Rimoitusftuuletusvali 25 mm
Ulkoverhous 21+21mm

hteensd 310 mm

Kuva 17. Ulkoseinarakenne. (elemenco.fi.)
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5 CLT TILAELEMENTEISSA

5.1 Soveltuvuus

CLT rakenteiset tilaelementit ovat jo kdytdssa olevaa teknologiaa. Stora Enson Itdvallasta tuomilla
CLT-levyilld on rakennettu Lakean toimesta esimerkiksi 8-kerroksinen kerrostalo vuoden 2014 asun-
tomessuille Jyvaskyladn. Tekeminen on kuitenkin uutta, eika yleista tietamysta esimerkiksi liitantade-
taljeista ole vield paljoa. Finnish Wood Researchin toimesta viimein vuonna 2012 julkaistu RunkoPES

2.0 (PES= Puu Elementti Standardi) toimii hyvin pohjana yrityksen miettiessa rakenneratkaisuja.

Tilaelementti itsessdan asettaa vaatimuksia joita rakenteen tulee tayttaa. Tilaelementti ovat jopa yli
10 tonnia painavia kokonaisuuksia ja niita pitaa pystya siirtdmaan ilman ettd esimerkiksi pintamateri-
aalit karsivat tai etta koko tilaelementti vaantyy nostettaessa. CLT:sta rakennettu tilaelementti on
jaykempi kokonaisuus kuin esimerkiksi puurankainen vastaava kokonaisuus. Kiinted massiivipuinen
kokonaisuus luo tilaelementille jaykdn rungon joka kestaa hyvin siirtdmista. Nain ollen tilaelement-

teja pystytdan siirtamaan ilman mittatarkan kokonaisuuden vaantymista.

Pintamateriaaleja valitteassa pitad myods miettid myos etta elementtien yksittdinen ja kokonaisten

tilaelementtien siirtdminen asettaa myds niille vaatimuksia riippuen tavasta jolla elementteja noste-
taan. Jos nostamiseen kaytetadn elementin ympari tulevia lenkkejd, tulee tasta puristavaa painetta
joka voi rikkoa rakenteita. CLT-levyihin voi myds halutessaan tehda jo CNC-koneen tydstdvaiheessa
nostamista varten vaadittavat reiat joihin voi esimerkiksi asentaa siirtoa varten silmukoita tai muita

mekaanisia liitoksia.

5.2 Rakenne

Rakennetta mietittdessa pitda ottaa huomioon edellisessa kappaleessa mainitut asiat. Muita vaikutta-
via tekijoité ovat mitoitus, vaatimukset ja halutut ominaisuudet. Paalahtékohtana rakenteessa voi-
daan pitda sita etta CLT:n ominaisuuksien vuoksi se ei sisdpintaan tarvitse erikseen asennettavaa
héyrynsulkua ja muut ulkopuolelle tulevat rakenteet kuten eristeet koolaus ja haluttu ulkopinnoite

ovat asiakkaan itse valittavissa.

Uutena tuotteena CLT:lle on kehitelty ja sille on kehitteilld myds kerros tyyppisia-rakenteita joita esi-
merkiksi betonirakentamisessa on kaytossa. Nailld sovelluksilla pystytadn saavuttamaan myds vaa-

dittavia ominaisuuksia ja tilaelementtirakentamisessakin téllainen kiintea rakenne saattaisi toimia

hyvin.
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5.2.1 Seinarakenteet

Mahdollisia ja kaytdssa olevia seindrakenteita ja eristystapoja on erilaisia. Puukuitulevy, mineraali-
villa tai EPS-levy ovat todenndkdisid ja suosittuja vaihtoehtoja. Mineraalivillan kayttdminen vaatisi
CLT-levyn pintaan koolauksen jonka valiin villat asennettaisiin. Talléin pehmea eriste pysyy omissa
raoissa eika tipu kuljetuksissa tai itse kaytossa. Tilaelementtirakentamisessa suurien tilaelementtien
siirtely kohdistaa paljon puristavia voimia nostotilanteessa ja siksi koolauksen pitaisi olla tarpeeksi
vahvaa, ettd se kestdisi rakenteen hajoamatta. Kiinteat levyrakenteet ovatkin selkeasti selvemmin

tilaelementtirakentamiseen sopiva vaihtoehdo eristamistapaa mietittdessa.

Puukuitulevyn kayttd seindrakenteessa voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kuvan 18 osoittamalla tavalla,
jossa kiinteat levyt asettettaisiin tarpeaksi vahvoilla ruuveilla CLT-levyyn. Tassakin rakenteessa sen
kestavyys ainakin tilaelementin ympari kiedottavilla lenkeillda tapahtuvassa nostamisessa voi olla viela

liian heikko ja se vaatisi viela mittauksia ja kehitysty6ta.

Rakenne:

- CLT-seindlevy
- ariste (puukuitu)
- eriste (puukuitu)

- rappaus (sis. tukirakenteet)

Kuva 18. Puukuitulevylld eristetty CLT-rakenteinen ulkoseina. (Stora Enso.)

Toinen levyvaihtoehto voisi olla samankaltainen rakenneratkaisu jossa puukuitulevyn sijaan eris-
teend kadytettaisiin halvempaa EPS-levya (kuva 19.) Se olisi kiinteampaa ja paremmin nostelua kes-
tavampaa materiaalia, mutta toisaalta sen muut ominaisuudet ovat verrattuna huonompia ja vahen-
tavat CLT:n vahvuuksia. Se ei ole ymparistdystavallista materiaalia, eika sen daneneristavyys tai dif-

fuusia ominaisuudetkaan ole huomattavan mairittelevia. (Stora Enso.)
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Eristekiinnike
(kiinnitys eristevalmistajan
ohjeiden mukaisesti)

Rakenne:

- eriste (EFS)
- CLT-seinalevy

- rappaus (sis. tukirakenteet)

Kuva 19. EPS-levylla eristetty CLT-rakenne. (Stora Enso.)

5.2.2 Vailipohja- ja kattorakenteet

Valipohjissa CLT:n vahva massiivinen rakenne ei endan tuota harmia esimerkiksi siirroissa, vaan siita
on hyodtya. CLT-levyista tehty tilaelementtikokonaisuus on kiinted hyvin kuljetusta kestavat rakenne.

Naissa rakenteissa ldhtékohdat on hyva ottaa RunkoPes jarjestelmasta.

5.2.3 CLT-rakenteisten tilaelementtien liitokset

Tyon tarkoituksena ei ole luoda Elemencolle uutta erillista liitospohjaa CLT:n mahdolliseen kayttéon.
Yhteensopivat liitokset muiden valmistajien kanssa on turvallinen tapa lahestya elementtien liitoksia.
Taman johdosta liitosten pohjana kaytetadn 2014 kevaalla julkaistua puurakenteiden puuelement-
tistandardia eli RunkoPES 2.0 -jarjestelman mukaisia liitoksia. RunkoPES 2.0 toimii pohjana mietitta-
essa yrityksen omia liitantdja, eika Elemencon yrityksena kuulu ottaa vain ja ainoastaan standardin
kuvia omaan kayttédn. Yritys kayttaa liitantadetaljeja pohjana omalle ratkaisulleen. Liitdntadetaljit ja
omat rakenneratkaisut olisi kaytava yrityksen kesken lapi ja ratkaista milla tavalla yritys itse lahtisi
toteuttamaan tilaelementteja. Kuvat 20—-26 ovat RunkoPES 2.0:sta pomittuja liitanta detaljikuvia

jotka sopivat tilaelementtirakentamiseen.

RunkoPes kehitettiin kilpailuttamisen ja hankinnan helpottamisen liséksi nopeuttamaan suunnittelua
ja rakentamista. Parametrien, liitosten ja perusrakenneratkaisujen pysyessa maan laajuisesti saman-
laisena helpottuu tassa niin suunnittelija kuin kirvesmiehenkin tyd. Rakenneratkaisuissa on ollut ta-
voitteena se, etta niissa on huomioitu kaikki rakennusfysikaaliset seikat. Jarjestelman yleistyessa se
luo Suomeen yhtendisemman alan kuten betonirakenteissa jo 60-luvulta kdytdssa ollut vastaava

standardijérjestelma.
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RunkoPes on kehitetty kerrostalorakentamisen tehostamiseen, minka vuoksi sen edut pienenevat,
kun siirrytadn pienempiin ja yksildidympiin rakennuskohteisiin, kuten omakotitaloihin. Pientalot ovat
usein raataldityja tilaajan tarpeisiin ja neliomaariltdan niin pienia, ettei standardoidulla puuelementti-

rakentamisella padsta samanlaisiin kustannussaastéihin kuin kerrostalorakentamisessa.
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Kuva 20. Tilaelementtirakenteen liiténtd betonirakenteeseen. (puuinfo.fi.)
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Kuva 21. Nurkkaliittyma. (puuinfo.fi.)
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Kuva 24. Valipohjaliittyma. (puuinfo.fi.)
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Kuva 25. Valipohjaliittyma. (puuinfo.fi.)



34 (57)

1"

El30!

Puubkbiben yhleydessd galordystis
Toleurtsan pajakasarentilI
FB Flutreathe®

(SECURO)

0 Il
i pmﬂﬂﬁ hu0y
B gnnoned

[\
0!

RunkoPES 20

1:5

YVipehjdlityms

31922013

YP8OINR!

US401KM

a90aL!

O OO

Kuva 26. Yldpohjaliittyma. (puuinfo.fi.)



35(57)
6 ELEMENCO JA CLT

Yrityksena Elemenco Oy:n suurin vahvuus on sen ammattitaito ja kokemus tilaelementtirakentami-
sessa. Se tuntee tuotteensa ja pienena paikallisena yrityksena sen tyéntekijéiden vaihtuvuus on
pienta. Talldin tyonteko on tehokasta ja ongelmallisiinkin tilanteisiin osataan reagoida oikealla ta-
valla. Rakennusala reagoi markkinaheilahteluihin herkasti ja viimeisten vuosien aikainen maailman
laajuinen lama on epailematta vaikuttanut tilauskantoihin. Elemenco on kuitenkin pystynyt vuosien
2010-2014 valisena aikana nostamaan liikevaihtoaan 22% (kuvio 3.) Samaan aikaan samalla toi-

mialalla toimivien yritysten liikevaihto on laskenut huomattavasti kuvion 4 osoittamalla tavalla.
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Kuva 18. Elemencon liikevaihdon kehitys (finder.fi.)
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Kuva 4. Elemencon likkevaihdon muutos verrattuna samalla toimialalla toimiviin yrityksiin. (finder.fi.)

CLT on puurakentamisen suosion nostamisen eturintamassa sen tarjotessa mahdollisuuden rakentaa
jopa 12 kerroksisia puurakenteisiin kerrostaloja. Suomessa palomaaraykset kuitenkin rajoittavat
puurakenteisen rakentamisen kahdeksaan kerrokseen. Suomeen onkin jo kohonnut yksi kolmesta
Jyvéaskylan Kuokkalaan suunnitelluista kahdeksan kerroksisista asuin kerrostaloista joka osaltaan
osoittaa ettd tekniikka on jo kaytéssa.

Miksi Elemenco sitten haluaisi ottaa CLT:n mukaan omaan liiketoimintaansa jos silla ei ole sille valt-

tamatonta tarvetta? Perusteita on niin puolesta kuin vastaan.
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6.1 Tuotantoaste

Tata opinndytetydta aloitettaessa ei ollut aivan selvda milld mittakaavalla ja toiminta-asteella CLT:n
mahdollista kayttoonottamista Elemencon kannalta mietittdisiin. CLT-levyn tuottaminen on sahateol-
lisuutta puhtaimmillaan ja tuotantolinjan vaatimat investoinnit ovat suuria. Elemenco on ensisijai-
sesti rakennusalan yritys jonka vahvuudet ovat rakentamisessa. Tiedonhankintamatkalla CLT-teolli-
suuden keskukseen Keski-Eurooppaan oli ilmeista etta kuten normaalisti, rakentaminen ja rakennus-
aineen valmistaminen ovat erillisid yritystoimintoja. Vaatisi huomattavaa osaamista ja isojen koko-
naisuuksien hallintaa pystya hallitsemaan CLT-rakentamisen ketju kaadettavasta puusta valmiiseen
puukerrostaloon. Suomessa Itavallasta omilta tehtailtaan CLT:ta tuova Stora Ensokaan ei tee koko
ketjua itse vaikka onkin huomattavan suuri yritys. Tassa on jo selva ristiriita silld miksi hyvin toimeen
tuleva pk-yritys vaihtaisi oman toimivan liikeideansa eri toimialaan, joka vaatisi huomattavia inves-
tointeja? Ajatusta puoltavia perusteluita on vaikea l6ytda yhtdan. Niinpa ajatus omasta CLT-levya

tuottavasta linjastosta hylattiin.

Tiedonhankintamatkalla tutustuimme esimerkiksi Saksassa, Bieberbachin kaupungissa sijaitsevaan
Biber Holzbearbeitung nimiseen yritykseen, joka osti raakaa tyostamatonta CLT-levya johon he
omalla CNC-koneella tekivat tyostét. Heidan ei siis tarvinnut hallita itse levyn tekoa vaan yritys suun-
nitteli rakennussuunnitelmien mukaiset tydstéradat jotka toteuttivat itse omalla koneellaan. Yritys
moi siis tavallaan suunnittelupalvelua ja valmista CLT-levya. Mikali Elemenco haluaisi olla mukana
tyostdjen teossa, tarvitsisi sen poiketa omasta osaamisestaan vahemman kuin koko levyn tuotan-
nossa. CNC-kone ei kuitenkaan tulisi maksamaan itsedén takaisin seuraavaan 100 vuoteen jos siité
tulevia valmiita levyja kaytettaisiin ainoastaan omiin rakennuskohteisiin. Elemencon pitaisi jalleen
vaihtaa hieman omaa toimialaansa ja lisatd omaan tilaelementtituotantoon CLT-levyn tydstdjen teke-
minen muille rakennusalan yrityksille. Noin 650 000 euron CNC-koneen investointikustannuksiin pi-

taisi myos lisatd Elemencon tehtaan laajentamisen kustannukset.

CLT on kuitenkin rakennusmateriaali jonka ominaisuuksia padsee kayttdmaan hyvaksi ostamalla sita
valmiina tuotteena. Elemencon ei valttamatta tarvitsisi tehda huomattavia investointeja, jotta se
paasisi kokeilemaan hyvin samanlaista tuotetta kuin he nykyaankin tekevat. Ainoa ero olisi se etta
CLT mahdollistaa korkeamman rakentamisen. Levya yritys pystyisi ostamaan tallé hetkelld Stora En-
solta joka tuo levyt Itdvallasta, sekd Kuhmossa sijaitsevalta ainoana Suomessa CLT:té tuottavita Oy
CrossLam Kuhmo Ltd:Ita. Stora Enson Lakea Oy:n kanssa yhteistydssa toteuttamat kahdeksan ker-
roksiset Jyvaskylan asuin kerrostalot ovat toteutettu tilaelementtisovelluksena joten Elemenco voisi

kdyttaa edelleen hyvaksi omaa ammattitaitoaan.

Valmiin levyn ostaminen on Elemencon kannalta jarkevin vaihtoehto, jolloin se pystyy yhdistamaan
omat vahvuutensa CLT:n ominaisuuksiin. CNC-koneen hankkiminen ja omien tydstdjen teko voi

my0s jossain kohtaa tulevaisuutta olla mahdollinen vaihtoehto.
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6.2 CLT:n kayttéa puoltavat asiat
6.2.1 Tuotannon ja kysynnan lisdantyminen

CLT:n nykyinen Keski-Eurooppaan keskittynyt maailman laajuinen 625 000 m3 vuotuinen tuotanto
tulee arvioiden ja tehtyjen investointien perusteella tulevien vuosien aikana leviamaan tasaisemmin
ympdri maapalloa. Samalla uskaliaimmissa arvioissa CLT:n vuotuisen kasvun arvioidaan olevan jopa
3 miljoonan kuution vuotuista luokkaa. Enaan CLT:ta ei voida pitaa pelkastdan uutena kehitysvai-
heessa olevana puuteollisuuden tuotteena vaan se aletaan ottamaan tuotteena vakavammin ja sen

tunnettavuus tulee parantumaan lisddntyvan tuotannon johdosta.

Se etta CLT:sta puhutaan betonin haastajana, kertoo jo paljon minka laisen potentiaalin se raken-
nusaineena omaa. Puukerrostalorakentamisesta |16ytyy positiivisia uutisia esimerkiksi lansinaapuris-
tamme Ruotsista. Ruotsin puukerrostalokanta on noussut jo 20 prosenttiin. (puuinfo.fi.) Tama osoit-
taa ettd oikeanlaisella politiikalla ja innovaatisilla tuotteilla kuten CLT pystyttaisiin saavuttamaan
huomattava osuus kerrostalorakentamisesta. Muualta maailmasta ja etenkin Keski-Euroopasta saa
kuitenkin selvid viitteitd kuinka CLT:lla on mahdollisuus muokata nykyisen rakennusteollisuuden ra-
kennetta. CLT:hen sijoitetaan yha enemman rahaa ja nayttaa silta ettd sen tuotannon maara ei tule
hidastamaan nousuaan. Tuotteeseen siis uskotaan ympari maailmaa mika kertoo sen vahvuuksista

ja kayttokelpoisuudesta.

6.2.2 Ekologisuus

Rakennuttaminen ja rakennusten kaytté on Suomen mittakaavassa isoja saatuttavia tekijoitd. Ra-
kennusten kaytt6 aiheuttaa noin 39 % energiankulutuksesta ja 30 % hiilidioksidipaastdista. Itse ra-
kennusaineiden tuottaminen puolestaa aiheuttaa lahteesta riippuen 5-12 % energiankulutuksesta ja
hiilidioksidipadstoista. Suurimman syyn ollessa sementti- ja terasteollisuus joka aiheuttaa yli 90 %
paastoista ja kulutuksesta. Rakentaminen on eniten raaka-aineita kuluttava teollisuuden ala myés
Euroopassa ja valtaosa rakentamiseen kdytetyista raaka-aineista on uusiutumattomia. Vaestén
maara jatkaa kasvuaan noin 100 miljoonalla vuodessa ja niinpa rakentamiselle tulee olemaan entista
enemman tarvetta. Lisadntyva tarve ja alan epaekologisuus on huono yhdistelma ajatellessa ilmas-
ton ldmpenemista. Ekologiset ja kestavat ratkaisut ovat tulevaisuudessa haluttuja, koska ilmasto jat-
kaa ldmpenemistdan. Ilmatieteenlaitoksen 2013 syyskuussa julkaiseman ilmastonmuutoksen luon-
nontieteelliseen taustaan keskittyvén osaraportin mukaan " vuosina 2016-2035 maapallon keskildm-

pdtila on todennékdisesti 0,3-0,7 astetta korkeampi kuin vuosina 1986—-2005."

Nyky-yhteiskunta painottaa ymparistdystavallisyyden ja kestavan kehityksen tarkeyttd. Puu on ra-
kennusaineena ymparistdystavallinen materiaali verrattaessa esimerkiksi betoniin. Mietittdessa ra-
kennuksen vaikutusta ymparistdén on mietittava koko rakennuksen elinkaarta. Tama sisaltda kaiken
suunnittelusta rakennuksen lopulliseen purkamiseen. Ndissa ominaisuuksissa CLT-rakenteinen ker-
rostalo on vastaavaa betonirakenteista rakennusta huomattavasti ymparistéyhtavallisempi. Ymparis-
toystavallinen materiaali huomioidaan niin poliittisella, kuin kuluttujan tasolla. Ymparistoystavallista

tuotetta on hyva markkinoida nykyisessa tilanteessa kuluttajille.
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6.2.3 Poliittiset ratkaisut ja hankkeet

CLT:n ekologiset ominaisuudet kerrostalorakentamisessa toimivat sen eduksi myds poliittisissa rat-
kaisuissa ja erillaisten hankkeiden muodossa. Ilmastonmuutosta tulisi hillita ja halua I6ytyy myos
valtion puolelta. Metsaalan strateginen ohjelma (MSO) on ty6- ja elinkeinoministerion alaisuudessa
toteutettava hanke jonka tavoitteena edistad metsaalan kilpailukykya ja uudistumista. Sen tavoittei-
siin kuuluu lisdta puurakentamista, yleista puun kayttoa ja auttaa koko alan vientida. MSO:n yhdeksi
karkihankkeeksi on nimetty Valtakunnallinen puurakentamisohjelma, jonka keskeisimpia toimenpi-
teitd ovat

o suurimittakaavaisen teollisen puurakentamisen kohteiden hankkiminen on kehittdmisen etu-
linjassa.

e panostetaan korkeatasoiseen arkkitehtuuriin ja designiin yhdistettynd ekologiseen, energia-
tehokkaaseen ja dlykkddseen puurakentamiseen.

e otetaan kayttoon uudet Kilpailukykyiset puurakentamisen toimintamallit rakentamiskohteissa
eri puolilla Suomea.

e pdivitetdan puurakentamisen koulutusta ja tehostetaan hanke-, tutkimus- ja kehittamistoi-
mintaa.

(tem.fi.)

Puurakentamisohjelmalla pyritdan kehittémaan Suomalaista puurakentamista, jotta sen ympéaristoys-
tavallisia ominaisuuksia pystytadn kayttdmadn hyvaksi. Poliittisilla ratkaisuilla, linjauksilla, maarayk-
silld ja hankkeilla pyritaan I6ytdamaan Suomalaisen metsan kayttémiseen uusia keinoja ja samalla
niilla pyritddn myos hidastamaan ilmastonmuutosta. Nama kaikki edesauttavat CLT:n kilpailukykya

verrttaessa kilpaileviin rakennusmateriaaleihin. (tem.fi.)

6.2.4 Tilaelementtituotannossa pysyminen

Kuten tydssa on mainittu, yksi Elemencon selvistd vahvuuksista on sen rakentama tuote eli tilaele-
mentti, ja vuosien aikana hankittu ammattitaito. CLT-rakenteiset tilaeclementit ovat jo kadytdssa ole-
vaa tekniikaa ja Jyvaskylaan vastaavaslla tekniikalla rakennetut kahdeksan kerroksiset rakennukset

ovat todiste tuotteen toiminnasta.

Tilaelementtirakentaminen olisi edelleen Elemencon vahvuuksista, mutta CLT:n avulla vahvuuksien
maara kasvaa. Vanhasta osaamisesta ei siis tarvitsisi poiketa vaan hyvalla suunnittelulla ja henkil6-
kunnan koulutuksella siitd voidaan pitaa kiinni ja sitd pystytadn jopa kehittdmaan. Aivan kuten puu-
rankaisten tilaelementtien rakentamisessa, myds CLT:sta tehtdvissa tilaelementeissa tarkeinté olisi
tarkka suunnittelu mika helpottaa jokaista tydvaihetta ja tekee tyon tekemisestd loogista ja nopeam-
paa.

CLT-levyn rakenteen yksinkertaisuus helpottaa tilaelementtituotannossa useita asioita. Kiinted yhte-
nainen rakenne mahdollistaa kiintokalusteiden asentamisen ilman ennakkotoimenpiteitd. Perinteisen
puurakenteisen osaelementin, kuten ulkoseindn kokoaminen elementtipdydalla yksinkertaistuu silld

runkopuita ei tarvitse erikseen mitata, sahata tai aukkojen paikkoja miettia. Kaikki nama ovat jo val-
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miiksi paikallaan. Massiivipuinen jaykka rakenne tekee osa- ja tilaelementtien siirtdmisesta helpom-
paa silld endan painavimmillekkaan kokonaisuuksille ei tarvitse erikseen asentaa erillisia vahvikkeita,
jotta nostavaiheessa ilmenevat voimat eivat rikkoisi rakennetta. Siirtdmista varten CLT:hen pysty-
taan myos tekemadan CNC-koneella valmiiksi halutut tydstét jotta nostoa pystytdan helpottamaan
esimerkiksi erilaisten koukkujen asentamisella. CLT tekee siis tuotantoprosessista yksinkertaisenpaa

ja nopeampaa.

6.2.5 RunkoPES rakennejarjestelma

Valmis jo kayttssa oleva rakennejarjestelma auttaa Elemencoa suunnittelussa. Tuotetta ja sen ra-
kennedetaljeja varten ei siis tarvitse erikseen isoa tuotekehitysta vaan kaikille rakenteille on jo an-
nettu pohja. Tama helpottaa jarjestelman kayttdonottoa ja ndin tiedetadn myds etta valitut raken-

teet ovat toimivia kokonaisuuksia.

6.3 Haasteet

6.3.1 Asenteet ja harhaluulot

Vaikka puurakentamisella on Suomessa pitkat perinteet ja pientalokannastamme suurin osa onkin
puurakenteisai, niin ennakkoasenteet korkeisiin puurakenteisiin kerrostaloihin ovat viela epailevia.
Puu ei ole rakennusmateriaalina palotilanteessa heikko verrattuna kilpaileviin jarjestelmiin ja silla
voidaan helposti saavuttaa vaadittavat palonkestuluokat oikeilla pinnoitemaarilld ja automaattisella
sammutusjdrjestelmalld. Ennakkoasenteet ovat kuitenkin toiset ja tavallisesti keskusteltaessa puura-
kenteisista 8-kerroksisista kerrostaloista jonkun asiaan vihkimattéman kanssa, tulee keskustelussa

jossain kohtaa ilmoille kysymys “rakennuksen poroksi palamisesta”.

Syy tietamattdmyyteen I6ytyy niin puun ominaisuuksien tiedostamattomuudesta ja siitd etta puura-
kenteisia kerrostaloja ei ole Suomessa vield monia. Tama ei niinkdan estd CLT:n kdyton yleistymista,
mutta se jarruttaa kehitysta ja kayttdonottoa. Valtakunnallinen puurakentamisohjelma on omiaan
vastaamaan yleisiin harhaluuloihin sen tukiessa puurakentamista. Yleistyva puurakentaminen tarkoit-
taa sitd ettad ihmiset tietdvat enemman ja asenteet taté perinteista suomalaista rakennusmateriaalia

kohtaan parantuvat.
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6.3.2 Yleinen taloudellinen tilanne

Nykyinen maailman laajuinen taloudellinen tilanne on iskenyt Eurooppaan raskaasti. Suomella me-
nee Euroopan mittakaavassakin huonosti eika tilanne ole optimi suurille investoinneille, vaikka kor-
kotasot ovatkin viela erittain alhaalla. Rakentaminen on erittdin suhdanneherkka teollisuuden ala,

joka reagoi pieninpiinkin heittelyihin.

Elemencolla on mennyt hyvin liikevaihtoa ja tuloksellisuutta mitaten, mutta yleinen taloudellinen ti-
lanne ohjaa joka tapauksessa suuria investointeja ja yritysten halukkuutta niihin ryhtymiseen. Talou-

dellinen tilanne saattaa siis lykdta mahdollisten investointien tekemista.

6.3.3 Nykyisten tilojen riittavyys

Elemencon nykyiset kohteet ovat paaasiassa yksikerroksisia julkisia tiloja kuten paiva- ja hoitokoteja,
kouluja seka toimistorakennuksia. Kohteiden kokoluokka vaihtelee pienemmista 200—-300 nelién koh-
teista suurempiin yli 1000 nelidsiin kohteisiin. Korkeissa kerrostaloissa kerrosalan koot voivat nousta
yli 3000 kerrosneliodn. Tallaisiin kohteisiin Elemenolla ei valttdmatta ole muutenkaan ole resursseja,

mutta kerrostalokohteiden teko lisdisi Iahes varmasti kohteen keskimaaraista kokoa.

Nykyinen tehdas ei noin 1 600 nelidn koollaan pysty varastoimaan ldheskaan kaikkia isojen kohtei-
den tilaelementteja sisdtiloihin. Talléin suuri osa tilaelementeista joutuis varastointiin ulosi saan ar-
moille. Vaikka elementti ovatkin pakattu viideltd sivulta mahdollisimman tiiviisti, kasvaa kosteusva-

hinkojen riski ulkovarastoinnin ajan kasvaessa.

Elemencolle on suunniteltu 2000-luvulla mahdollista laajennusta (kuva 27) jonka avulla tehtaan tuo-
tantoa olisi kehitetty ja tehdastilan neli6t olisi suunnilleen kaksinkertaistettu noin 3000 m2:n. T&ta
suunnitelmaa ei kuitenkaan ole toteutettu, mutta suunnitelmissa ollut laajennus voisi olla omiaan
vastaamaan mahdolliseen varastointi ja rakennustilan tarpeeseen. Samalla laajennus antaisi mahdol-

lisuuden mydhempaan CNC-koneen investointiin, mikali se olisi tulevaisuudessa jarkevaa.
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Kuva 27. Suunnteltu laajennusosa Elemencon tehtaalle. (Elemenco Oy.)

Toinen vaihtoehto kokonaisen tehdaslaajennoksen sijasta olisi tehostaa nykyista tehdaslayouttia so-
pimaan CLT-rakenteisten tilaelementtien tekoa varten ja jattémalld enemman linjastolle tehtaan lop-
pupadssa. Talla tavoin mahdollisimman montaa tilaelementtia voidaan viimesitelld samaan aikaan ja
portaattomasti. Tehdas layoutin muuttaminen tarkoittaisi raaka-aine varastojen optimia sijoittamista
ja tilan kaytdén maksimointia. Tama muutos ei tarkoittaisi sitd etta tehdasta muutettaisiin ratkai-
sevasti niin, ettd se endan toimi seuraavassa kohteessa, joka olisikin perinteiseen tapaan puuranka-
rakenteinen. Tdma ei kuitenkaan ratkaisisi isompien tilausten ja nopeutuvan alkupaan tuotannon
aiheuttamaa ruuhkaa loppupadn varastoinnissa. Vaihtoehtona sdaan armoille jattamiseen olisi ja-

redmman ja ison katosrakenteen rakentaminen tehtaan yhteyteen.

6.3.4 Investoinnit ja niiden tarpeet

TyOssa on nyt paadytty siihen etta investoinneista jaljelld ovat tehdaslaajennus ja pihalle tuleva iso
katosrakenne. Nama eivat kuitenaan ole valttamattémyyksia, silla yritys voi hyvin valita omat koh-
teensa. Jos rakennuskohteet pysyisivat suunnilleen samassa kokoluokassa kuin edelliset kohteet, ei
laajennukselle tai katosrakenteelle ole valttamatonta tarvetta. CLT:n voisi siis ottaa kayttdon jopa

ilman varsinaisia investointeja konkreettisiin asioihin.
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Nopeutuva alkupaan tuotanto ja suuremmat tilaelementtimaarat saattaisivat kuitenkin aiheuttaa on-
gelmia nykyisten tilojen kanssa. Yrityksen tontilla (kuva 28) on kaytdssa tarpeeksi tilaa ja rakennus-

oikeutta laajennoksen tai katosrakenteen rakentamiseen.
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Kuva 28. Elemeco Oy:n tontti ja nykyinen tehdasrakennus. (Aku Ahlberg 2015.)
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7 YHTEENVETO

Opinndytetyon tavoittaana oli tutustua CLT:hen rakennusmateriaalina ja pohtia miten se soveltuisi
Elemenco Oy:n kayttamaan tilaelementtijarjestelmaan. CLT on puuteollisuuden tuotteena erinomai-
nen sen avatessa puukerrostalorakentamisen mahdollisuudet uudelle tasolle. Rakennusaineena se
omaa ristikkain liimatun levymaisen rakenteensa johdosta paljon puurakentamisesta ennen puuttu-
neita ominaisuuksia. Siita pystyy itsessaan rakentamaan puukerrostalon kaikki vaadittavat rakenteet
tai vaihtoehtoisesti sita pystytdan helposti yhdistémaan erilaisiin rakennejarjestelmiin ja rakennus-

materiaaleihin.

Massiivipuinen tuote ei tietenkaan ole halpa verrattaessa muihin samoista urakoista kilpaileviin ra-
kennusmateriaaleihin. IImastonmuutos on kuitenkin tieteellisesti todistettu asia jonka johdosta puu-
rakentaminen on vakavasti otettava vaihtoehto. Puu on uusiutuvanana, energiaa sitovana ja kestava
materiaalina huomattavasti ymparistdystavallisempi kuin esimerkiksi betoni, terés tai tiili. CLT omaa
puun ymparistdystdvalliset ominaisuudet seka silla on kerrostalorakentamisen mahdollistavat lujuus-
tekniset ja jaykistavat ominaisuudet. Nykyisen Euroopan taloudellisen tilanteen johdosta onkin hyva
kysya menevatkd hintakysymykset ainakin vield ekologisuuden edelle? Puurakentamisesta l6ytyy
rohkaisevia esimerkkeja esimerkiksi Ruotsista. CLT tulee tuskin kaappaamaan yhtakkia 50 % osuutta
uusista kerrostalohankkeista, mutta ilmastolle ystavallisen politilkan ja Suomen metsateollisuuden
kilpailukykya parantavien hankkeiden johdosta CLT on entista houkuttelevampi rakennusmateriaali-

vaihtoehto

Elemenco Oy:lla on toimiva tuote tilaelementissa. Yritys tulee paremmin kuin toimeen, joten mité
CLT:lla on tuotteena tarjottavana, etta sen kannattaisi ruveta rakentamaan myds CLT-rakenteisia

tilaeclementteja?

Tilaelementtirakentamisen osaamisesta ei tarvitsisi poiketa, vaan samaa ammattitaitoa mita yrityk-
sessa on, pystytaan edelleen kdyttdmaan hyvaksi. Samalla paastédan edelleen kayttdmaan tilaele-
mentin tarjoamia etuja kuten korkeata viimeistelyastetta, tehdasolosuhteissa tapahtuvaa rakenta-
mista ja nopeata pystytysta. CLT tarjoaa mahdollisuuden uuden innovatiivisen puuteollisuuden tuot-
teen kayttdmiseen. Elemenco pystyisi tarjoamaan kerrostalorakentamista, ilman etta sen yritystoi-

mintaa tarvitsisi muuttaa ratkaisevalla tavalla.

Mahdollisia investointeja olisi joko tehdaslaajennoksen tekeminen tai katetun varastotilan rakentam-
nen. Isommat urakat kerrostalojen muodossa tarkoittaisivat sitd, etta tilaelementteja pitéisi tulla no-
peasti ulos seka ne pitdisi saada saalta suojaan odottamaan kuljetusta rakennustyémaalle. Verrat-
tuna nykyiseen puurankaiseen rakenteeseen CLT on my6s huomattavasti yksinkertaisempi koska se
ei vaadi esimerkiksi sahaamista ja mittaamista, vaan runko on jo valmis tehtaalle tulleessaa. Siihen
ei myoskaan tarvitse erikseen asentaa hdyrynsulkua. Taman johdosta tilaelementtitehtaan alku-
paassa elementtipdydilla tapahtuva osaelementtien valmistaminen ja kokoaminen nopeutuu huo-

matttavasti. Nama kummatkin seikat luovat painetta tilaclementtien kasaamiseen ja viimesitelyyn.
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Investoinnit ja laajennukset eivat kuitenkaan ole mikdan valttdmattémyys, silla pienemmissa koh-

teissa nykyinen tehdastila ja sen layout ajaa taysin asiansa.

Mielestani CLT tulee olemaan tulevaisuuden rakennusmateriaali ja Elemencon pitaisi vakavasti har-
kita tilaelementtien rakentamista juuri tastd materiaalista. Ekologisuus tulee olemaan tulevaisuu-
dessa vield isommassa painoarvossa ja Suomessa halutaan ettd pystyisimme olemaan yksi ymparis-

tokysymysten esimerkkivaltioista. Mita enemman CLT:hen perehtyy sita paremmalta se vaikuttaa.

Omasta mielestani tyd antaa laajan kuvan CLT:sta rakennusmateriaalina ja siina pyritddn miettimaan
sen kayttdd monesta ndkoékulmasta olematta liilan kaavallinen. Tydn aikataulu katkesi useaan ottee-
seen ja siita pystyn ainoastaan syyttdmaan itsedni. Olen kuitenkin tyytyvadinen lopputulokseen, jossa

olen pyrkinyt pohtimaan ja ajattelemaan koko tuotantoketjua ja siihen vaikuttavia tekijoita.
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LIITE 1: MATKARAPORTTI

CLT-PUURAKENTAMISEN TIEDONHANKINTAMATKA KESKI-EUROOPPAAN

5-9.5.2014

TEKDIA: Aku Ahlberg
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MATKARAPORTTI

Matkan tarkoituksena oli tutustua CLT:hen sen taman hetkisen tuotannon paaasiallisessa sijainnissa.
Matka alkoi Wienistd ja paattyi lopulta Miincheniin. Vierailtavat yritykset edustivat koko tuotantoket-
jua eli konetuotantoa, CLT-levyn tekoa ja CLT:lla rakentamista. CLT:n lisaksi tutustuimme myos

MHM-levyn valmistukseen ja sen kayttéon rakentamisessa. Vierailtavat yritykset ja rakennustydmaat

olivat:
1. Ledinek, Maribor, Slovenia
2. Mayr Melnhof Holz Gaishorn, Gaishorn am See, Itdvalta
3. Stora Enso, Ybbs an der Donau, Itavalta
4. Biber Holzbearbeitung, Bieberbach, Saksa
5. MHM:sta rakennettu pientalokohde, Erolzheim, Saksa
6. Mayr & Sonntag, Legau, Saksa
7. Hundegger, Ottobeuren, Saksa

Kuval Vierailtut yritykset ja rakennustydmaat. Google maps, 2014
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8  YRITYKSET

8.1 Ledinek, Maribor, Slovenia 5.5.2014

Ledinek on ollut toiminnassa jo vuodesta 1908 ja se on pysynyt toiminnassa alueella historian kulu-
essa vallinneista tilanteista huolimatta. Toiminta on alkanut viinitynnyrien teosta ja siita jalostunut

viinitynnyreita tekevien laitteiden valmistukseen. Niistd ajoista modernisoitu yritys tuottaa nykyaan
viinitynnyreita valmistavien koneiden lisdksi automatisoituja laitteita puuteollisuuden tarpeisiin. Val-
mistettavia tuotteita ovat puristimet, katkaisusahat, sormijatkoslinjat ja niin edelleen. Kaikki valmis-

tettavat laitteet ovat spesifeja juuri siihen tehtaaseen johon ne tilataan.

He siis valmistavat CLT-tuotannon nakdkulmasta laitteita, joilla tehdadn kokonaisia CLT-levyja ja itse
tyostojen tekeminen CLT-levyihin on jatetty muille laitevalmistajille. Yrityksen valmistamia tuotteita
on esimerkiksi Mayr Melnhofilla ja Stora Ensolla. Se ettd heidan valmistamiaan koneita kaytetaan

suuressa osasta CLT-levyja tekevia tehtaita, kertoo kaiken oleellisen heidéan tuotteistaan.

Kuva 119 Eras Ledinekin tehtaalla olleista koneista, Aku Ahlberg 2014.
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Tehtaalla esitetty puristin X-Press oli innovatiivinen CLT:n tuotantoon valmistettu puristin. Sen etuna
oli se ettd se kykeni puristamaan kaiken kokoisia CLT-levyja , seka puristamaan levyja myds paa-
dyistd. Kun CLT:ta aluksi alettiin tuottaa, ajateltiin etta ainoa tuotettava levy olisi maksimi mittaista
levyd. Tietysti nykyaankin esimerkiksi Stora Enso tuottaa ainoastaan yhta levykokoa josta joko Stora
itse, tai rakennusyritys tydstad CNC-koneella vaaditut muodot levyihin. Nykyaan etenkin rakennus-
yritykset jotka ostavat valmista levya ja tekevat itse tyostét haluavat maaramittaista levya, jotta he
kykenevat minimoimaan tyostdssa tapahtuvan hukan. X-Press vaikutti vastaavan tahan kysyntaan ja

sen kayttama puristintekniikka vaikutti monipuolisuudellaan.

Muuten vierailu tehtaalla muutti ennakkokasityksia Sloveniassa toimivasta yrityksestd. Vaikka teh-
dasrakennukset olivatkin vanhoja, niin oli vaikuttavaa nahda etta niiden sisalla valmistui niin moder-
neja ja laadukkaita puuntydstdkoneita. Erittdin mielenkiintoinen asia oli se, etta Ledinek valmisti
melkein kaikki tuotteisiinsa tarvittavat osat itse, lukuun ottamatta kulutusosia kuten laakereita jne.
Ainakin Suomen olosuhteissa vastaavanlainen yritystoiminta voisi olla todella vaikeata toteuttaa.
Mainittakoon vield etta Sloveniassa toimivan yrityksen kilpailukykya edistaa tietenkin verrattain halpa
tyovoima verrattuna léntiseen Eurooppaan.

8.2  Mayr Melnhof Holz Gaishorn, Gaishorn an See, Itdvalta 6.5.2014

Tama Gaishornissa sijaitseva Mayr Melnhof Holzin CLT-tehtaan tilat ja valineistd vaikutti heti suuruu-
dellaan. Koko tuotantoprosessi oli vaikuttava suuruudessaan ja tehokkuudessaan jos kaytossa ollutta
puristinta ei laskettu mukaan. Kaytéssa ollut puristin oli noin 30 minuutin puristusajan takia selkeasti
tuotannon pullonkaula. Yrityksessa oli kuitenkin reagoitu asiaan ja edellisena paivana nakemamme
Ledinekin valmistama X-Press puristin oli jo valmiina tehtaalla odottamassa tuotantolinjan uudelleen
jarjestamista. Tassa tehtaassa liimapuulevyjen liimaus tapahtui samalla tavalla kuin Kuhmossa, eli
syrjdliimausta ei ollut. Levyjen liimauksessa kaytettiin MUF liimaa.
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Kuva 2 Mayr Melnhofin tehtaan liimauslinja, Antero Vartiainen 2014.
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Kierroksella ilmoitettu tehtaan maksimikapasiteetti oli noin 60 000 m?3/vuosi, mutta kdytannodssa
etenkin puristimen takia tehdas tuotti noin 30-35 000 m3. Tamaén tehtaan ollessa ensimmainen vie-
railtava CLT tehdas saimme hyvan kasityksen siitd, minkalaiset tilat ja kuinka paljon tyévoimaa voi-
makkaasti automatisoitu tuotantolinja vaatii ja kuinka paljon tilaa valmiille CLT-levyille tarvitaan.
Tehtaassa silmiinpistavaa oli sen siisteys ja tietysti suomalaisesta nakdkulmasta katsottuna uskoma-

ton ymparistd tehtaalle, toisaalta tdlla ei tietenkddn ole tuotannollista arvoa.

Mayr Melnhof Holz on yksi alueen suurimmista toimijoista puutuotannon saralla ja my6s tama kysei-
nen CLT-tehdas oli rakennettu yrityksen suuren sahan yhteyteen. CLT-levyja tehtdessa on todella
suuri etu, jos vaadittu puutavara tulee laheltd ja se on jo tavoitekosteudessaan (9-11 %.) Tehtaalla
oli yksi Hundeggerin CNC-kone, mutta paikalla olleesta pakatusta tavarasta paatellen tehdas tuotti

enemmankin tydstottdmia CLT-levyja suoraan rakennusliikkeille.

8.3  Stora Enso, Ybbs an der Donau, Itdvalta 6.5.2014

Suomalaisen yrityksen toinen Itdvallassa sijaitseva ja yksi Euroopan isoimmista CLT-tehtaista sijait-
see n. 6000 asukkaan kylassa nimelta Ybbs an der Donau. Kyla sijaitsee suunnilleen 100 kilometrin
paassa Wienistd lanteen. Kuten Mayr Melnhofilla my6s tdma tehdas on rakennettu Stora Enson

oman sahan valittémaan laheisyyteen. Vieressa oleva saha on yksi Euroopan isoimmista. Tama luo

tietenkin tuotannollista varmuutta seka lisaa raakatavaran laadun tasaisuutta.

Tehtaalle mentdessa tien ylittdva silta oli osaksi CLT-rakenteinen ja koko CLT-tehtaan julkisivu ja
osat muistakin rakenteista oli rakennettu CLT:std. Verrattuna aiemmin paivalla vierailtuun Mayr
Melnhofin tehtaaseen téma tehdas oli isompi, mutta silti rakennettu ehkd suomalaiseen tapaan hie-
man kompaktimmin. Muuten CLT-levyn tuotanto oli edelliseen verrattuna paapiirteittdin samanlai-
nen, mutta Stora Enso syrjdliimaa puulevyt. Taman takia tuotanto on selkeédmmin jakaantunut liima-
puulamellien tekemiseen ja siitd CLT-levyn kasaukseen ja tydstdjen tekemiseen. Stora valmistaa
enimmakseen tayspitkdd CLT-levya. Tehtaalla oli my6s kaksi Hundeggerin CNC-konetta linjaston

paadyssa tydstdmassa valmiita levyja.

Kuva 3 Hundeggerin PBA Panel Cutting Machine oli kaytéssa kai-

kissa tehtaissa joissa vierailimme
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Tehtaan ollessa Euroopan isoin pystyi tutustumisen jdlkeen hahmottamaan missa mittakaavassa
Keski-Euroopassa CLT:ta tuotetaan ja minkadlaista tuotantolinjaa Stora Enso harkitsee Suomeen ra-
kennettavaksi. Vaikuttava ja tehokkaalta nayttava tehdas tuottaa vuosittain arviolta 80 000 m*® CLT-

levya.

8.4  Biber holzbearbeitung, Bieberbach, Saksa 7.5.2014

Biber Holzbearbeitung on CLT:hen tehtaviin tydstdihin erikoistunut yritys. Tehdas sijaitsee Ausbur-
gista noin 15 kilometria pohjoiseen pdin. Kaiken heille tulevan CLT-levyn valmistaa KLH Itavallasta.
KLH on Stora Enson liséksi isoin CLT:td valmistava yritys. KLH: levyja nahtdessa selkeasti erottava
tekija heidan levyjaan verrattaessa Stora Enson levyihin on se ettd KLH levyissa kaytetty liima on

polyuretaanipohjaista.

Biber holzbearbeitung edustaa CLT-rakentamisessa rakentajaa joka tilaa esimerkiksi juuri KLH:Ita tai
Stora Ensolta tarvitsemansa madran CLT-levyd, ty6staa niihin vaadittavat tyostot, kuljettaa ne ra-
kennuspaikalle ja rakentaa niistd rakennuksen. Koko rakentaminen perustuu hyvaan suunnitteluun

joka kattaa kaikki tuotannon ja rakentamisen vaiheet.

Kun he saavat jonkun rakennusurakan, he suunnittelevat jollakin ohjelmalla (esimerkiksi hsbCAD:II&)
rakennuksen piirrustukset. Samasta suunnitelmasta ohjelma tekee tydstdradat kullekkin rakenteelle
optimoiden levyn kayton. Taman lisaksi ohjelma ndhtavasti tekee lastausohjeet, joiden mukaan Hun-
deggerin CNC-koneesta tulevat valmiit CLT-levyt pakataan rekkaan kuljetukseen. Ohjelma kayttaa
hyvékseen varikoodeja esimerkiksi rakennuksen eri kerroksien valilld, jotta levyt varmasti lastataan

mahdollisemman kdytanndlliselld tavalla.

Tehtaalla olleissa tydstetyissa levyissa oli tydstettyna sahkdpistokkeiden jne paikkoja, joten on kay-
tanndllisesti mahdollista asentaa CLT taloon sahkét ilman pinta-asennusta. Tehtaalla meidén oppaa-
namme toimi CNC-koneita valmistaman yrityksen, Hundeggerin vientipaallikké Wolwgang Piatke.
Piatken mukaan rakenteiden liitoksista ei ole Saksassa tai Itavallassa mitaén standardeja, vaan lii-

tannat ovat joko asiakkaan tai rakentajan vapaasti valittavissa.

Biber holzbearbeitungint tehtaalla kdyminen antoi taas kattavamman kuvan CLT:n mahdollisista yri-

tysmalleista ja myds paremman kuvan CLT-levyihin tehtdvista tyostoista.
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8.5 Mayr & Sonntag, Legau, Saksa 7.5.2014

Mayr & Sonntag valmistaa MHL levya puurakentamisen tarpeisiin. MHM-levyt ovat rakenteeltaan sa-
manlaisia kuin CLT-levyt, paitsi liiman sijaan MHM:ssa kaytetdan alumiininauloja lamellien kiinnitta-
miseen. Saksassa on noin 30 yritystd jotka valmistavat nimenomaan MHM:II3a. Yritysten koko ei ole
samaa luokkaa kuin CLT:ssa mutta tdma Hans Hundeggerin itse keksima tuote on ainakin Saksan
maalla saannut suosiota. MHM-levyja mainostetaan ymparistdystavallisina silla lamellien kiinnityk-
sessd ei kaytetd ymparistolle haitallista liimaa seka kdytetyt alumiininaulat ovat valmistettu kierrate-
tystd materiaalista. Alumiininauloja kaytetdan levyssa sen takia, ettd ne eivat estéd CNC-tyostoja toi-

sin kuin rautanaulat.

MHM:n tuotanto mahtuu huomattavasti pienempaan tilaan silla yritykset tarvitsevat Mayr & Sonntag
tapaan vain sahalta maaramittaista puutavaraa, levyjen naulauksen tekevan koneen ja CNC-koneen
levyjen tyostoon. Eli kahdella koneella ja pienelld tehdashallilla paasee jo valmistamaan tuotetta.
Investointien suuruusluokka voi hyvinkin selittad osaltaan miksi vastaavia tuotantolaitoksia on alu-
eella verrattain paljon. Tuotannon yksinkertaisuuden vuoksi valmiin MHL seindn nelidhinta jaakin

huomattavasti matalammaksi kuin CLT:lla.

Mayr & Sonntag tekee yhteisty6td Hundeggerin kanssa, joten tehtaalla oli aina uusimmat koneet ja

Hundeggerin vaatimat ensiajot suoritettiin heidan tehtaallaan.

Yrityksen tehdas oli jaettu kahtia MHL linjan seka yrityksen toisen tuotteen, puusepanliitoksisia palk-
keja valmistavan linjan kesken. Kummatkin linjat vaativat kaksi tyontekijaa toimiakseen. Talla teh-
daskaynnilld sai kasityksen myds MHM:sta mahdollisena rakennusmateriaalina, joskin materiaalin
vaatimat suuret dimensiot seké hieman huonolta vaikuttava ilmanlépdisevyys pistda vahan mietti-

maan vastaavaa Suomen olosuhteissa.
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8.6  Hundegger, Ottobeuren, Saksa 8.5.2014

Hans Hundeggerin vuonna 1978 perustama Hundegger valmistaa CNC-ohjattuja puunty&stokoneita
puuteollisuuden tarpeisiin. Tehdas on perustettu Hans Hundeggerin isén perustaman sahan yhtey-
teen jota nykyaan johtaa Hanssin veli. Hundeggerin CNC-koneita kaytetdaan noin 90 % puusepante-
ollisuuden tehtaissa. Yritys valmistaa CNC-ohjattuja tyostékoneita puusepan-, hirsi-, elementti- ja
limapuuteollisuuden kayttodn. Tama kertoo etenkin heiddn tuotteiden laadusta, mutta osaltaan
ehka kilpailun niukkuudesta. Hundeggerin suurimpana valttikorttina ovat heidan oma tydstéohjelmis-

tonsa BBA. Nain ollen he suunnittelevat kaiken ty&stoihin liittyvan.

Memmingenista noin 10 kilometrin paasta kaakkoon sijaitseva Ottobeuren on toiminut Hundeggerin
tuotannon keskuksena koko yrityksen historian ajan. Osa syyna sijaintiin on tietysti Hans Hundegge-
rin isdn sahan sijainti. My6s se etta paikalliset ihmiset ovat tottuneet tydskentelemadn pienesta asti
tyokoneiden parissa takaa sen ettd osaavaa tydvoimaa tulee kokoajan lisda. Se etta tyontekijat ovat
suureksi osaksi juuri paikallisia tarkoittaa sita, etteivat he halua muuttaa pois alueelta ja nain tyévoi-

man vaihtuvuus on pienta.

Hundeggerin tehtaalla oli vierailumme aikaan jokavuotiset avoimet ovet. Paasimme kdaymaan koko
tehtaan tilat 1api ja paikalla oli myds ohjelmistoyrityksia, jotka olivat sidoksissa téhan toimialaan.
Tarkemmin tutustuimme esimerkiksi Kuhmossa toimivan WoodBrosin kdyttdmaan suunnitteluohjel-

mistoon nimeltd hsbCAD.

Tehdaskierroksen aikana heiddn tuotannostaan sai todella sujuvan kuvan. Jokaisen laitteen valmis-
tuksesta alusta loppuun vastasi aina tietty 2-3 hengen ryhma. Vaikka jokainen heidan valmista-
mansa kone onkin erilainen, heidan toimitusaikansa oli vain noin kolme kuukautta, ja joskus peruu-
tuksien johdosta nopeampikin. Naimme myds presentaation kolmesta eri CNC-ohjatusta puunty&sto-
koneesta: levyntybstbautomaatista (Speed-Panel-Machine SPM) ja kahdesta yhdistelmékoneesta
(K2i sekd ROBOT-Drive.) Presentaatioissa esiteltiin heiddn valmistamiensa kodeiden tydstéjen moni-

puolisuutta ja muokattavuutta.

Yrityksessa tydskenteli yhteensa noin 300 tydntekijaa joista 20 oli ohjelmistojen suunnittelussa, 25

asiakaspalvelussa.

Kokonaisuudessaan Hundeggerin tehtaalla ndki kuinka alan suurin toimija valmistaa tuotteitaan ja
naki niita myods toiminnassa. CLT:n kannalta tarkein laite eli portaalitydstokeskus PBA oli jo nahty

kaikissa vierailluissa tehtaissa. Vaikuttava yritys jonka tuotteista jai laadukas kuva.
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8.6.1 HsbCAD

Tehdaskierroksen jalkeen hsbCAD:n edustajat pitivat noin tunnin mittaisen esityksen heidan ohjel-
mistostaan. HsbCAD:lla on 25 vuoden ja 4000 asiakkaan kokemus ohjelmistojen suunnittelusta. Hei-
dan ohjelmistonsa on integroitu taydellisesti AutoCAD ja Architectural Desktop- ohjelmistoihin. Oh-
jelmalla voi helposti muodostaa ty6tétiedot Hundeggerin CNC-ohjattuihin tydstokoneisiin. Heidan
ohjelmistoaan kaytetadn Suomessa talotehtaissa ja padsuunnitteluohjelmana. CLT:n nakdkulmasta
50 % kaikesta CLT-rakentamisen suunnittelusta tehdaan heidan ohjelmallaan. Heilla on asiakkaina

esimerkiksi Stora Enso ja KLH.

Ohjelman suurimpia etuja ovat tyostotietojen muodostaminen seka suunnittelun “helppous”.
HsbCAD:1la kaikki piirretty rakenne tai rakenteen muutokset siirtyvat kaikkiin muihin muotoihin. Jos
esimerkiksi ikkunan kohtaa vaihdetaan suunnittelun loppuvaiheessa, siirtyy ikkunan aukko myos
tyostdkuvissa. Piirtdminen tapahtuu piirtdmalla valmiiksi mallinnettuja rakenteita, eika toisin kun esi-
merkiksi minulle on koulussa opetettu viiva kerrallaan. Ohjelmaan voi halutessaan liittdd myds juuri
CNC-tyostoihin liittyen nestaus ohjelma, jolla ohjelma laskee mahdollisimman vahan hukkaa tuotta-

van tyostétavan.

Omasta mielestani ohjelmisto vaikutti oikein kaytannélliselta ja mielenkiintoiselta vaihtoehdolta aja-

teltaessa suunnittelua.

Hinnat ohjelmistolle:

e 16500 e/vuosi ilman nesterid (Autocad Architech kuuluu mukaan)
e Nesterin kanssa 20500 e/vuosi

Lisenssin jatkuessa alennuksia tuli vuosittain ja 6 vuoden jalkeen hinta oli kiinted -30%.
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9 MUUTA

9.1 MHM:sta rakennettu pientalokohde Erolzheimissa

Kavimme Bieber holzbearbeitnungin jalkeen tutustumassa my6s uuden asuinalueen juuri pystytet-
tyyn pientalokohteeseen. Jaredsta MHM:sta rakennettu noin 150 neli6 talo oli ratkaisuiltaan toimivan
nakdinen kohde. Rakennuksen valipohja oli tehty "Profil-Holz-Elementeista” jotka ovat nekin CLT:n
ja MHM:n tapaan valmistettu kokonaan puusta. Profil-Holz-Elemente on maksimissaan 12m pitka ja
noin 1,2m levea elementti joka koostuu 7,5-25cm paksuista yhteen naulatusta puutavarasta. Muuten
rakennuksessa nakyi esimerkiksi alaohjauspuiden kayttd. MHM rakenteen pintaan oli nahtavasti tu-
lossa eristelevy ja rappaus. Rakennus vakuutti kylla siitd etta MHM on kayttokelpoinen rakenne aina-

kin Saksassa.

10 KIITOKSET

Suuret kiitoksen Eastwoodille matkan jarjestdmisestd ja Toni Pasmalle sen vetamisesta. Kiitos koko
matkalle osallistuneesta porukasta joka mahdollisti mukavan matkustamisen ja hyvan seuran. Matka
tarjosi paljon tietoa CLT:sté ja sen valmistukseen ja rakentamiseen liittyvista asioista. Matkan jal-
keen jokaisella mukana olleella on varmasti kokonaisvaltaisempi kuva CLT-rakentamisesta, sen
eduista, haasteista ja mahdollisuuksista. Itse haluan ndin opiskelijan osassa kiittéd Elemencoa ja An-

tero Vartiaista, tasta hienosta mahdollisuudesta tutustua opinnaytety6aiheeseeni tarkemmin.



